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 En el Universo, el oro es un elemento muy escaso. Se forma durante la explosión de 

supernovas o por el impacto de dos estrellas de neutrones, momento en el cual las potentes 

reacciones nucleares de fusión producen elementos muy pesados como el mercurio, el ura-

nio o el oro. La Tierra, heredera de estos procesos, contiene también muy poco oro en su 

conjunto y en la parte más superficial, en la corteza, es uno de los elementos más escasos 

y a la vez más apreciados. Desde antiguo, su valor determinó la riqueza de las grandes civi-

lizaciones y en la actualidad interviene, además, en la regulación de la economía mundial. 

Ahora bien, ¿por qué es tan valioso? La respuesta a esta pregunta se encuentra tanto en su 

citada rareza, como en sus extraordinarias propiedades físico-químicas.

 La exposición El oro bajo tus pies responde a los grandes interrogantes que plantea 

este fascinante metal. A través de un recorrido por las pepitas de oro encontradas en las 

últimas décadas en la España peninsular, podremos conocer cuestiones relativas a su origen, 

al tipo de yacimiento que las contiene, a su clasificación en función a diversos criterios y a los 

procesos relacionados con su recuperación. Material instrumental y bibliográfico completan 

esta muestra sin precedentes de pepitas españolas.

 El Museo Geominero es un área del Instituto Geológico y Minero de España, Or-

ganismo Público de Investigación con 166 años de antigüedad, que ostenta la función de 

Servicio Geológico Nacional. El Museo, Además de su vocación científica y de investigación, 

desarrolla una actividad continua de divulgación para acercar la ciencia a la sociedad. Esta 

exposición es otro claro ejemplo de ello.

Jorge Civis Llovera
Director del Instituto Geológico y Minero de España
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 Este catálogo contiene imágenes de los ejemplares más representativos de oro natu-

ral que se muestran en la exposición El oro bajo tus pies, producida por el Museo Geomine-

ro. Hasta el momento, nunca se había expuesto una colección tan completa de oro natural 

español, con enormes pepitas de hasta 135 gramos, cuarzos repletos de oro y delicados 

cristales dorados de llamativas formas geométricas. La exposición ha sido posible gracias a 

la generosidad de cinco coleccionistas privados españoles, que han cedido temporalmente 

sus más que valiosas piezas para hacer posible el disfrute de miles de visitantes.

 Aunque en España se explota el oro desde la antigüedad, la idea más extendida es 

que hace mucho tiempo que se agotó el preciado metal. Sin embargo, un simple vistazo a 

la exposición puede hacernos cambiar de opinión porque la mayoría de los ejemplares se 

han encontrado en las últimas décadas, lo que demuestra que aún queda oro bajo nuestros 

pies. Desde los años 70, los ejemplares dejaron de fundirse para fabricar valiosos objetos 

ornamentales y pasaron a formar parte preferente de colecciones tanto privadas como pú-

blicas. En este contexto, comenzaron a encontrarse y a conservarse pepitas en las provincias 

de Cáceres y Salamanca en la década de los 80. Pero no fue hasta los años 90 cuando se 

produjo el hallazgo del mayor yacimiento de pepitas de oro españolas: Casas de Don Pedro 

-Talarrubias, en Badajoz. Desde entonces, la búsqueda en Extremadura y Salamanca ha cre-

cido exponencialmente lo que ha permitido seleccionar los fantásticos ejemplares que dan 

cuerpo a esta exposición.

 La distribución de ejemplares en este catálogo comienza con las pepitas de oro más 

grandes, en orden de peso descendente y continúa con los ejemplares de oro incluidos en 

su matriz original: el cuarzo lechoso. Más adelante, los cristales de oro ilustran una intere-

sante variante de pepitas con entidad propia, para terminar con las muestras de “electrum”, 

aleaciones naturales de oro y plata.
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 Las pepitas son fragmentos de oro que han sufrido un transporte más o menos lar-

go desde su yacimiento original, los filones de cuarzo aurífero, hasta zonas de baja energía 

hidráulica donde se sedimentan junto a gravas, arenas y arcillas. Los ríos y arroyos desplazan 

sobre todo oro fino, es decir, partículas de pequeño tamaño que se reconocen a simple vista 

pero que no alcanzan el tamaño suficiente para considerarse pepitas. No existe un acuerdo 

universal que defina el peso o tamaño mínimo necesario para llegar a ser pepita. En la expo-

sición sólo consideramos pepitas aquellos ejemplares mayores de 3 milímetros o con peso 

superior a 0,2 gramos.

 La caprichosa forma de las pepitas es uno de sus principales atractivos. Normal-

mente tienden a ser más o menos planas pero sus contornos irregulares hacen único a 

cada ejemplar. Inicialmente, la forma de cada pepita depende de la morfología original 

del fragmento de oro en el filón de cuarzo pero durante el transporte acuoso pierden 

parcialmente su forma, redondeándose y aplastándose por su interacción con el resto de 

sedimentos. Si el transporte ha sido largo, las pepitas presentarán su típico aspecto plano y 

redondeado mientras que si el transporte ha sido corto conservarán formas planas y aristas 

pronunciadas. Como el oro es un material sumamente blando (de 2,5 a 3 en la escala de 

Mohs), la superficie de las pepitas siempre esta surcada de arañazos, producidos por el 

roce con otros sedimentos más duros, como el cuarzo (7 en la escala de Mohs), durante el 

transporte acuoso. 
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 135,12 g / 6,7 cm
Colección Rivas Sanabria
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Esparragosa de Lares (Badajoz). 83,98 g / 4,2 cm
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 64 g / 3,7 cm
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 56,39 g / 4 cm
Colección Javier David y Antonio Daniel Arguas Royo
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Santibañez el Alto (Cáceres). 54,4 g / 4,2 cm
Colección José Manuel Jurado Duarte
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 51,56 g / 3,5 cm
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 50,96 g / 4,9 cm
Colección Javier David y Antonio Daniel Arguas Royo
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 49,3 g / 5,5 cm
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 48,95 g / 6,4 cm
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 48,1 g / 4,5 cm
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 41,57 g / 3,9 cm
Colección Rivas Sanabria

25



Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 39,75 g / 4,6 cm
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 39,21 g / 3,5 cm
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 35,33 g / 4,3 cm
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 32,78 g / 3,5 cm
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 31,83 g / 4,2 cm
Colección Javier David y Antonio Daniel Arguas Royo
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Salvatierra de Tormes (Salamanca). 26 g / 3,2 cm
Colección José Manuel Jurado Duarte
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Salvatierra de Tormes (Salamanca). 25,96 g / 3,5 cm
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 24,13 g / 2,6 cm
Colección Rivas Sanabria

33



Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 23,92 g / 2,9 cm
Colección Rivas Sanabria

34



Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 23,77 g / 3 cm
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 23,52 g / 2,9 cm
Colección Rivas Sanabria
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Santibañez el Alto (Cáceres). 22,84 g / 3,1 cm
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 22,67 g / 3,6 cm
Colección Rivas Sanabria

38



Salvatierra de Tormes (Salamanca). 20,19 g / 2,6 cm
Colección Rivas Sanabria

39



Navasfrías (Salamanca). 14,65 g / 3 cm
Colección José Manuel Paino Montero
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 14,11 g / 3,7 cm
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 13,49 g / 2,5 cm
Colección Rivas Sanabria

42



Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 12,53 g / 2,8 cm
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 11,91 g / 2,2 cm
Colección Rivas Sanabria

44



Salvatierra de Tormes (Salamanca). 11,1 g / 2,1 cm
Colección Rivas Sanabria

45



Santibañez el Alto (Cáceres). 10,6 g / 2,7 cm
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 9,86 g / 2,2 cm
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 9,11 g / 2,2 cm
Colección Rivas Sanabria

48



Salvatierra de Tormes (Salamanca). 8,72 g / 2,2 cm
Colección Rivas Sanabria

49



Talarrubias - Casa de Don Pedro (Badajoz). 8,32 g / 2,7 cm
Colección Rivas Sanabria
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Salvatierra de Tormes (Salamanca). 7,7 g / 1,7 cm
Colección Rivas Sanabria
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Casillas de Coria (Cáceres). 6,21 g / 2 cm
Colección Rivas Sanabria
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La Moheda (Cáceres). 6,06 g / 2 cm
Colección Rivas Sanabria
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Salvatierra de Tormes (Salamanca). 5,53 g / 2 cm
Colección Rivas Sanabria
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Casillas de Coria (Cáceres). 4,79 g / 1,7 cm
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 3,36 g / 1,8 cm
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro. (Badajoz) 3,2 g / 1,6 cm
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 2,99 g / 1,1 cm
Colección Rivas Sanabria
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Salvatierra de Tormes (Salamanca). 2,83 g / 2,1 cm
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 2,44 g / 0,8 cm
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 2,4 g / 1,1 cm
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 1,76 g / 1 cm
Colección Rivas Sanabria
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Santibañez el Alto (Cáceres). 1,4 g / 1 cm
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 1,18 g / 1,3 cm
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 1,13 g / 0,8 cm
Colección Rivas Sanabria
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 En España, al igual que en la mayoría de yacimientos del mundo, las pepitas están 

estrechamente vinculadas al cuarzo. El desmantelamiento erosivo de los filones de cuarzo 

aurífero produce tanto pepitas como fragmentos de cuarzo con oro, que pueden sobrevivir 

al transporte sin liberar sus valiosas inclusiones. La posibilidad de encontrar cantos de cuar-

zo con oro es tanto mayor cuanto menor haya sido el transporte. Si el material ha viajado 

desde muy lejos, la mayor parte del oro se habrá liberado del cuarzo y sólo encontraremos 

pepitas sin apenas vestigios del filón original.

 Con esto en mente, la proporción relativa de oro y cuarzo en cada ejemplar es muy 

variable. Los grandes cantos auríferos son verdaderas porciones de los filones originales 

que han viajado muy poco desde su posición inicial y contienen pequeñas cantidades de 

oro en relación al volumen de cuarzo. En muchas pepitas sucede lo contrario: el transporte 

prolongado ha eliminado casi todo el cuarzo y sólo han sobrevivido pequeñas porciones 

adheridas a la superficie del oro. La exposición muestra toda una gama de ejemplares in-

termedios con diferentes proporciones de oro y cuarzo.
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 40 cm
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 12 cm
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 5 cm
Colección Rivas Sanabria
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Santibañez el Alto (Cáceres). 63,2 g / 4,5 cm
Colección José Manuel Jurado Duarte
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 59,02 g / 4 cm 
Colección Rivas Sanabria
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Salvatierra de Tormes (Salamanca). 51,65 g / 3,2 cm
Colección Rivas Sanabria
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Saltibañez el Alto (Cáceres). 33,97 g / 3,5 cm
Colección Rivas Sanabria

77



Puente de Domigo Flórez (León). 25,6 g / 3,1 cm
Colección José Vicente Casado Martínez
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Monfragüe (Cáceres). 21,1 g / 3 cm
Colección José Manuel Jurado Duarte
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La Moheda (Cáceres). 19,8 g / 2,5 cm
Colección José Manuel Jurado Duarte
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 18,84 g / 3 cm
Colección Rivas Sanabria
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Portaje (Cáceres). 17,59 g / 3 cm
Colección Rivas Sanabria
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Moraleja (Cáceres). 16,65 g / 2,3 cm
Colección Rivas Sanabria
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Salvatierra de Tormes (Salamanca). 10,47 g / 1,9 cm
Colección Rivas Sanabria
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Monroy (Cáceres). 9,5 g / 2,4 cm
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 9,44 g / 2,5 cm
Colección Rivas Sanabria

86



Santibañez el Alto (Cáceres). 9,02 g / 2,7 cm
Colección Rivas Sanabria
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Portezuelo (Cáceres). 8,73 g / 4 cm
Colección Rivas Sanabria
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Casillas de Coria (Cáceres). 6,96 g / 2 cm
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 3,92 g / 1,8 cm
Colección Rivas Sanabria
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La Moheda (Cáceres). 3,49 g / 1,8 cm
Colección Rivas Sanabria
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 Todas las pepitas de oro son realmente cristales, es decir, los átomos están coloca-

dos en su interior formando una estructura tridimensional enmarcada en el sistema cúbico. 

No obstante, este hecho normalmente no se observa en los ejemplares que sólo excepcio-

nalmente muestran formas geométricas, fiel reflejo de su simetría interior.

 Las pepitas de oro con caras cristalinas son tan raras porque es necesario que con-

fluyan dos factores que sólo suceden esporádicamente. En primer lugar, el relleno de hue-

cos en el filón original no debe ser total. Si las oquedades del cuarzo se colmatan comple-

tamente, el oro heredará la forma de las paredes del hueco y su morfología será irregular. 

Si por el contario, el relleno del hueco es sólo parcial, el oro tendrá espacio suficiente para 

desarrollar sus facetas cristalinas y las pepitas resultantes mostrarán formas geométricas. 

El segundo factor que interviene en la preservación de los cristales de oro es el transporte, 

que si es muy prolongado erosionará y deformará las aristas y caras de los cristales de oro.

 Aunque todos los cristales de oro pertenecen al sistema cúbico, las formas geomé-

tricas que podemos observar no son cubos, sino octaedros o dodecaedros con tendencia 

al crecimiento “esquelético”, es decir algunas caras tienen huecos escalonados que dejan 

a las aristas como si fueran el esqueleto de los cristales.
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 10,03 g / 1,1 cm
Colección Rivas Sanabria
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Casillas de Coria (Cáceres). 9,82 g / 2,4 cm
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 6,02 g / 2 cm
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 5,09 g / 1,7 cm 
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 3,94 g / 1,4 cm
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 2,85 g / 1,2 cm 
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 2,44 g / 1,1 cm
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 2,34 g / 1 cm 
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 2,02 g / 1,4 cm
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 1,88 g / 0,7 cm 
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 1,52 g / 1,1 cm
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 1,26 g / 1 cm 
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 1,15 g / 1,4 cm
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 0,99 g / 0,7 cm 
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 0,91 g / 0,9 cm
Colección Rivas Sanabria
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Talarrubias - Casas de Don Pedro (Badajoz). 0,73 g / 0,6 cm 
Colección Rivas Sanabria
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Casillas de Coria (Cáceres). 0,62 / 0,7 cm
Colección Rivas Sanabria
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 De forma natural, el oro siempre incorpora ciertas cantidades de plata en su inte-

rior, aunque las pepitas de Casas de Don Pedro - Talarrubias (Badajoz) que se muestran 

en la exposición son extraordinariamente puras (contienen menos de 1 % de plata). Las 

pepitas más comunes, tanto en España como en el resto del mundo, contienen entre un 5 

y un 10 % de plata. Las pepitas de Cáceres y Salamanca de la exposición se encuentran en 

este rango, con un 8 % de plata, aproximadamente. No obstante, el oro puede albergar 

cantidades mucho mayores de plata, hasta un 60 %. Este material rico en plata se conoce 

como electrum.

 El alto contenido en plata cambia significativamente el aspecto de las pepitas, que 

pasan de tener el típico color amarillo a mostrar un color mucho más blanquecino, incluso 

con tintes verdosos. En España, las pepitas de electrum son muy raras y más aún cuando se 

trata de ejemplares formados por agrupaciones de cristales con morfologías geométricas.
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Santibañez el Alto (Cáceres). 5,38 g / 2,21 cm
Colección Rivas Sanabria
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Santibañez el Alto (Cáceres). 2,66 g / 1,4 cm 
Colección Rivas Sanabria
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