
 59 

 
 
 
 
ANDALUCITA, CIANITA Y SILLIMANITA 
 
 
1.- PANORAMA NACIONAL 
 
1.1.- PRODUCCIÓN MINERA. RESERVAS Y RECURSOS 
 

La Estadística Minera de España registra la producción nacional de 
este tipo de minerales metamórficos como andalucita, pero en realidad se 
trata de cianita, de la misma composición mineralógica que el anterior pero 
de distinto comportamiento, pues se formó a alta presión. 

 
El único productor actual es Manuel Ojea Blanco, que mediante dragado 

de los aluviones de los ríos de la zona de El Pino y Touro (La Coruña) y 
lavado de éstos, obtiene un concentrado de cianita que se transporta a 
Orense para su calcinación en un horno horizontal a 1480ºC. La producción 
total en el período 1990-93 ha sido la siguiente, desconociéndose por el 
momento la correspondiente a 1994: 

 
 

Provincia 1990 1991 1992 1993 1994e 

La Coruña         mineral (t) 2 600 2 000 2 000 1 000 sd 

Al2O3 contenido 1 445 1 100 900 550 sd 

           Fuente: Estadística Minera de España    e : estimación   sd = sin datos 
 

 
No se ha efectuado el inventario nacional de recursos de estos 

minerales, por lo que se desconoce su potencial minero. 
   

 
1.2.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 
 

La balanza comercial de estos minerales es netamente importadora, con 
exportaciones nulas o muy modestas (155 t en 1994) y suministros externos de 
varios miles de t (cuadro And-I); el saldo negativo del último año fue de 
354,2 MPTA. La casi totalidad de las importaciones consistieron en 
andalucita procedente de Sudáfrica. 
 
1.3.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

La demanda aparente de cianita y minerales relacionados ascendió en 
1993 a 11 356 t de Al2O3 contenido, cifra muy superior a la de los dos años 
anteriores (cuadro And-III); la media del trienio 1991-93 fue de 8 541 t. El 
sector es fuertemente deficitario, con una dependencia externa del 95,2% en 
el año que se comenta. El saldo importador neto durante 1994 fue de 7 629 t, 
por lo que cabe estimar el consumo aparente de este año en 8,2-8,6 kt de 
Al2O3 contenido. 

 
La mayor parte de la andalucita importada se destinó al sector de 

refractarios, en tanto que la cianita nacional se empleó en la industria 
cerámica. 
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CUADRO And-I.- COMERCIO EXTERIOR  DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE ANDALUCITA, CIANITA Y SILLIMANITA  (t y 106 PTA) 
 

 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

PRODUCTO 1992 1993 1994 1992 1993 1994 
I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
   - Andalucita, cian., sillim. 11 865 294,679 18 631 507,444 13 300 360,090 32 0,892 − − 155 5,894 

TOTAL 11 865 294,679 18 631 507,444 13 300 360,090 32 0,892  0,000 155 5,894 

   Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Dirección General de Aduanas 
 
 

CUADRO And-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE ANDALUCITA, CIANITA Y SILLIMANITA  (t  Al2O3 contenido) 
 
 

 IMPORTACIONES   EXPORTACIONES  

PRODUCTOS 1990 1991 1992 1993 1994 1990 1991 1992 1993 1994 

I.- Minerales           
- Andaluc., cianita, sillim. 9 015 5 461 6 881 10 806 7 714 – 57 18 – 85 

TOTAL 9 015 5 461 6 881 10 806 7 714 0 57 18 0 85 
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CUADRO And-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 

SUSTANCIA : CIANITA  (t  de Al2O3 contenido) 

 
 PRODUCCION  (t) COMERCIO EXTERIOR  (t) CONSUMO  VALOR DEL Autosuficien- Autosuficien- Dependencia Dependencia 

Año Minera  
(PI) * 

Recuperación 
 (PV) 

Importación (I) Exportación (E) APARENTE (t) 
(C = PI+PV+I−E) 

SALDO 
(MPTA) 

cia primaria 
PI/C 

cia prm.+sec. 
(PI+PV)/C 

técnica 
(I−E)/C 

económica 
I/(C+E) 

1987 2 165 − 3 301 6 5 460 − 158,024 39,6 % 39,6 % 60,4 % 60,4 % 

1988 1 856 − 4 912 17 6 751 − 183,284 27,5 % 27,5 % 72,5 % 72,6 % 

1989 2 082 − 6 728 1 8 809 − 172,990 23,6 % 23,6 % 76,4 % 76,4 % 

1990 1 445 − 9 015 0 10 460 − 393,042 13,8 % 13,8 % 86,2 % 86,2 % 

1991 1 100 − 5 461 57 6 504 − 225,553 16,9 % 16,9 % 83,1 % 83,2 % 

1992 900 − 6 881 18 7 763 − 293,787 11,6 % 11,6 % 88,4 % 88,4 % 

1993 550 − 10 806 0 11 356 − 507,444 4,8 % 4,8 % 95,2 % 95,2 % 

1994 sd − 7 714 85 sd − 354,196  sd sd sd sd 

 * Fuente: Estadística Minera de España 
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2.- PANORAMA MUNDIAL 
 
2.1.- PRODUCCION MINERA 
 

Los datos provisionales disponibles, bastante difusos, apuntan a una 
producción en 1994 similar a la del año anterior, o ligeramente superior, 
con recortes en la extracción de andalucita e incremento en la de cianita. 

 
En la Unión Europea ampliada, sólo Francia (andalucita) y Suecia y 

España (cianita) producen minerales de este tipo. En Francia, el único pro-
ductor es Denain-Anzin Mineraux Refractaire y Ceramique (DAMREC), subsidia-
ria del grupo IMETAL, que extrae 70-75 kt/a del cielo abierto de Glomel, en 
Bretaña.  

 
Sudáfrica es el primer país mundial productor de andalucita, que ex-

trae de diversas minas ubicadas en el complejo ígneo de Bushveld, en el 
Transvaal. Las empresas mineras más destacadas son: Weedons Minerals Pty Ltd 
(mina en Farm Grootfontein, 150 kt/a de capacidad); Andalusite Refractories 
Pty Ltd (ANREF; 36 kt/a), subsidiaria de ZIMCO, al igual que Annesley 
Andalusite Pty Ltd (48 kt/a); Hoogenoeg Andalusite, filial de un grupo 
alemán, y Verref Minerals, subsidiaria de Anglo American Corp. La sillima-
nita sudafricana es extraída por Pella Refractory Ores Pty. 

 
En Estados Unidos, la mayor parte de la producción de cianita procede 

de las minas de  Kyanite Mining Co. en Dillwyn, Virginia. 
 

             PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE ANDALUCITA Y MIN. RELACIONADOS ( t ) 
 

 1990 1991 1992 1993p 1994e 
Andalucita      
Sudáfrica 283 677 209 824 230 333 187 708 189 000 
ex Checoslovaquia 75 000 75 000 70 000 sd sd 
Francia 50 000 50 000 50 000 45 000 50 000 
China     2 500     2 500     2 500     2 500          sd 

Total 411 177 337 324 352 833 305 208 290 000 
Cianita      
ex URSS 100 000 100 000 95 000 95 000 sd 
Estados Unidos 100 000 85 000 85 000 85 000 sd 
Rumania 70 000 70 000 65 000 60 000 sd 
India 38 851 30 020 30 000 12 000 15 000 
Suecia 6 000 6 000 6 000 6 000 sd 
España 2 600 2 000 2 000 1 000 sd 
Zimbabwe 160 2 463 1 990 875 sd 
Australia 750 800 800 800 sd 
Brasil        642        600        600        600          sd 

Total 319 003 296 883 286 390 261 275 280 000 
Sillimanita      
India 18 240 11 757 15 000 15 000 15 000 
Sudáfrica 256 422 632 569 sd 
Australia      100      100      100      100        sd 

Total 18 596 12 279 15 732 15 669 15 700 
TOTAL (redondeado) 749 000 647 000 655 000 583 000 586 000 

              Fuentes:  1990 - 1993, World Mineral Statistics, BGS;  1994, Mineral Commodity Summaries 1995, USBM 
               p  =  provisional ;  e  =  estimado 
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Otro importante productor de cianita, y el primero de sillimanita, es 
la India. La sillimanita es extraída por Indian Rare Earths Ltd en Uttah 
Pradesh, mientras que la andalucita es minada principalmente por Hindustan 
Copper Corp. en Singhbhuni (Bihar) y por Maharashtra Minerals Corp. Ltd. en 
Dahegaon (Bhandara). 

 
2.2.- LOS PRECIOS 
 

La evolución de los precios de los minerales del grupo de la andalu-
cita en el mercado británico son cotizados periódicamente por Industrial 
Minerals, aunque, por los escasos cambios recogidos,parecen más bien indi-
cativos que el reflejo de transacciones reales. 

 
 1990 1991 1992 1993 1994 

Andalucita      
- Transvaal, 57,5 % Al2O3, fob, £ / t * 90-100 90-100 90-100 90-100 104-117 
- Transvaal, 59,5 % Al2O3, fob, £ / t * 130 130 130 130 117-130 
Cianita      
- USA, cruda, 54-60 % Al2O3, fob planta, $ / t 70-137 70-137 70-137 70-137 110-140 
Sillimanita      
- Sudáfrica, 70 % Al2O3, cif Europa, £ / t 190 190 190 190 190 

 * A partir de 1994 los precios de referencia de IM se indican en $ / t 
 Fuente: Industrial Minerals 


