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ANTIMONIO 
 
 
1.- PANORAMA NACIONAL 
 
 
1.1.- PRODUCCIÓN MINERA. PERSPECTIVAS 
 

La producción nacional de minerales de antimonio cesó en 1985, año en 
que cerró la mina San Antonio, que INDUMETAL explotaba en Alburquerque 
(Badajoz). La otra fuente primaria de obtención de este elemento, su 
recuperación como subproducto del contenido en la galena por los fundidores 
primarios de plomo en forma de antimoniato sódico, se interrumpió a finales 
de 1991, tras el cierre de la fundición de Santa Lucía (Cartagena). 

 
En el período 1985-89 el programa SISTEMINER del Ministerio de 

Industria realizó intensas investigaciones geológico-mineras en el antiguo 
distrito antimonioso de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), sin que los 
resultados obtenidos hagan concebir esperanzas acerca de una posible 
reiniciación de la actividad extractiva. 

 
 

1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES 
 

El Plan Nacional de la Minería estimó las reservas totales de 
minerales de antimonio en unas 10 000 t, ubicadas en más del 80% en 
Extremadura. En las actuales condiciones de mercado, tal cubicación debe 
considerarse como un recurso potencial. 

 
En cuanto al metal asociado a los minerales de plomo, el contenido en 

los recursos económicos medidos de éste asciende a unas 2 200 t, suponiendo 
unas 12 000 t el contenido en los recursos de plomo de todo tipo. Sin 
embargo, hay que señalar que para que se puedan tener en cuenta estos 
recursos debe estar en funcionamiento la fundición primaria de plomo, que es 
la que lo beneficia como un subproducto. 
 
 
1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 
 

El comercio exterior de materias primas minerales de antimonio es 
poco importante, si bien en 1994 el déficit de su balanza comercial se 
triplicó respecto al año anterior, debido al fuerte aumento (en valor) de 
las importaciones (+ 82%) y a la caída de las exportaciones (- 86%) (cuadro 
Sb-I). El mayor valor de las compras externas, que en metal contenido 
bajaron un 2,8%, obedeció al desorbitado encarecimiento del metal, cuya 
cotización media pasó de 1 624,39 $/t en 1993 a 3 861,24 $/t en 1994 (Efm, 
mercado libre europeo). En consecuencia, el déficit comercial de este último 
año supuso 613,575 MPTA, frente a 194,439 MPTA en 1993. 

 
El grueso de las importaciones, expresadas tanto en valor como en 

metal contenido, fue el antimonio bruto (92,4% y 89,5% del total, 
respectivamente), seguido por los semielaborados (5,2% y 0,2%), 
concentrados, antimoniatos y cenizas. La totalidad de los concentrados, así 
como el 91% del metal bruto y el 60,6% de los semielaborados, procedieron de 
China, y el resto de la UE, sobre todo del Reino Unido (4,1% y 30,3%, 
respectivamente). Las exportaciones fueron poco relevantes, totalizando 21,5 
MPTA, y se dirigieron preferentemente a la UE. 
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CUADRO Sb-I.- COMERCIO EXTERIOR  DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE ANTIMONIO (t y 106 PTA) 
 

 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

PRODUCTO 1992 1993 1994 1992 1993 1994 
I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
   - Concentrados de Sb 40 5,811 191 11,220 24 6,120 − − − − − − 
II.- Oxidos e hidróxidos             
   - Oxidos e hidróxidos 602,3 143,827 438 112,354 − − 342,2 87,459 491 123,054 − − 
   - Antimoniatos 81     5,999 −      0,001 94 5,787 − − − − − − 

Total   149,826  112,355  5,787  87,459  123,054  − 
IV.- Metal bruto             
   - Antimonio bruto 899 160,915 1 013 217,282 1 501 587,000 3 0,438 459 31,391 130 21,000 
   - Plomo antimonioso 2 793 * 4 553 * 1 970 * 42 * 250 * 38 * 

Total  160,915  217,282  587,000  0,438  31,391  21,000 
V.- Recuperación:              
 VA- Chatarras 23,2 1,016 − − − − − − − − − − 
 VB- Cenizas 147 4,159 67 2,872 69 3,168 − − − − − − 

Total  5,175  2,872  3,168  −  − − − 
VI.- Metal trabajado             
   - Sb manufacturado 2,2 3,857 46 5,155 66 33,000 − − − − 1 0,500 

TOTAL  325,584  348,884  635,075  87,897  154,445  21,500 
   Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Dirección General de Aduanas 
   * Valor incluído en el plomo 
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CUADRO Sb-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE ANTIMONIO (t Sb contenido) 

 
 IMPORTACIONES   EXPORTACIONES  

PRODUCTOS 1990 1991 1992 1993 1994 1990 1991 1992 1993 1994 

I.- Minerales           

- Concentrados de Sb 60 54 24 114 14 − 1 − − − 
- Sb en conctr. de Pb 182 205 − − − − − − − − 

Total 242 259 24 114 14 − 1 − − − 
II.- Oxidos y sales           

- Oxidos e hidróxidos 406 389 481 350 − 124 245 288 392 − 
- Antimoniatos   51   23   39 < 1 45 − < 1 − − − 

Total 457 412 520 350 45 124 245 288 392 − 
IV.- Metal bruto           

- Antimonio bruto 675 928 890 1 003 1 486 1 < 1 3 413 129 
- Plomo antimonioso 224 192 139      227      98 35 7 2     12      2 

Total 899 1 120 1 029 1 230 1 584 36 7 5 425 131 
V.- Recuperación           

- Chatarras − − 18 − − − − − − − 
- Cenizas 75 56 29 13 14 64 112 − − − 

Total 75 56 47 13 14 64 112 − − − 
VI.- Metal trabajado           

- Sb manufacturado < 1 1 < 1 2 4 < 1 − − − < 1 
TOTAL 1 673 1 848 1 620 1 709 1 661 224 365 293 817 131 
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CUADRO Sb-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES (norma CEE) 

SUSTANCIA : ANTIMONIO  (t Sb contenido) 

 PRODUCCION  (t) COMERCIO EXTERIOR  (t) CONSUMO  VALOR DEL Autosuficien- Autosuficien- Dependencia Dependencia 
Año Minera  

       (PI) * 
Recuperación 

        (PV) ** 
Importación (I) Exportación (E) APARENTE (t) 

(C = PI+PV+I−E) 
DEFICIT 
(MPTA) 

cia primaria 
PI/C 

cia prm.+sec. 
(PI+PV)/C 

técnica 
(I−E)/C 

económica 
I/(C+E) 

1986 345* 2 100 1 145 53 3 537 − 340,184 10,0 % 69,1 % 30,9 % 31,9 % 

1987 330* 1 700 1 318 38 3 310 − 396,957 10,0 % 61,3 % 38,7 % 39,4 % 

1988 211* 2 200 1 084 109 3 386 − 223,464 6,2 % 71,2 % 28,8 % 31,0 % 

1989 177* 2 300 967 89 3 355 − 194,745 5,3 % 73,8 % 26,2 % 28,1 % 

1990 160* 2 200 1 673 224 3 809 − 273,529 4,2 % 62,0 % 38,0 % 41,5 % 

1991 102* 1 900 1 848 365 3 485 − 258,526 2,9 % 57,4 % 42,6 % 48,0 % 

1992 − 1 770 1 620 293 3 097 − 237,687 0,0 % 57,2 % 42,8 % 47,8 % 

1993 − 1 800 1 709 817 2 692 − 194,439 0,0 % 66,9 % 33,1 % 48,7 % 

1994 − 2 100 1 661 131 3 630 − 613,575 0,0 % 57,9 % 42,1 % 44,1 % 

  *   Sb  recuperado  de  los  minerales  nacionales  de  plomo  destinados  al  consumo  interno 
  ** Fuente: Federación  Española  de  la  Recuperación  y  elaboración  propia 
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1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
En el cuadro Sb-III puede verse la evolución del balance de materias 

primas minerales de antimonio durante el período 1986-1994. El consumo 
aparente alcanzó las 3 630 t de Sb contenido en 1994, superior en un 34,8% 
al de 1993. La aportación del metal secundario cubrió el 57,9% del consumo 
total, constatándose una disminución de su peso en éste a lo largo del in-
tervalo considerado.  

 
La razón de este descenso hay que buscarla tanto en la progresiva 

disminución del contenido en antimonio del plomo utilizado en la fabricación 
de baterías, como en una menor tasa de reciclado de éstas, inducida por el 
bajo nivel de precios del plomo refinado; como es sabido, casi la totalidad 
del antimonio secundario proviene de la reutilización de acumuladores 
usados. 

 
La industria de 1ª transformación se ha abastecido en los últimos 

cinco años de materias primas minerales de antimonio en los porcentajes de 
Sb contenido que se indican en el cuadro siguiente, en el que se incluye la 
comparación con el suministro efectuado en 1986: 
 
 

 1986 1990 1991 1992 1993 1994 

Minerales 26,6 10,6 10,3 0,8 4,2 0,4 
Oxidos y sales 7,3 8,7 4,8 7,5 − 1,2 

Recuperación 60,0 58,1 58,1 58,6 66,3 58,2 
Metal bruto y semielaborado     6,1   22,6   32,0   33,1   29,5   40,2 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Se evidencia un peso decreciente del consumo de minerales, hasta casi 
su anulación, y un aumento paralelo de la necesidad de metal bruto; las 
chatarras, por su parte, muestran una suave tendencia a la baja, por las 
razones apuntadas más arriba. 

 
 
 

2.- PANORAMA MUNDIAL 
 

Los fuertes recortes de producción en China y la antigua URSS, no 
compensados por los incrementos experimentados en Bolivia y México, junto al 
sostenimiento de la demanda, provocaron una psicosis de escasez entre los 
consumidores, que se tradujo en un alza incontrolada de los precios, tanto 
del mineral como del metal. El valor medio anual de éstos creció en 1994 por 
encima del 135% respecto al  año anterior, y a principio de 1995 continuaba 
la tensión alcista. 

 
La euforia despertada entre los productores occidentales ha acelerado 

el desarrollo de proyectos mineros que estaban aletargados, como el de 
Allegiance Mining en Bielsdown (Nueva Gales del Sur, Australia), que confía 
en iniciar la explotación en 1995; las reservas ascienden a 0,3 Mt con el 
4,9% de Sb. 

 
 

2.1.- PRODUCCION MINERA 
 

La producción minera de antimonio volvió a descender en 1994, con 
importantes caídas en China y la ex-URSS, precisamente los dos primeros 
países productores, que conjuntamente suponían más del 80% de la oferta to-
tal. La bajada de la producción china se achaca, en primer lugar, a las 
graves inundaciones sufridas en la primavera del 94, que impidieron el 
transporte de mercancías desde el interior a los puertos de exportación, 
pero también a las medidas adoptadas por el gobierno chino: supresión de 
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subvenciones, aumento de los impuestos y control de las exportaciones para 
evitar el contrabando, lo que al parecer ha ocasionado el cierre de 
numerosas minas. 

 
En Bolivia, México y Thailandia la producción creció considerable-

mente en términos relativos, pero los incrementos absolutos no pudieron 
compensar los recortes de las exportaciones chinas. La minería boliviana 
está controlada por la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), que funde y 
refina el mineral en su complejo metalúrgico de Vinto. En México, la prin-
cipal empresa explotadora es Minera y Refinadora Mexicana, que beneficia un 
yacimiento de estibina en Real de Catorce (San Luis de Potosí); todo el mi-
neral mexicano es procesado en las fundiciones de Peñoles en Torreón y del 
Grupo México en Monterrey.   

 
PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE ANTIMONIO  ( t de Sb contenido) 

 1990 1991 1992 1993p 1994e 

Austria 469 – – – – 
      
China 60 000 58 000 59 400 49 000 * 
ex URSS 18 000 16 000 13 500 8 800 * 
Bolivia 8 454 7 287 6 022 5 556 7 050 
Sudáfrica 5 258 4 176 3 951 4 111 3 700 
México 2 614 2 753 1 064 1 494 1 942 
Australia 1 300 1 500 1 701 1 700 1 700 
Thailandia 326 60 269 622 908 
Otros (1)     5 000    3 500    3 400    2 400 54 700 

TOTAL (redond.)  101 500 93 300 89 300 73 700 70 000 

               Fuente:  Elaboración propia con datos de World Mineral Statistics, BGS y  Min. Comm. Summ. 1995, USBM  
                              p  =  provisional ;  e  =  estimado 
                            (1)  Incluye en 1994 a  Eslovaquia, Turquía, Marruecos, Zimbabwe, Canadá, Guatemala, Estados Unidos y Perú.   
            *   Incluído en  otros 
 
 
2.2 LOS PRECIOS 
 

Al igual que en la mayoría de los metales, el precio del antimonio 
experimentó en 1994 una fuerte recuperación, con un 137,7 % de incremento 
respecto al año anterior, y una tendencia alcista, con una cotización media 
en diciembre de 1994 de 5 660,94 $/t.  
 
 1990 1991 1992 1993 1994 

Mineral      
- Sulfuro en trozos, 60 % Sb cif Europa, $ / mtu Sb 15,3-19 15-17,5 16-17,5 14,5-16,5 33-40 

Metal      
- Régulo 99,60 % Sb, $ / t, Efm 1 702,43 1 670,20 1 708,60 1 624,39 3 861,24 

 Fuente: Metal Bulletin 


