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ARCILLAS ESPECIALES (attapulgita, bentonita, sepiolita) 
 
 
1.- PANORAMA NACIONAL 
 
1.1.- PRODUCCION MINERA 
 

La producción estimada total de arcillas especiales durante 1994 es-
tuvo en torno a 950 kt, con un crecimiento del 9,4% respecto al año 
anterior. La evolución reciente de la misma, según tipos de arcilla y su 
distribución provincial, ha sido la siguiente: 
 

Provincia 1990 1991 1992 1993 1994e 

Attapulgita      
Cádiz 25 308 47 655 78 023 81 643 sd 
Sevilla 24 818 22 895 6 952 6 936 sd 
Cáceres   3 774   2 433   2 352   2 420   1 280 

Total 53 900 72 983 87 327 90 999 sd 

Bentonita      
Almería 110 236 229 687 129 197 120 354 sd 
Toledo   40 990   28 864   28 104   42 051 sd 
Madrid           –            –            –            – 4 500 

Total 151 226 258 551 157 301 162 405 sd 

Sepiolita      
Madrid 453 460 424 692 532 009 520 736 605 273 
Zaragoza 60 823 76 331 79 452 81 645 108 000 
Segovia 1 057 1 362 7 219 7 337 sd 
Toledo           –   13 926   17 342     5 477 sd 

Total 515 340 516 311 636 022 615 195 sd 

TOTAL            720 466 847 845 880 650 868 599 950 000 

             Fuente: 1990-93, Estadística Minera de España;  1994, estimación de empresas y Comunidades Autónomas  
 

La principal empresa productora de attapulgita (palygorskita) es 
HEFRAN, SA, filial de TOLSA, SA, que explota la concesión San Rafael en Je-
rez de la Frontera (Cádiz) y el Grupo Nebrixil en Lebrija (Sevilla), con una 
producción conjunta de 90 000 t/a. En Torrejón el Rubio (Cáceres) otra 
filial de TOLSA extrae poco más de un millar de t/a. 

 
La mayor parte de la producción de bentonita procede de Minas de Gá-

dor, SA, subsidiaria de la empresa británica Laporte Industries PLC, que la 
extrae en diversas concesiones en Níjar, Almería (Virgen del Mar, Minor, 
Velasco y otras), en la corta Minor-Yuncos, en Yuncos (Toledo) y, a partir 
de 1994, en el Grupo minero Minor-Pinto II, en Pinto y Valdemoro (Madrid). 
Su capacidad conjunta es de 110 000 t/a de bentonita cálcica, produciendo 
también montmorillonita y bentonita sódica por cambio iónico. 

 
Minas Volcán, SA, es el otro productor importante de bentonita, con 

concesiones en Níjar (Los Murcianos, Mazuir, Benisa, Vicente) y Cuevas del 
Almanzora (Volcánica), todas en Almería. AMICSA, filial de TOLSA, posee el 
grupo minero Gata, asímismo en Níjar. 

La sepiolita es extraída y procesada principalmente por TOLSA, que 
con explotaciones en Madrid (Grupos mineros Castellana y Victoria, en los 
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que extrajo 325 kt en 1994) y Toledo, provincias en las que posee un amplio 
dominio minero, tiene una capacidad total de tratamiento de 600 kt/a. SA de 
Minería y Tecnología de Arcillas (MYTA), perteneciente al grupo SAMCA, be-
neficia las cortas Río Riaza, en Bercimuel (Segovia), e Isabel, en Orera 
(Zaragoza), con una producción anual conjunta de 90 000 t. SEPIOLSA, filial 
de MINERSA, trabaja el Grupo minero Belén, en Paracuellos del Jarama y Ba-
rajas (Madrid), habiendo obtenido 186 kt en 1994. Bentonitas Especiales, SA 
(BENESA) explota el Grupo minero Marisa IV en Torrejón de Velasco (Madrid), 
con una producción en 1994 de 70 kt. Completa la oferta nacional Minera José 
Ignacio de Vicálvaro, SA (MINEVICA, SA), que en 1994 extrajo 22 kt en el 
Grupo minero José Ignacio, en Vicálvaro (Madrid). 

 
La mayor parte de la producción de estas arcillas especiales se des-

tina a la exportación; en el año 1992, último del que se dispone de datos 
oficiales, se exportaron 60 582 t de bentonita y 530 587 t de sepiolita y 
attapulgita, lo que equivale al 67% de la oferta total. 

 
 

1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES 
 

No se ha efectuado hasta la fecha la evaluación a nivel nacional de 
las reservas y recursos de estos materiales. En base a estudios parciales, 
se puede aseverar que las reservas de attapulgita sobrepasan los 30 Mt, y 
los 20 Mt las de sepiolita, de los que de 16 a 18 Mt se localizan en la 
provincia de Madrid. 
 
 
1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 
 

Nuestro potencial excedentario en bentonita desapareció bruscamente 
en 1993, año en que se exportaron únicamente 6 411 t, frente a las más de 
60 000 t del año anterior; en 1994 las ventas volvieron a descender, supo-
niendo sólo 4 646 t. Por el contrario, las importaciones se duplicaron en 
1993, aumentando un 50% en el año siguiente, hasta rozar las 60 000 t 
(cuadro Abs-I+II). El 91,1% de las mismas procedió de países de la UE, par-
ticularmente de Grecia (38,1%), Italia (35,6%) y Francia (15,5%). 

 
La Nomenclatura Combinada del Consejo de Cooperación Aduanera de la 

UE no asignó a la attapulgita  una posición arancelaria específica, por lo 
que es de suponer que esta sustancia se encuentra incluída con la sepiolita. 
Por razones que se ignoran, el citado Consejo eliminó del Arancel de 1993 y 
1994 la posición 2530.90.00.4 correspondiente a la sepiolita (que quedó 
englobada en la de "otros minerales"), no disponiéndose de datos oficiales 
acerca del comercio exterior de la misma en dichos años. Afortunadamente, 
esta omisión ha sido enmendada en el Arancel de 1995, asignando a la 
sepiolita la posición 2530.90.20. 

 
La balanza comercial de sepiolita es netamente favorable para España, 

manteniéndose las exportaciones en torno a las 530 000 t/a, en tanto que las 
importaciones suponen tan sólo un par de centenares de t. El destino 
principal de las primeras es la UE (más del 90%), repartiéndose el resto 
entre unos 20 países. 

 
 

1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

La demanda aparente de bentonita supuso en 1994 unas 225 kt, pero el 
valor medio de los últimos cinco años es de 183 kt, cifra que parece mucho 
más ajustada a la realidad, debiéndose las fuertes variaciones que se 
observan en la serie histórica (cuadro Abs-III´) a la influencia 
perturbadora de los stocks. El sector, tradicionalmente excedentario, pasó a 
ser deficitario en 1993, confirmándose en 1994 esta tendencia; la 
dependencia externa subió en dicho año al 24,5%. 
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 CUADRO Abs-I+II.- COMERCIO EXTERIOR  DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE ARCILLAS ESPECIALES  (t y 106 PTA) 
 

 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

PRODUCTO 1992 1993 1994 1992 1993 1994 
I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

   - Bentonita 20 260 283,596 40 569 610,804 59 687 844,260 60 582 271,199 6 411 75,009 4 646 101,261 

   - Sepiolita 236 8,302 sd sd sd sd 530 587 8 270,270 sd sd sd sd 

TOTAL  291,898  sd  sd  8 541,469  sd  sd 

   Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Dirección General de Aduanas 
 

 
CUADRO Abs-III´.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 

SUSTANCIA : BENTONITA  (t  de mineral) 

 PRODUCCION  (t) COMERCIO EXTERIOR  (t) CONSUMO  VALOR DEL Autosuficien- Autosuficien- Dependencia Dependencia 
Año Minera  

(PI) * 
Recuperación 

 (PV) 
Importación (I) Exportación (E) APARENTE (t) 

(C = PI+PV+I−E) 
SALDO 
(MPTA) 

cia primaria 
PI/C 

cia prm.+sec. 
(PI+PV)/C 

técnica 
(I−E)/C 

económica 
I/(C+E) 

1987 103 420 − 28 692 36 914 95 198 − 18,620 > 100 % > 100 % − 21,7 % 

1988 103 753 − 35 913 50 183 89 483 − 16,760  > 100 % > 100 % − 25,7 % 

1989 143 398 − 34 675 60 259 117 814 − 137,487 > 100 % > 100 % − 19,5 % 

1990 151 226 − 44 776 65 850 130 152 − 110,275 > 100 % > 100 % − 22,8 % 

1991 258 551 − 34 064 45 527 247 088 − 185,167 > 100 % > 100 % − 11,6 % 

1992 157 301 − 20 260 60 582 116 979 − 12,397 > 100 % > 100 % − 11,4 % 

1993 162 405 − 40 569 6 411 196 563 − 535,795 82,6 % 82,6 % 17,4 % 20,0 % 

1994p 170 000 − 59 687 4 646 225 041 – 742,999 75,5 % 75,5 % 24,5 % 26,0 % 

 * Fuente: Estadística Minera de España   p = provisional 
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CUADRO Abs-III´´.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 

SUSTANCIA : SEPIOLITA + ATTAPULGITA  (t  de mineral) 

 PRODUCCION MINERA  * COMERCIO EXTERIOR  (t) CONSUMO  VALOR DEL Autosuficien- Autosuficien- Dependencia Dependencia 
Año Sepiolita  

(PI)  
Attapulgita 

 (PI) 
Importación (I) Exportación (E) APARENTE (t) 

(C = PI+PV+I−E) 
SALDO 
(MPTA) 

cia primaria 
PI/C 

cia prm.+sec. 
(PI+PV)/C 

técnica 
(I−E)/C 

económica 
I/(C+E) 

1987 482 784 40 818 24 459 883 63 743 + 6 199,587 > 100 % > 100 % − − 

1988 507 782 43 585 12 486 464 64 915 + 6 355,069 > 100 % > 100 % − − 

1989 494 647 23 990 37 505 231 13 443 + 6 552,215 > 100 % > 100 % − − 

1990 515 340 53 900 105 511 769 57 576 + 6 776,507 > 100 % > 100 %  − 

1991 516 311 72 983 128 541 328 48 094 + 7 348,456 > 100 % > 100 % − − 

1992 636 022 87 327 236 530 587 192 998 + 8 261,968 > 100 % > 100 % − − 

1993 615 195 90 999 sd sd sd sd > 100 % > 100 % − − 

1994p 725 000 sd sd sd sd sd > 100 % > 100 % − − 

 * Fuente: Estadística Minera de España   p = provisional 
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Por las razones expuestas en el epígrafe anterior, no resulta posible 
el cálculo de la demanda aparente de sepiolita + attapulgita en 1993-94. El 
cuadro Abs-III´´ recoge su evolución hasta 1992, comprobándose la distorsión 
introducida por la variación de stocks, por otra parte usual en productos 
que se exportan en más del 90% de su producción. 

  
 
 
2.- PANORAMA MUNDIAL 
 
 
2.1.- PRODUCCION MINERA 
 

No se dispone todavía de datos acerca de la producción mundial de 
estos minerales durante 1994. Por otra parte, es difícil de precisar su 
cuantía, ya que numerosos países no los diferencian o aplican criterios 
distintos a la hora de catalogarlos en una clase u otra. Así, en el Reino 
Unido las bentonitas cálcicas se incluyen dentro de las fuller´s earth o 
tierras de batán, en tanto que otros países engloban en éstas a la attapul-
gita y la sepiolita. Este último criterio es el que sigue el British Geolo-
gical Survey, cuyas estadísticas se recogen a continuación, pero separando 
la bentonita de los demás productos. 

 
Aparte de España, sólo dos países informan de la producción de atta-

pulgita (Senegal y Sudáfrica) y ninguno de la de sepiolita. No obstante, se 
sabe que Japón, Alemania y Estados Unidos producen alguna cantidad de la 
primera, y la compañía norteamericana Floridin y la turca Turen Madencilik 
SvT, de la segunda. 

 
En la Unión Europea, que en 1993 aportó el 13,5% de la oferta mundial 

de bentonita y el 37% de la de fuller´s earth, además de España, que es el 
segundo país productor, extraen estos minerales: 

 
- Alemania, primer productor europeo, con Süd Chemie (500 kt/a), Erbsich 

Gelsenheim GmbH (150 kt/a) y Conex GmbH como principales empresas mineras. 
 
- Grecia, por medio de Silver & Barite Ores Mining Co. (560 kt/a), Mykobar 

Mining Co. (150 kt/a) y Süd Chemie & Co. Hellas Ltd (30 kt/a). 
 
-  Reino Unido, con Laporte Industries PLC (170 kt/a) y Steetley Minerals (40 
kt/a). 
 
-  Italia, con los grupos Laviosa (165 kt/a) y SRI (30 kt/a) y Valdol SpA (80 
kt/a). 
 
-  Francia, que produce 6-7 000 t/a de bentonita. 

 
Finalmente, Suecia parece ser que extrae unas 15 000 t/a de bentoni-

tas cálcica y sódica por medio de INDUMET, producción no registrada por el 
BGS. 

 
A nivel mundial, el primer productor es Estados Unidos, con el 36% de 

la oferta global de bentonita y el 57,8% de la de fuller´s earth en 1993. 
Las principales empresas son: American Colloid Co. (2 740 kt/a), Wyoming 
Bentonite (675 kt/a), Oil Drilling (640 kt/a), Kaycee Bentonite (600 kt/a), 
Lowe´s Southern Clays (500 kt/a), Baroid (450 kt/a), MI Drilling Fluids (390 
kt/a) y Engelhardt Minerals & Chemicals (360 kt/a). 

 
Otros productores destacados son Japón (Kunimune Industries, 170 

kt/a; Mizusawa Ind. Chemicals, 160 kt/a; Hojun Kogyo Co., 135 kt/a y Nippon 
Kasseihakakudo Co., 80 kt/a), Turquía (Karakaya Bentonit SvT, 60 kt/a; Kayac 
Ind. Raw Minerals, 35 kt/a, etc) y la India (Ashapura Minechem PvT, 250 
kt/a). 
 

              PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE BENTONITA ( t ) 



 86 

 1990 1991 1992 1993p 1994e 
Grecia 592 684 600 286 600 083 600 000  
Alemania 223 000 224 000 257 000 245 000  
España 151 226 258 551 157 301 162 405 780 000 
Italia 228 153 402 478 150 503 sd  
Francia 10 000 10 000 6 000 7 000  
      
Estados Unidos 3 473 595 3 431 601 2 954 154 3 092 957 3 100 000 
ex URSS 2 700 000 2 400 000 2 420 000 1 850 000  
Japón 549 414 554 145 534 445 515 307  
Turquía 97 464 123 928 439 126 382 312  
India 242 000 291 000 sd sd  
Brasil 105 809 140 051 197 385 sd  
ex Checoslovaquia 143 100 84 918 sd 155 000  
México 144 895 145 347 135 993 127 289  
Rumanía 150 000 150 000 120 000 120 000  
Argentina 107 035 108 782 97 531 sd  
Otros (1)     601 665    543 077    463 094    460 928  

TOTAL (redondeado) 9 520 000 9 460 000 8 960 000 8 600 000 sd 

 
              Fuentes:  1990 - 1993, World Mineral Statistics, BGS;  1994, Mineral Commodity Summaries 1995, USBM 
               p  =  provisional ;  e  =  estimado 
             (1) Incluye Colombia, Perú, Chipre,Indonesia, Irán, Corea S, Pakistán, Filipinas, Australia, Nueva Zelanda, Birmania, ex-Yugoslavia, 
                   Hungría, Polonia, Argelia, Egipto, Marruecos, Sudáfrica, Canadá y Guatemala. 
 
 

PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE TIERRA DE BATÁN (fuller´s earth) ( t ) 

 1990 1991 1992 1993p 1994e 
España (att.+sepiol.) 569 240 589 294 723 349 706 194  
Alemania 653 000 708 000 673 000 670 000  
Reino Unido 205 000 188 800 189 400 187 100  
Italia 45 800 23 400 30 000 30 000  
      
Estados Unidos 2 307 475 2 740 346 2 413 453 2 483 821 2 500 000 
Senegal (attapulgita) 114 610 99 377 148 000 119 409  
México 29 863 41 078 41 111 41 152  
India 20 000 31 000 sd sd  
Pakistán 16 489 22 075 22 042 19 000  
Australia 20 000 15 000 15 000 15 000  
Marruecos 45 230 37 552 38 098 8 680  
Sudáfrica (attapulg.) 7 628 8 109 8 235 7 032  
Argelia 7 840 4 526 3 656 3 229  
Argentina        2 000        2 000        1 500        1 600  

TOTAL (redondeado) 4 045 000 4 510 000 4 320 000 4 300 000 sd 

              Fuentes:  1990 - 1993, World Mineral Statistics, BGS, excepto España   
                             1994, Mineral Commodity Summaries 1995, USBM 
                             p  =  provisional ;  e  =  estimado 
2.2.- LOS PRECIOS 
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En el cuadro siguiente se recogen los precios de algunas calidades de 
attapulgita y bentonita publicados por Industrial Minerals, generalmente en 
la forma habitual de una banda de fluctuación entre cuyos extremos se supone 
que se mueven los precios reales:  

 
 

 1990 1991 1992 1993 1994 

Attapulgita      
- Georgia, fob planta, polvo, $ / tc * – – – 200-450 200-500 
- Id., id., granular, 6/30 mallas, $ / tc * – – – 75-210 120-200 
Bentonita      

- Wyoming, gr. fundición, empaquetada, UK, £ / t 120-130 120-130 120-130 120-130 130-140 
- Id., cruda, a granel, fob planta, $ / tc 18-35 18-35 18-35 18-35 25-40 
- Id., API, empaquetada, fob planta, $ / tc 34,5 34,5 34,5 34,5 30-40 

* Empezaron a cotizar en 1993   tc = tonelada corta 
Fuente: Industrial Minerals 


