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CADMIO 
 
1.- PANORAMA NACIONAL 
 
1.1.- PRODUCCIÓN MINERA. PERSPECTIVAS 

 
Al igual que el germanio y otros metales minoritarios afines, el 

cadmio no se beneficia a partir de minerales específicos, sino como 
coproducto de la metalurgia extractiva del cinc (también, aunque en menor 
medida, de la del cobre y plomo), en cuyos minerales está presente en 
proporciones del 0,3 al 0,5%. 

 
En España pueden obtenerlo los dos productores primarios de cinc 

metal, Asturiana de Zinc, SA (AZSA) y Española del Zinc, SA (ZINSA), en sus 
factorías de San Juan de Nieva y Cartagena, respectivamente, si bien ZINSA 
interrumpió la producción de cadmio en los últimos años, a causa de las 
adversas condiciones del mercado. 

 
Los únicos datos publicados se refieren a la producción de cadmio 

electrolítico refinado, desconociéndose las cantidades de "concentrados" 
obtenidos como polvo y humos de la tostión de la blenda y sus leyes en Cd, 
por lo que es obligado aceptar aquéllos como oferta primaria de cadmio 
recuperable. Por otra parte, ambas fundiciones consumen tanto minerales 
nacionales como de importación, en proporciones respectivas aproximadas que 
en 1992, 1993 y 1994 fueron de 46-54/40-60/42-58 y 50-50/30-70/10/90, por lo 
que razonablemente una parte de la producción de cadmio procede de minerales 
foráneos. Desconociéndose habitualmente los tenores en Cd de unos y otros, 
la práctica corriente en estos casos es considerar la producción de metal de 
cada país como oferta primaria del mismo.  
 

En 1994 el 77,5% de la producción se destinó a la exportación, y el 
resto a la fabricación de pigmentos, recubrimiento de superficies metálicas 
y otros usos. 

 
La producción nacional de cadmio electrolítico en los últimos años ha 

sido la siguiente (t): 
 

EMPRESA 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Metalurgia del cinc:       

 - Asturiana de Zinc, SA 321 333 344 361 365 387 
 - Española del Zinc, SA 39,7 37,9 − 18,5* − - 

TOTAL NACIONAL 360,7 370,9 344 379,5 365 387 

Fuentes: AZSA y ZINSA 
* Estimación a partir de las ventas. Desde 1991 ZINSA no publica sus datos de producción. En 1994 las ventas fueron de 

      2,7 t, procedentes seguramente de stocks 
 
La oferta de cadmio depende, en primer lugar, del nivel de producción 

metalúrgica de cinc, pero también de la demanda específica del mismo, en 
retroceso a causa de restricciones medioambientales cada vez más exigentes 
por el carácter altamente tóxico de este metal. Por esta razón, a nivel 
mundial diversas fundiciones de cinc han tenido que reducir o paralizar 
temporalmente, e incluso definitivamente, la producción de cadmio. Tal 
parece ser el caso de ZINSA, confiándose que la recuperación del mercado que 
se prevé pueda permitirle en breve reanudar su beneficio a un nivel normal. 
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CUADRO Cd-I.- COMERCIO EXTERIOR  DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE CADMIO (t y 106 PTA) 
 
 

 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

PRODUCTO 1992 1993 1994 1992 1993 1994 
 Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
I.- Minerales             
   - Concentrados − − − − - - − − − − - - 
II.- Oxidos y sales             
   - Oxidos e hidróxidos 53 22,395 sd sd sd sd − − sd sd sd sd 
   - Sulfuro 1 0,883 < 1 0,090 16 4,076 < 1 0,060 − − - - 
   - Sulfato − − < 1 0,014 - - − − − − - - 
   - Pigmentos 46 63,963 14 19,741 - - 90 120,953 160 108,491 31 51,621 

Total   87,241  19,845  4,076  121,013  108,491  51,621 
IV+V.- Metal bruto, rec.             
   - Cadmio bruto, chatarras 93 26,071 100 12,973 100 31,000 10 526 92,352 380 34,641 300 71,000 
IV.- Metal trabajado             
   - Cadmio manufacturado < 1 0,168 4 11,960 - - 18 4,362 < 1 0,701 - - 

TOTAL  113,480  44,778  35,076  217,727  143,833  122,621 

   Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Dirección General de Aduanas 
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CUADRO Cd-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE CADMIO (t Cd contenido) 
 
 

 IMPORTACIONES   EXPORTACIONES  

PRODUCTOS 1990 1991 1992 1993 1994 1990 1991 1992 1993 1994 

I.- Minerales          

- Concentrados − − − − - − − − − - 
II.- Oxidos y sales           

- Oxidos e hidróxidos 28,0 47,6 45,2 sd sd − − − sd sd 
- Sulfuro 0,4 0,7 0,6 < 1 12,0 − − 0,2 − - 
- Sulfato − − − < 1 - − − − − - 
- Pigmentos 25,2 36,4 32,3   9,8 - 79,1 80,5 63,1 96,0 18,6 

Total 53,6 84,7 78,1 10,0 12,0 79,1 80,5 63,3 96,0 18,6 
IV+V.- Met. br., rec.           

- Cd bruto, chatarras 23,0 80,0 93,0 100,0 100,0 155,0 318,0 275,0 380,0 300,0 
VI.- Metal trabajado           

- Cadmio manufact. 46,0 5,0 0,5 4,0 - − − 18,0 < 1 - 

TOTAL 122,6 169,7 171,6 114,0 112,0 234,1 398,5 356,3 476,0 318,6 
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CUADRO Cd-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 

SUSTANCIA : CADMIO  (t Cd contenido) 

 
 PRODUCCION  (t) COMERCIO EXTERIOR  (t) CONSUMO  VALOR DEL Autosuficien- Autosuficien- Dependencia Dependencia 

Año Minera * 
(PI) 

Recuperación 
 (PV) 

Importación (I) Exportación (E) APARENTE (t) 
(C = PI+PV+I−E) 

SALDO 
 (MPTA) 

cia primaria 
PI/C 

cia prm.+sec. 
(PI+PV)/C 

técnica 
(I−E)/C 

económica 
I/(C+E) 

1986 246,5 − 193,1 240,5 199,1 − 57,375 > 100 % > 100 % − 43,9 % 

1987 296,6 − 219,2 260,8 255,0 + 32,668 > 100 % > 100 % − 42,5 % 

1988 443,9 − 183,7 504,5 123,1 + 460,261 > 100 % > 100 % − 29,3 % 

1989 360,7 − 209,2 316,3 253,6 + 137,246 > 100 % > 100 % − 36,7 % 

1990 370,9 − 122,6 234,1 259,4 + 178,047 > 100 % > 100 % − 24,8 % 

1991 344,0 − 169,7 398,5 115,2 + 141,231 > 100 % > 100 % − 33,0 % 

1992 379,5 − 171,6 356,3 194,8 + 104,247 > 100 % > 100 % − 31,1 % 

1993 365,0 − 114 476 3,0 + 99,055 > 100 % > 100 % − 23,8 % 

1994 387,0 – 112 318,6 180,4 + 87,545 > 100 % > 100 % - 22,4 % 

 * Cadmio recuperado a partir de concentrados de cinc    Fuentes:  AZSA y ZINSA 
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1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES 
 

No hay constancia de que hasta la fecha se haya realizado estudio 
alguno acerca de los recursos nacionales de cadmio. Como primera 
aproximación, y teniendo en cuenta las leyes recogidas en la bibliografía, 
se puede estimar el cadmio recuperable de los recursos minerales nacionales 
de cinc en unas 15 000 t de metal contenido. 

 
 

1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 
 

La importación de materias primas minerales de cadmio volvió a 
decrecer en 1994, limitándose a 16 t de sulfuros y 100 t de metal bruto, por 
valor de 35 MPTA (-21,7% respecto a 1993), en tanto que las exportaciones 
consistieron en 31 t de pigmentos y 300 t de metal, con un valor conjunto de 
122,6 MPTA (-14,7%; cuadro Cd-I). El saldo de la balanza comercial nos es 
favorable al menos desde 1987, pero en 1994 supuso tan sólo 87,5 MPTA. 

 
La totalidad de las compras de sulfuro se efectuaron en la Unión 

Europea, y las de cadmio bruto más concretamente en Alemania; las ventas de 
pigmentos se dirigieron preferentemente a Estados Unidos, y el 100% de las 
de metal bruto, a los Países Bajos.  
 
 
1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 

 
El consumo aparente de materias primas minerales de cadmio está muy 

influido por las fluctuaciones de almacenamientos pendientes de venta, como 
se aprecia claramente en el cuadro Cd-III por los constantes altibajos que 
presenta; el consumo real debe estar en torno a las 170 180 t/a, con 
tendencia a la baja. 

 
Los principales sectores consumidores en nuestro país son los de 

pigmentos y preparados para pinturas, electrochapado (cadmiado) y plásticos.  
 
La recuperación es muy escasa incluso en los países más avanzados, 

limitándose a las pilas agotadas de níquel-cadmio y a algunas aleaciones 
especiales, no habiendo constancia de que se reciclen estos materiales en 
nuestro país. 

 
 
 

2.- PANORAMA MUNDIAL 
 
 

El año 1994 ha significado la recuperación de los precios del cadmio, 
que en los últimos meses se mantuvieron firmes por encima del nivel crítico 
de 1 $/lb, llegando en contratos spot a 1,3 $/lb. La demanda fue sostenida 
en el sector de baterías recargables de Ni-Cd, sobre todo en Japón y el área 
del Pacífico, estimándose que en aquel país, en el que esta actividad 
absorbe cerca del 90% del consumo total, creció en un 8%. 

 
Las perspectivas a medio plazo parecen favorables para el cadmio al 

menos en este sector, pues el desarrollo de los vehículos de tracción 
eléctrica incrementará la demanda de baterías, de las que las de Ni-Cd 
pudieran cubrir el 30% del mercado. No se olvide que para 1998 el 2% de los 
nuevos vehículos que se vendan en California tendrán que ser libres de 
emisiones; presumiblemente, otros estados norteamericanos y otros países 
adoptarán, más pronto o más tarde, disposiciones similares. 
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2.1.- PRODUCCION METALURGICA 
 

Ya se ha indicado que el cadmio no se obtiene a partir de minerales 
específicos, sino como coproducto de la metalurgia extractiva del cinc y 
otros metales. Por ello, las estadísticas de producción se refieren 
exclusivamente a la de metal, que en 1994 disminuyó un 5,7% respecto al año 
anterior, según los datos provisionales disponibles. 

 
En la Unión Europea lo obtienen Bélgica (que es el mayor productor 

comunitario), Alemania, Francia, Países Bajos, Italia, Reino Unido y España, 
que en conjunto produjeron en 1993 el 26,2% del total mundial; tras su 
reciente incorporación a la UE, también debe incluirse a Finlandia, habiendo 
cesado Austria en esta actividad en 1991. 

 
Más de 35 países producen cadmio refinado, estimándose la capacidad 

instalada de refino en el mundo occidental en 27 000 t/a, de las que el 
42,5% se encuentra en Europa, el 19% en Japón, el 11% en Estados Unidos, el 
8% en Hispanoamérica, el 7,5% en Australia, el 7% en Canadá y el 5,5% en 
otros. 

 
PRODUCCION MUNDIAL DE CADMIO REFINADO ( t ) 

PAÍSES 1990 1991 1992 1993p 1994e 
Bélgica 1 956 1 807 1 560 1 572 1 600 
Alemania 990 1 048 941 1 056 *** 
Francia 780 1 100 830 585 *** 
Países Bajos 590 539 612 526 *** 
Italia 691 658 742 517 *** 
Reino Unido 438 449 383 458 *** 
España 371 344 380 365 387 
Finlandia 484 471 580 332 *** 
Austria 44 19 - - - 
      
Japón 2 451 2889 2 986 2 832 2 800 
Canadá 1 470 1 829 1 963 1 944 1 900 
México 1 280 1 126 1 146 1 382 800 
China 1 129 1 222 1 138 1 270 *** 
Kazakhstan * * 1 000 1 000 *** 
Estados Unidos 1 678 1 676 1 620 966 1 000 
Rusia * * 800 742 *** 
Australia 648 1 076 1 001 729 1 000 
Corea del Sur 568 395 789 719 *** 
Perú 378 526 399 472 *** 
Tailandia - 373 635 449 *** 
India 277 274 311 270 *** 
URSS 1 970 1500 - - - 
Otros **    2 007    1 812    1 255    1 250    8 813 

TOTAL (redondeado) 20 200 21 100 21 100 19 400 18 300 

 Fuentes:  1990 - 1993, World Mineral Statistics, BGS;  1994, Mineral Commodity Summaries 1995, USBM 
 p  =  provisional ;  e  =  estimado 
 *  incluído en URSS 
 **  Incluye Bulgaria, Noruega, Polonia, Turquía, ex-Yugoslavia, Argelia, Namibia, Zaire, Argentina, Brasil y Corea  Norte  
 *** incluído en otros 

 
2.2.- LOS PRECIOS 
 

El precio medio del metal en el mercado libre europeo subió en 1994 
un 158,1% respecto al año anterior, tras cinco años de continuos desplomes 
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que lo llevaron en 1993 a un mínimo histórico (0,43 $/lb). No obstante, la 
recuperación lograda está muy alejada del máximo alcanzado en 1988 (7,05 
$/lb). A final de año continuaba la tendencia alcista, cotizando en 
diciembre a 1,74 $/lb. 

 

COTIZACIÓN DEL CADMIO (MB, Efm)
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 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

$ / lb, Efm 0,93 1,78 7,05 6,13 3,34 2,01 0,85 0,43 1,11 

PTA / kg 287,06 484,80 1 811,81 1 601,85 750,77 461,30 191,37 120,75 327,77 

PTA 1985 / kg 263,84 423,13 1 508,87 1 251,53 549,71 318,94 124,94 75,38 195,42 

 


