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CINC 
 
 
1.- PANORAMA NACIONAL 
 
1.1.- PRODUCCIÓN MINERA. PERSPECTIVAS 

 
La producción nacional de concentrados de cinc volvió a descender en 

1994, alcanzando el nivel más bajo desde 1985. No sólo se dejó sentir el 
cierre en 1993 de la mina Troya de EXMINESA, sino que hubo recortes en la 
extracción de las minas de Reocín y Sotiel-Coronada, y aunque en Aznalcóllar 
se empezó a recuperar la producción, ésta llegó a poco más de la mitad de la 
que fue a principios de la década de los 90. En consecuencia, la oferta de 
concentrados bajó en 1994 a 283 280 t, con un contenido en cinc de 150,6 kt, 
un 11,4% menos que el año anterior. Las empresas activas en 1994 fueron las 
siguientes: 

 
- Asturiana de Zinc, SA (AZSA), que explota el Coto Minero de Reocín 

(Cantabria), tanto a cielo abierto como por minería subterránea, con una 
producción en 1994 de 192 514 t de concentrados, un 2,4% menos que el año 
precedente. Esta disminución obedeció al golpe de techo que se produjo a 
mediados de año en el nivel 17 de la mina, precisamente en la zona más 
rica del criadero, y que obligó a la paralización de las labores ante el 
riesgo de hundimiento de varias viviendas a causa de la subsidencia. 

 
- Andaluza de Piritas, SA (Boliden-APIRSA), inactiva durante el primer 

trimestre del año, reanudó en abril la explotación de su yacimiento de 
sulfuros complejos de Aznalcóllar (Sevilla), obteniendo durante el año 
72 695 t de concentrados, un 76,5% más que en 1993, pero en dicho año la 
producción cayó a la tercera parte de la normal, a causa de la falta de 
agua para el lavadero motivada por la sequía. 

 
- Almagrera, SA, que en 1994 extrajo 18 071 t del yacimiento de sulfuros 

complejos de Sotiel-Coronada (Huelva), el 67,5% menos que el año anterior, 
a causa de una regulación de empleo que estará en vigor hasta que 
finalicen los trabajos de preparación de la nueva mina de Migollas, 
próxima a Sotiel. 

 
APIRSA solicitó en enero de 1994 la regulación de empleo del 86% de 

la plantilla, y amenazó con el cierre definitivo si la Administración no le 
abonaba las subvenciones prometidas para el desarrollo de su nueva explota-
ción de Los Frailes. En marzo, la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos concedió a APIRSA una subvención de 2 819 MPTA, con lo 
que la empresa reanudó en abril su actividad, y ha anunciado que seguirá 
adelante con el mencionado proyecto. Las reservas probadas son de 50,5 Mt, y 
se piensa en una producción de 54 kt/a de Zn en concentrados, 17 kt/a de Pb, 
8 kt/a de Cu y 75 t/a de Ag (en concentrados de Zn).   

 
Por su parte, Almagrera inició en noviembre el arranque en su nueva 

mina de Migollas, centrada en la producción de cobre, pero además se han 
localizado 1,7 Mt de sulfuros masivos en la zona Este de Sotiel. Los planes 
de la empresa son obtener 800 kt/a de mineral a partir de 1996, de los que 
la mitad procederían de Migollas y el resto, de Sotiel-Coronada y Sotiel-
Este. 

 
En enero de 1994, el ayuntamiento de Toral (León) autorizó a 

Geominera la iniciación del proyecto de apertura de la mina de Toral de los 
Vados, investigada por el consorcio SMM Peñarroya-España y ENADIMSA hasta la 
mitad de la década de los 80. Geominera dice contar con capital canadiense y 
suizo y con el interés de un banco americano; pero la verdad es que hasta el 
momento no se ha pasado de las buenas intenciones. 
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Navan Resources comunicó a principios de 1995 que, por fin, las 
administraciones autonómica y local habían autorizado el desarrollo de su 
proyecto de explotación en Mazarrón (Murcia). Aquí, en la zona de Los 
Perules, la empresa ha cubicado 9,08 Mt con 2,58% de Zn, 0,60% de Pb y 16 
g/t de Ag; la inversión prevista ronda los 1 500 MPTA, y el comienzo de la 
extracción sería a finales de 1996, al ritmo de 40 kt/a de concentrados de 
Zn, 7 kt/a de concentrados de Pb y 10,9 t/a de plata contenida. Los 
concentrados de cinc se destinarían a la refineria de ZINSA en Cartagena. 

 
Por el contrario, Portman Golf no ha obtenido el oportuno permiso 

administrativo para la reanudación de la extracción de minerales de cinc-
plomo en Cartagena, paralizada hace ya tres años; la producción prevista era 
de 60 kt/a de concentrados. Por su parte, AZSA también ha sido objeto de las 
iras ecologistas, ante su pretensión de investigar los derechos mineros que 
posee en Aliva (Picos de Europa). 

 
La evolución reciente de la producción minera es la indicada en el 

cuadro siguiente: 
 

Empresa 1990 1991 1992 1993 1994 p 
Minería:   
Asturiana de Zinc, SA   

Concentrados (t) 173 006 189 107 192 108 197 250 192 514 
Zn contenido (t) 96 831 107 244 107 676 110 454 107 807 

Andaluza de Piritas, SA   
Concentrados (t) 136 366 127 200 105 498 41 176 72 695 
Zn contenido (t) 63 137 59 148 49 331 19 229 34 297 

Almagrera, SA   
Concentrados (t) 40 456 47 628 51 109 55 554 18 071 
Zn contenido (t) 19 703 23 100 24 584 26 299 8 475 

EXMINESA  (Troya)   
Concentrados (t) 49 845 51 950 42 395 25 437 – 
Zn contenido (t) 27 514 29 365 23 146 13 910 – 

EXMINESA  (Rubiales)   
Concentrados (t) 56 468 66 525 – – – 
Zn contenido (t) 34 276 40 381 – – – 

Varias  (Murcia)   
Concentrados (t) 27 340 5 817 – – – 
Zn contenido (t) 13 398 2 643 – – – 

Total concentrados (t) 483 481 488 227 391 110 319 417 272 325 
Total Zn contenido (t) 254 859 261 881 204 737 169 892 145 192 

Cáscaras de cobre:   
Metalquímica del Nervión, SA   

Concentrados (t) 11 253 – – – – 
Zn contenido (t) 6 077 – – – – 

TOTAL NACIONAL   
Concentrados (t) 494 734 488 227 391 110 319 417 283 280 

Zn contenido (t) 260 936 261 881 204 737 169 892 150 579 

 Fuente: 1990-91, Estadística Minera de España; 1992-94, información de las empresas    p = provisional 
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1994 - IMPORTACION DE OXIDO DE CINC
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1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES 
 
El Inventario Nacional de Recursos de Plomo y Cinc, realizado por el 

ITGE en 1985, estableció los recursos demostrados económicos en 6,25 Mt, los 
económicos marginales en 1,63 Mt y los subeconómicos en 7,5 Mt, expresados 
todos en metal contenido. 
 
 
1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 

 
Las importaciones de materias primas minerales de cinc experimentaron 

en 1994 un aumento en valor del 19,6%, pero una disminución en contenido del 
6,8%, lo que se explica porque las compras externas de concentrados cayeron 
en 27 kt de Zn contenido a causa de la menor actividad metalúrgica 
registrada en el año, pero aumentaron en todas las demás partidas (óxidos, 
metal bruto, productos de recuperación y semielaborados), que poseen un 
mayor valor añadido (cuadros Zn-I y II). 

 
Por el contrario, las exportaciones disminuyeron en 1994 tanto en 

valor (-10,4%) como en contenido (-28,8%), con recortes en todos los capí-
tulos excepto en cenizas y en semielaborados, pero que por la modestia re-
lativa de sus cifras no pudieron compensar los descensos sufridos en con-
centrados (-32,4 kt de Zn contenido), metal bruto (-48,5 kt) y óxidos y sa-
les (-2,4 kt de Zn contenido).  

 
La balanza comercial siguió siendo favorable para España, pero el 

superávit descendió a 4 214,3 MPTA, el más bajo de los últimos nueve años 
(cuadro Zn-III). 
 

No se dispone de datos acerca de la procedencia o destino de los 
concentrados de cinc durante 1994. En los gráficos adjuntos se incluye la 
distribución porcentual por países de las importaciones de óxido de cinc y 
de semielaborados, y de las exportaciones de cinc bruto sin alear. La 
totalidad de las compras de este producto, así como el 99,1% de las de cinc 
bruto aleado, se efectuaron dentro de la UE, sobre todo en Bélgica, Italia, 
Alemania y Reino Unido. El 99,4% de las exportaciones de metal aleado se 
dirigieron a la UE (Italia, 87,2%; Países Bajos, 11%), y el resto, a Cuba. 

 
1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 

 
El consumo aparente de materias primas minerales de cinc en 1994 

supuso 222 824 t de metal contenido, un 22,8% más que en 1993 (cuadro Zn-
III). Por primera vez el sector fue deficitario, no pudiendo suplir la 
recuperación la falta de minerales nacionales, si bien la dependencia 
externa es todavía moderada (14,8%). 

 
España es importador neto de concentrados, sobre todo si tenemos en 

cuenta que buena parte de la producción nacional de éstos debe exportarse al 
no ser apta para su beneficio en las fundiciones existentes. Asímismo, 
debemos recurrir a considerables importaciones netas de cinc trabajado 
(sobre todo de latón). Por el contrario, somos exportadores netos de cinc 
bruto sin alear. En cuanto a óxidos y sales, la balanza estuvo más o menos 
equilibrada hasta 1992, año en que se inclinó en contra nuestra en el 
capítulo de los óxidos. El abastecimiento a la industria nacional de 1ª 
transformación se efectuó en 1994 de la siguiente manera, en porcentaje de 
metal contenido: 

 

 1990 1991 1992 1993 1994 
 Concentrados 86,8 86,1 84,8 81,5 81,1 
 Chatarras y cenizas 5,5 6,6 7,2 11,7 10,8 
 Semielaborados 4,8 4,4 4,5 3,5 4,0 
 Oxidos y sales; matas 1,4 1,0 2,3 3,3 4,1 
 Cinc bruto aleado    1,5    1,9    1,2        –       – 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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CUADRO Zn-I.- COMERCIO EXTERIOR  DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE CINC (t y 106 PTA) 
 

 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

PRODUCTO 1992 1993 1994 1992 1993 1994 
I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
   - Concentrados de Zn 401 067 12 463,320 378 437 9 410,154 328 671 10 425,520 116 641 2 960,906 121 905 2 340,316 53 037 1 123,997 
II.- Oxidos y sales             
   - Oxidos y peróxidos 11 465 1 466,081 15 491 1 904,590 20 677 2 855,366 1 824 223,392 1 531 206,862 1 108 164,112 
   - Cloruros 383 21,614 183 16,829 327 8 195 6 237 349,353 6 094 320,572 2 292 184,313 
   - Sulfuros 224 40,700 269 57,039 386 96,763 − − 15 0,464 16 0,875 
   - Sulfatos 1 437 59,478 1 132 52,542 102 5,768 791 33,537 650 29,119 < 1 0,148 
   - Litopón 3 194    327,223 1 794    201,746 sd             sd 703 194,802 1 554 295,014 sd          sd 

Total   1 915,096  2 232,746  2 966,092  801,084  852,031  349,448 
III.- Matas             
   - Matas galvanización 4 598 448,981 4 333 396,077 7 145 470,137 4 0,461 573 17,950 187 5,668 
IV.- Metal bruto             
   - Cinc bruto, sin alear 1 826 243,750 1 275 168,149 1 134 186,000 220 306 25 847,622 204 705 22 015,117 156 823 20 199,000 
   - Cinc bruto, aleado 4 512 623,940 5 207 801,311 5 758 986,000 98 13,579 7 366 855,046 6 679 993,000 
   - Aleaciones Cu-Zn * 3 519    161,197 4 464    148,160 4 906    221,940 646        22,260 2 317        53,685 2 324        84,420 

Total  1 028,887  1 117,620  1 393,940  25 883,461  22 923,848  21 276,420 
V.- Recuperación:              
 VA- Chatarras 896 78,137 128 7,146 86 11,000 1 374 64,144 745 63,008 778 64,000 
 VB- Cenizas 4 035 198,533 3 901 153,865 4 421 147,909 25 127 800,964 2 345 67,926 4 181 122,868 

Total  276,670  161,011  158,909  865,108  130,934  186,868 
VI.- Metal trabajado             
   - Polvo y partículas 1 994 478,017 1 821 464,334 1 662 531,000 309 28,959 49 2,294 32 10,000 
   - Barras, etc, al. y sin al. 911 210,216 1 903 383,668 2 495 520,000 67 19,889 239 22,246 51 20,000 
   - Chapas, etc, al. y sin al. 87 24,939 326 81,384 453 104,000 333 69,138 260 62,290 72 23,000 
   - Tubos y accesorios 143 120,714 65 16,584 10 17,000 < 1 1,104 1 1,897 – – 
   - Otras manufacturas 5 234 1 325,757 3 911 1 256,308 3 771 1 305,000 430 337,114 139 122,625 180 182,000 
   - Manufct. de Cu -Zn * 43 878 2 545,548 28 249 1 188,506 37 092 2 109,100 7 898 472,590 11 571 545,852 17 399 1 027,570 

   Total  4 705,191  3 390,784  4 586,100  928,794  757,204  1 262,570 
TOTAL  20 838,145  16 708,392  19 990,698  31 439,814  27 022,283  24 204,971 

Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Dirección General de Aduanas    
* El valor señalado corresponde al cinc contenido 
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CUADRO Zn-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE CINC (t Zn contenido) 
 

 IMPORTACIONES   EXPORTACIONES  
PRODUCTOS 1990 1991 1992 1993 1994 1990 1991 1992 1993 1994 

I.- Minerales           
- Concentrados de Zn 77 168 69 425 213 040 204 758 177 811 62 434 49 811 55 409 57 417 24 980 
II.- Oxidos y sales           
- Oxidos y peróxidos 5 850 6 178 9 172 12 392 16 541 2 362 3 011 1 459 1 225 886 
- Cloruros 140 168 153 73 131 4 385 3 677 2 495 2 437 917 
- Sulfuros 174 164 145 175 251 − − − 10 10 
- Sulfatos 151 158 431 339 30 186 304 238 195 < 1 
- Litopón    662    488      618      359        sd      62      93     140    311      sd 

Total 6 977 7 156 10 519 13 338 16 953 6 995 7 085 4 332 4 178 1 813 
III.- Matas           
- Matas galvanización 4 569 3 162 3 678 3 466 5 716 123 21 3,4 229 93 
IV.- Metal bruto           
- Cinc bruto, sin alear 3 964 6 501 1 815 1 272 1 131 137 043 144 420 220 299 204 703 156 832 
- Cinc bruto, aleado 3 763 4 668 4 241 4 894 5 412 30 16 92 6 924 6 278 
- Aleaciones Cu-Zn 1 072 1 705 1 126 1 428 1 570 13 268 207        741        747 

Total 8 799 12 874 7 182 7 594 8 113 137 086 144 704 220 598 212 368 163 857 
V.- Recuperación           
- VA- Chatarras 1 360 2 099 806 77 77 46 120 1 030 558 466 
- VB- Cenizas 12 009 8 677 2 075 2 005 2 272 30 984 25 894 11 061    938 2 090 

Total 13 369 10 776 2 881 2 082 2 349 31 030 26 014 12 091 1 496 2 556 
VI.- Metal trabajado           
- Polvo y partículas 1 400 1 556 1 940 1 775 1 620 124 48 132,4 47 31 
- Barras,etc, al. y sin al. 596 790 904 1 884 2 370 87 209 63 227 50 
- Chapas,etc,al y sin al 72 100 87 322 448 379 355 314 247 71 
- Tubos y accesorios 24 18 139 63 10 2 < 1 0,8 1 – 
- Otras manufacturas 3 987 3 899 5 129 3 832 3 695 397 449 421 136 176 
- Manuft. de Cu-Zn 12 201 11 271 14 719   9 535 12 560 2 100 2 286 2.597 3 808 5 773 

Total 18 280 17 634 22 918 17 411 20 703 3 089 3 347 3 528,2 4 466 6 101 
TOTAL 129 162 121 027 260 218 248 649 231 645 240 757 230 982 295 961 280 154 199 400 
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CUADRO Zn-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 

SUSTANCIA : CINC  (t Zn contenido) 

 
 PRODUCCION  (t) COMERCIO EXTERIOR  (t) CONSUMO  VALOR DEL Autosuficien- Autosuficien- Dependencia Dependencia 

Año Minera  
(PI) 

Recuperación 
 (PV) 

Importación (I) Exportación (E) APARENTE (t) 
(C = PI+PV+I−E) 

SALDO  
(MPTA) 

cia primaria 
PI/C 

cia prm.+sec. 
(PI+PV)/C 

técnica 
(I−E)/C 

económica 
I/(C+E) 

1986 233 307 18 000 43 584 161 324 133 567 + 8 991,599 > 100 % > 100 % −  14,8 % 

1987 272 556 20 000 45 118 155 907 181 767 + 8 610,321 > 100 % > 100 % −  13,3 % 

1988 281 724 24 000 51 440 217 222 139 942 + 13 751,201 > 100 % > 100 % −  14,4 % 

1989 269 723 27 000 71 830 262 037 106 516 + 27 248,545 > 100 % > 100 % −  19,5 % 

1990 260 936 35 000 129 162 240 757 184 341 + 12 903,751 > 100 % > 100 % −  30,4 % 

1991 261 881 37 000 121 027 230 982 188 928 + 7 880,782 > 100 % > 100 % −  28,8 % 

1992 204 737 40 000 260 218 295 961 208 994 + 10 601,669 97,9 % > 100 % −  51,5 % 

1993 169 892 43 000 248 649 280 154 181 387 + 10 313,891 93,6 % > 100 % −  53,8 % 

1994 150 579 40 000 231 645 199 400 222 824 + 4 214,273 67,6 % 85,5 % 14,5 % 54,8 % 
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Se aprecia un descenso paulatino del peso de los concentrados, para-
lelo al incremento de la participación de chatarras y cenizas, y de óxidos. 

 
La recuperación nacional de chatarras y residuos de cinc se estima en 

unas 40 kt de metal contenido en 1994, de las que unas 10 kt correspondieron 
a polvos de acería; unas 6 kt, a matas de galvanización; unas 5 kt, a 
cenizas y residuos, y el resto a chatarras, destinadas a la producción de 
metal de 2ª fusión (unas 12 kt en 1994) y a uso directo. 

 
La producción de cinc electrolítico de 1ª fusión fue en 1994 de 

300 600 t, de las que AZSA obtuvo 254 658 t y Española del Zinc, SA (ZINSA), 
el resto. 

 
El consumo de cinc metal en 1994 fue, según la Asociación Española 

del Plomo, de 158 951 t, con la siguiente estructura: galvanización y 
protección catódica, 58%; aleaciones, 20%; óxidos, 9,1%; latones, 8,8%; 
semiproductos, 1,6%; varios, 2,5%. 

 
En 1995 se espera continúe el incremento del consumo de cinc para 

chapa galvanizada, en su mayoría destinada a la exportación, así como para 
latones, óxido y protección catódica. 
 
 
 
2.- PANORAMA MUNDIAL 
 
2.1.- PRODUCCION MINERA 
 

La producción minera de cinc en 1994 fue inferior a la del año 
precedente en un 2,9%, con recortes generalizados en todas las áreas 
geográficas. En la Unión Europea ampliada el descenso fue más acusado, 
bajando a 555,3 kt de Zn contenido (-9,8%), con disminuciones en Suecia, 
España, Grecia y Finlandia, cese de la extracción en Francia y Austria, y 
mantenimiento en el principal suministrador, Irlanda; sólo Italia incrementó 
su producción. 

 
En Irlanda, toda la producción procede de la mina de Tara Mines Ltd, 

filial de la finesa Outokumpu Oy, en Navan, condado de Meath. Las 
principales empresas mineras de los restantes países comunitarios son: en 
Suecia, Boliden Mineral AB, perteneciente al grupo Trelleborg, con algo más 
del 60% de la producción, y Ammeberg Mining Corp., filial de la Union 
Minière belga, con el resto; en España, AZSA, APIRSA y Almagrera; en 
Finlandia, Outokumpu Oy, que extrae toda la oferta finesa de su mina de 
Pyhäsalmi; en Grecia, Kassandra Mines, con yacimientos en el monte Lakkos y 
en Olimpia; en Italia, la Societá Italiana Minera, con minas en Cerdeña. 

 
Según los datos provisionales conocidos, Australia ha arrebatado el 

primer puesto como país productor a Canadá en 1994, si bien por muy poco; la 
empresa minera más destacada es Mount Isa Mining (MMI), que en dicho año 
produjo 255 595 t de Zn en concentrados, siendo PASMINCO la segunda en 
importancia. En Canadá, que por primera vez en los últimos años ha bajado 
del Mt/a, Brascan/Noranda y Metal Mining son los principales productores; 
Westmin Resources reabrió la mina de Myra Falls, en la isla de Vancouver, y 
en julio se inició la explotación de la nueva mina de Cu-Zn de Louvicourt 
(Quebec), de Aur Resources, con capacidad para 27 kt/a de Zn en 
concentrados. 

 
En Perú, en 1994 la estatal Centromin produjo 282,6 kt de Zn conte-

nido, que procesa en su refinería de la Oroya; Cía Minera San Ignacio de 
Morococha, 70,3 kt; C.M. Milpo y C.M. Santa Luisa, 40 kt cada una, y entre 
30 y 40 kt, Perubar, SA, C.M. Raura, Sociedad Minera El Brocal y C.M. 
Atacocha. 

 
Las principales minas mexicanas son: Charcas (San Luis de Potosí, 56 

kt de Zn contenido en 1994), San Martín (Zacatecas, 43,5 kt), Real de los 
Angeles (38,5 kt), Bisckmarck (Chihuahua, 38,3 kt, participada por Peñoles) 
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y Santa Bárbara (Chihuahua, 31,8 kt). A finales de año se inició la 
explotación de la mina subterránea de Tizapa (ciudad de México), por la 
asociación Peñoles-Dowa Mining. 

 
PRODUCCION  MINERA MUNDIAL DE CINC ( t de Zn contenido) 

 1990 1991 1992 1993p 1994e 

Irlanda 166 400 187 500 194 100 194 100 194 000 
Suecia 164 128 161 170 171 539 167 300 159 900 
España 260 936 261 881 204 737 169 892 150 579 
Italia 42 400 37 400 31 000 7 100 22 300 
Grecia 26 700 30 000 26 200 22 000 17 000 
Finlandia 53 923 57 310 32 817 22 529 16 900 
Austria 17 661 16 354 15 787 19 000 – 
Francia 23 921 27 122 16 500 13 800 – 
Alemania 58 100 54 000 14 300 – – 
Reino Unido 6 673 1 078 – – – 
      
Australia 933 000 1 023 000 1 025 000 990 000 963 100 
Canadá 1 203 161 1 156 582 1 324 675 1 007 257 961 000 
China 618 900 750 000 758 100 820 200 800 000 
Perú 583 934 627 824 602 614 664 552 682 367 
Estados Unidos 543 200 546 600 553 600 518 800 560 000 
ex URSS 624 000 580 000 487 000 464 600 384 000 
México 322 487 300 706 289 119 363 300 357 179 
Polonia 178 000 176 000 186 000 151 000 156 000 
India 70 000 104 900 152 800 156 300 142 700 
Brasil 158 025 130 000 149 000 170 000 138 000 
Bolivia 103 849 129 778 143 936 122 638 100 700 
Otros (1)    940 000    940 000    821 000    855 000    900 000 

TOTAL (redond.) 7 100 000 7 300 000 7 200 000 6 900 000 6 700 000 

Fuentes:  1990 - 1993, World Min. Statistics, BGS;  1994, Min. Comm. Summ. 1995, USBM,  Min. Ann. Rev. 1995  y WMS 1995 
            p  =  provisional ;  e  =  estimado 
            * Incluído en otros 
         (1)  Incluye a Bulgaria, ex Checoslovaquia, Noruega, Rumania, Turquía, ex Yugoslavia, Argelia, Marruecos, Namibia,Sudáfrica, 
 Túnez, Zaire, Zambia, Honduras, Argentina, Chile, Irán, Japón, Corea del Norte y del Sur y Birmania.  
 
 
2.2.- CONSUMO DE MINERALES Y PRODUCCION METALURGICA 
 

La totalidad de los concentrados de cinc se destina a la metalurgia 
extractiva, por lo que la producción de metal, con abstracción de las 
pérdidas por fusión, puede asimilarse sin gran error al consumo de 
minerales. La producción metalúrgica fue en 1994 de casi 7 Mt, frente a una 
extracción de 6,7 Mt, déficit que se pudo cubrir con los excedentes de 
concentrados acumulados en 1990-92, en que hubo un exceso de oferta minera. 

 
La Unión Europea ampliada aportó en 1994 el 27,4% de la producción 

mundial de metal, un 2,7% menos que el año anterior; los países productores 
fueron nueve, de los que seis no extrajeron mineral. A nivel mundial, el 
primer productor (y consumidor de minerales) es China, seguida por Canadá y 
Japón, país éste que tiene que importar la totalidad de los concentrados que 
consume. Australia, primer productor mundial de mineral, es en cambio un 
relativamente modesto productor de metal.  
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PRODUCCION  MUNDIAL DE CINC METAL ( x103 t ) 

 1990 1991 1992 1993p 1994e 

Alemania 337,6 345,7 383,1 380,9 359,9 

Francia 264,1 299,6 304,7 309,8 311,1 

España 252,7 262,2 351,9 327,6 300,6 

Italia 248,1 256,0 252,6 253,6 253,3 

Países Bajos 208,2 201,3 218,4 206,0 207,0 

Bélgica 289,7 297,6 217,2 209,6 205,9 

Finlandia 174,9 170,4 170,5 170,9 173,2 

Reino Unido 93,3 100,7 96,8 102,4 96,8 

Portugal 5,5 2,1 2,2 3,5 3,5 

Austria 28,3 16,3 0,6 -- -- 
      
China 526,3 576,7 648,3 875,0 874,4 

Canadá 591,8 660,6 671,7 661,9 691,8 

Japón 687,5 730,8 729,5 695,7 665,5 

Estados Unidos 358,4 375,7 399,5 321,8 379,4 

ex URSS 640,0 540,0 470,0 433,0 * 

Australia 308,5 326,5 333,3 290,0 327,0 

Corea del Sur 248,0 254,1 255,9 276,4 274,2 

México 199,0 188,7 151,4 208,7 208,8 

Brasil 149,5 157,5 180,4 187,5 197,6 

Polonia 131,0 128,4 134,6 149,1 156,0 

Perú 117,6 157,2 126,4 158,7 150,0 

Otros (1)    824,7    791,4    790,8    806,7 1 141,5 

TOTAL  6 684,7 6 839,5 6 889,8 7 028,8 6 977,5 

              Fuente:  World Metal Statistics 1995 
              p  =  provisional ;  e  =  estimado 
              * Incluído en otros 
           (1)  Incluye a Bulgaria, Noruega, Rumania, Turquía, ex Yugoslavia, Argelia, Sudáfrica, Zaire, Zambia, Argentina, Colombia, 
   India, Corea del Norte, Thailandia  y Vietnam.  
 
 
2.3.- PERSPECTIVAS 
 

La producción minera de cinc en el mundo occidental descendió en 1994 
un 2,1%, a pesar de que se abrieron seis nuevas minas (Bougrine en Túnez, 
Cayeli en Turquía, Tizapa en México, Louvicourt en Canadá, etc) y otras 
cuatro reiniciaron su actividad (entre ellas, Heath Steele en Canadá y 
Aznalcóllar en España), sumando 220 kt/a de capacidad. También descendió la 
producción metalúrgica, en un 1,2% a nivel occidental y un 3% en Europa. Por 
el contrario, el consumo de metal en el mundo occidental creció un 4,3%, lo 
que provocó una escasez de concentrados y, consiguientemente, de metal, 
cifrada en 383 Kt. 

 
La irrupción en el mercado de cerca de 500 kt de cinc procedentes de 

países del Este, de los que cerca de 280 kt partían de China, más las ventas 
de 35 kt del stockpile americano, cubrieron en demasía el déficit, creando 
un excedente de 152 kt. El stock del LME alcanzó en octubre el máximo 
histórico de 1 239 550 t, si bien la firmeza de la demanda permitió 
aligerarlo algo en el resto del año, cerrando 1994 con 1,185 Mt. Se estima 
que los stocks totales (LME más productores, consumidores y almacenistas) a 
31-12-94 sumaban 1,625 Mt, 2,9 veces superior al considerado normal. 

 
El precio del metal se recuperó ligeramente, quedando el valor medio 

anual en 998,28 $/t settlement, un 3,9% por encima del correspondiente a 
1993. 
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De persistir el crecimiento económico con pautas parecidas a las 

experimentadas en 1994, las perspectivas para el sector del cinc se 
presentan bastante esperanzadoras. Se estima que, a corto plazo, la 
producción minera crecerá en 400 kt/a y la metalúrgica en unas 160 kt, lo 
que permitirá disminuir los stocks y abastecer un mercado en crecimiento 
moderado, contando con un nivel de exportaciones procedentes del Este de 
unas 400 kt/a. 

 
Entre los numerosos proyectos mineros en perspectiva, mencionaremos 

solamente aquéllos que se encuentran en desarrollo o cuya iniciación se ha 
anunciado en firme: 

 
- Apertura en 1995 de la mina de Galmoy, en Kilkenny (Irlanda), por Arcon 

Resources, para producir 70 kt/a de concentrados. Las reservas medidas son 
6,2 Mt, con 11,3% Zn y 1,1% Pb. 

 
- Apertura en 1996 de la mina de Grevet, en Quebec (Canadá), por Cambior 

Inc. (134 kt/a de concentrados de Zn-Cu). 
 
- Apertura de la mina de McArthur River, en Australia, por Mount Isa Mining 

(350 kt/a de concentrados de Pb-Zn-Ag). 
 
- Apertura en 1995 de la mina de Perkoa (Burkina Faso) por Boliden (145 

kt/a); las reservas son de 4,5 Mt, con 18% Zn, más Ag. 
 
- Ampliación de la capacidad de la mina de Trail, en Columbia Británica 

(Canadá), por COMINCO, a 290 kt/a de Zn y 120 kt/a de Pb. 
 
- Apertura en 1996 del cielo abierto de Navan Resources en Mazarrón 

(Murcia), para producir 40 kt/a de concentrados de Zn, más 7 kt/a de con-
centrados de Pb y 10,9 t/a de plata contenida. 

 
 
2.4.- LOS PRECIOS 

 
El déficit de las producciones minera y metalúrgica experimentado en 

1994 apenas influyó en los precios, dado el gran volumen de los stocks de 
metal, estimado en 2,9 veces superior al normal, como ya se ha dicho. 

 
No se publican precios de los concentrados, que generalmente se 

venden en contratos a largo plazo, con arreglo a una fórmula que indexa su 
valor con el precio del metal y con los gastos de tratamiento metalúrgico 
(TC). A final de año, Metal Bulletin cotizó el TC de concentrados secos 49-
55% Zn, base 1 000 $, cif, en 170-173 $/t, y el de 56-61% Zn, misma base, en 
172-174 $/t.  

 
La cotización del cinc en el LME se mantuvo bastante estable durante 

casi todo el año 1994, manteniéndose firme en torno a 950 $/t. En el último 
trimestre inició una recuperación, hasta alcanzar 1 181 $/t en noviembre, 
para retroceder ligeramente y cerrar en diciembre al valor medio de 1 114,78 
$/t (settlement). El precio medio anual fue de 998,28 $/t, superior en un 
3,9% al de 1993. 
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COTIZACIÓN DEL CINC (LME)
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 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

$ / t, settlm. 712,20 798,90 1 250,40 1 713,50 1 518,88 1 117,70 1 239,88 960,68 998,28 

PTA / t 99 715,12 98 696,11 145 821,65 203 101,16 154 956,14 116 352,57 126 616,55 122 371,42 133 709,62 

PTA 1985 / t 91 648,17 86 141,96 121 440,27 158 682,93 113 458,88 80 446,17 82 667,94 76 384,24 79 717,68 

 
 


