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GRAFITO 
 
 
1.- PANORAMA NACIONAL 
 
 
1.1.- PRODUCCION MINERA. RESERVAS Y RECURSOS 
 

La producción de grafito natural cesó en 1961, año en que se 
extrajeron 275 t en la mina Coto Guadamur (Toledo). Sin embargo, el 
potencial minero nacional parece ser considerable (5º país europeo según el 
USBM), a juzgar por los numerosos yacimientos e indicios localizados, 
aunque en general poco investigados. 

 
El grafito se presenta ligado a las rocas ultrabásicas de la 

serranía de Ronda (Málaga), bien en diques ácidos, bien en lerzolitas con 
sulfuros de Fe-Ni-Cu (mina Marbella, en Benahavis, en el macizo 
peridotítico de Sierra Bermeja; se calcula que entre 1749 y 1854 esta mina 
produjo 150 kt de grafito de alta calidad), o asociado a rocas metamórficas 
cambrianas y precambrianas (Almonaster la Real, Huelva; mina Carlos, 
explotada entre 1926 y 1930) o silúricas (mina La Española, en Polán, 
Toledo; sierra de Ayllón, Segovia). 

 
1.2.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 

 
 La importación de grafito natural ascendió en 1994 a 5 827 t, 

complementadas con unas 125 t de grafitos coloidales, y un importe total de 
562,1 MPTA (cuadro Gr I+II). La reexportación de grafito natural se mantuvo 
en un tonelaje similar al del año anterior, pero las ventas de grafito 
coloidal disminuyeron sensiblemente, de 104 a 34 MPTA, según los datos 
provisionales disponibles. 

 
En el gráfico siguiente puede verse la estructura de las 

importaciones de grafito natural. Las reexportaciones se dirigieron a 
Portugal (78%), Alemania (9,8%), Francia (8,6%) y otros (3,6%). 
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CUADRO Gr-I+II.- COMERCIO EXTERIOR  DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE GRAFITO  (t y 106 PTA) 
 

 
 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

PRODUCTO 1992 1993 1994 1992 1993 1994 
I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
   - En polvo o escamas 3 118 275,732 5 370 383,340 5 656 477,680 50 6,045 14 1,683 13 0,881 
   - Los demás grafitos    353   45,964    273   30,260    171   23,215 441 24,299 755 44,834 761 55,356 

Total 3 471 321,696 5 643 413,600 5 827 500,895 491 30,344 769 46,517 774 56,237 
II.- Semiproductos             
   - Graf. coloid. en aceite  94 21,546 38 18,987 70  11 2,699 395 48,348 107  
   - Los dem. graf. coloidal.   39 20,954   88 33,635   55  32   8,697 465   55,817 127  

Total 133 42,500 126 52,622 125 61,226 43 11,396 860 104,165 234 34,043 
TOTAL 3 604 364,196 5 769 466,222 5 952 562,121 534 41,740 1 629 150,682 1 008 90,280 

  Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Dirección General de Aduanas      1994 : datos provisionales 
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CUADRO Gr-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 

 

SUSTANCIA : GRAFITO  (t  de mineral) 

 

 PRODUCCION  (t) COMERCIO EXTERIOR  (t) CONSUMO  VALOR DEL Autosuficien- Autosuficien- Dependencia Dependencia 
Año Minera  

(PI) 
Recuperación 

 (PV) 
Importación (I) Exportación (E) APARENTE (t) 

(C = PI+PV+I−E) 
SALDO 
(MPTA) 

cia primaria 
PI/C 

cia prm.+sec. 
(PI+PV)/C 

técnica 
(I−E)/C 

económica 
I/(C+E) 

1986 − − 4 088 126 3 962 − 403,465 0 % 0 % 100 % 100 % 

1987 − − 4 800 133 4 667 − 493,267 0 % 0 % 100 % 100 % 

1988 − − 4 278 304 3 974 − 457,625 0 % 0 % 100 % 100 % 

1989 − − 5 272 768 4 504 − 606,798 0 % 0 % 100 % 100 % 

1990 − − 4 535 638 3 897 − 509,687 0 % 0 % 100 % 100 % 

1991 − − 2 563 159 2 404 − 297,124 0 % 0 % 100 % 100 % 

1992 − − 3 604 534 3 070 − 322,456 0 % 0 % 100 % 100 % 

1993 − − 5 769 1 629 4 140 − 315,540 0 % 0 % 100 % 100 % 

1994 – – 5 952 1 008 4 944 - 471,841 0 % 0 % 100 % 100 % 
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1.3.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
El consumo aparente de grafito en 1994 supuso 4 944 t, un 19,4% más 

que en el año anterior, subiendo el déficit comercial a 471,8 MPTA (cuadro 
Gr-III). La dependencia es total, al no haber producción nacional y ser nula 
la recuperación, dadas las aplicaciones de esta sustancia (crisoles, 
refractarios, lubricantes, lápices, electrodos, etc). 

 
 
 

2.- PANORAMA MUNDIAL 
 

A pesar de que en 1994 se redujo nuevamente la producción minera, el 
mercado siguió dominado por el exceso de oferta, lo que se tradujo en un 
nuevo descenso de los precios en todas las calidades, más acentuado en la 
variedad cristalina en escamas (-15%) y de sólo el 1,6% en el grafito amorfo 
mexicano. 

 
 

2.1.- PRODUCCION MINERA 
 

La producción mundial de grafito natural descendió en 1994 a 750 kt, 
un 7,4% menos que el año anterior, según los datos provisionales 
disponibles. La oferta siguió dominada por China, aunque su peso ha 
disminuido progresivamente desde el 59,5% en 1990, al 40% en 1994. 

 
En la Unión Europea de los 15 sólo Alemania y Austria lo extraen en 

modestas cantidades, sumando entre las dos el 1,2% de la producción total. 
 
 

PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE GRAFITO  ( t de mineral) 

PAÍSES 1990 1991 1992 1993p 1994e 

Alemania 10 400 8 900 6 200 6 000 * 
Austria 22 705 19 750 19 547 4 146 * 
      
China 678 900 350 000 400 000 400 000 300 000 
Corea del Sur 99 600 76 791 83 000 80 000 80 000 
ex URSS 80 000 75 000 65 000 50 000 * 
India 50 000 50 000 50 000 60 000 70 000 
México 24 916 37 258 48 038 45 730 29 858 
Brasil 41 189 36 000 34 000 35 000 40 000 
Corea del Norte 35 000 35 000 38 000 38 000 * 
Canadá 14 500 10 323 21 714 22 257 20 000 
Otros (1)      83 700   80 900    72 500    68 800 210 000 

TOTAL (redond.)  1 141 000 780 000 838 000 810 000 750 000 

            Fuente:  1990-93, World Mineral Statistics, BGS;  1995, Mineral Commodity Summaries 1995, USBM  
                              p  =  provisional ;  e  =  estimado 
                            (1)  Incluye a Republica Checa, Noruega, Rumania, Turquía, Madagascar, Zimbabwe y Sri Lanka.  
            *Incluído en otros 
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2.2.- LOS PRECIOS 
 

Como es habitual, Industrial Minerals recoge los precios de distintas 
calidades de grafito cif Reino Unido en forma de una banda de fluctuación, 
la cual suele variar muy poco con los años. En el cuadro adjunto se han 
tomado los puntos centrales de dichas bandas, comparándose con los valores 
medios de las importaciones norteamericanas fob. 

 
 

 1990 1991 1992 1993 1994 

Grafito natural       

- Cristalino, trozos, 92-95% C, cif UK, $ / t 1 125 1 125 1 125 823 750 

- Cristal., escama mediana, 85-90% C, cif UK, $ / t 945 853 691 437 400 

- Polvo amorfo, 80-85% C, cif UK, $ / t 330 330 330 330 260 

- Import. de EEUU, fob, escamas, $ / t 935 970 708 710 603 
- Import. de EEUU, fob México, amorfo, $ / t 116 119 125 127 125 

   Fuentes: Industrial Minerals y Mineral Commodity Summaries 1995, USBM 
 


