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MOLIBDENO 
 
 
1.- PANORAMA NACIONAL 
 
1.1.- PRODUCCIÓN MINERA. PERSPECTIVAS 
 

No hay ni ha habido producción nacional de minerales de molibdeno, y 
los pocos indicios conocidos corresponden a mineralizaciones menores en 
granitos de elementos raros, como los de Las Sombras (Lovios-Geres, Orense), 
valle de La Serena y Mérida (Badajoz).  

 
1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES 
 

Como ya se ha dicho, nuestro país carece de recursos mineros de 
molibdeno. 

 
1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 
 

Las importaciones de materias primas minerales de molibdeno, 
fundamentalmente molibdenita tostada y ferromolibdeno, se multiplicaron por 
2,4 en 1994 respecto al año anterior, tanto en valor como en tonelaje, 
sumando 4 658 t de Mo contenido, con un valor de 3 919 MPTA (cuadros Mo-I y 
II). Las exportaciones, muy modestas, supusieron 10 t de Mo contenido y un 
valor de 73,325 MPTA; en general, se trata de reexportaciones. La balanza 
comercial es, pues, deficitaria, alcanzando en 1994 el nivel más alto de los 
últimos nueve años (-3 845,699 MPTA). 

 
El molibdeno en polvo procedió en su totalidad de Estados Unidos, y 

el 100% del molibdeno bruto, de Alemania; el 76,6% del ferromolibdeno se 
adquirió en la Unión Europea. En cuanto a la molibdenita tostada y a los 
semielaborados, los gráficos adjuntos reflejan la procedencia porcentual de 
las importaciones. 

 
Como ya se ha señalado, las exportaciones fueron irrelevantes. 
 

1994 - IMPORTACION DE MOLIBDENITA 
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CUADRO Mo-I.- COMERCIO EXTERIOR  DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE MOLIBDENO  (t y 106 PTA) 
 
 

 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

PRODUCTO 1992 1993 1994 1992 1993 1994 
I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
   - Concentrados tostados 1 191 371,939 1 727 668,726 4 992 1 738,985 11,0 0,386 − − − − 
   - Concentrados crudos − − 36   16,711 < 1        1,578 − − − − − − 

   Total  371,939  685,437  1 740,563  0,386  −  − 
II.- Oxidos y sales             
   - Oxidos  5 4,957 1 1,775 < 1 0,044 − − 2 0,817 − − 
   - Molibdatos 167 83,276 85 50,832 38 17,968 0,3 0,353 − − − − 

Total   88,233  52,607  18,012  0,353  0,817  − 
III.- Ferroaleaciones             
   - Ferromolibdeno 1 019 477,019 1 305 755,504 2 171 2 012,449 18,8 7,632 9,5 5,870 11 13,325 
IV.- Metal bruto             
   - Polvo 2,5 14,578 3 13,117 4 27,000 − − − 0,072 − − 
   - Molibdeno bruto − − 7 28,358 7 25,000 − − − − − − 

Total  14,578  41,475  52,000  −  0,072  − 
V.- Recuperación:              
 VA- Chatarras  4 5,378 < 1 0,150 − − − − 2 1,523 − − 
 VB- Cenizas − − − − − − − − − − − − 

Total  5,378  0,150    −  1,523  − 
VI.- Metal trabajado             
   - Barras 5,6 24,845 4 20,503 4 25,000 − − − − − − 
   - Alambres 35,0 71,669 28 31,043 110 57,000 0,5 8,583 1 54,385 2 60,000 
   - Otras manufacturas 2,6 16,966 1 11,990 < 1 14,000 − − − − - − 

   Total  113,480  63,536  96,000  8,583  54,385  60,000 
TOTAL  1 070,627  1 598,709  3 919,024  16,954  62,667  73,325 

                               Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Dirección General de Aduanas 
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CUADRO Mo-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE MOLIBDENO  (t Mo contenido) 
 
 

 IMPORTACIONES   EXPORTACIONES  

PRODUCTOS 1990 1991 1992 1993 1994 1990 1991 1992 1993 1994 

I.- Minerales           

- Concentrados tostados 1 378 1 201 714 1 042 2 995 − − 1,8 − − 
- Concentrados crudos      20        6 −      20     < 1 − − − − − 

Total 1 398 1 207 714 1 062 2 995 − − 1,8 − − 
II.- Oxidos y sales           

- Oxidos 8 6 3,0 0,6 < 1 0,5 − − 1,0 − 
- Molibdatos 54 82 83,5 42,4 19 0,2 0,5 0,2 − − 

Total 62 88 86,5 43,0 19 0,7 0,5 0,2 1,0 − 
III.- Ferroaleaciones           

- Ferromolibdeno  844 959 713 913 1 519 2,5 2,5 11,6 6,7 8 
IV.- Metal bruto           

- Polvo 3 3 2,5 3 4 0,1 − − − − 
- Molibdeno bruto 1 1 −   7   7 − < 0,1 − − − 

Total 4 4 2,5 10 11 0,1 < 0,1 − − − 
V.- Recuperación           

- VA- Chatarras 1 − 3 0,1 - − − − 0,8 - 
VI.- Metal trabajado           

- Barras 7 9 5,5 4 4  < 0,01 − − − − 
- Alambres 41 34 35,0 28 110 0,9 < 0,1 0,4 1,0 2 
- Otras manufacturas   3   5   2,5   1 < 1 1,0 5 − − − 

Total 51 48 43,0 33 114 1,9 5 0,4 1,0 2 
TOTAL 2 360 2 306 1 562 2 061 4 658 5,2 8 14 9,5 10 
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CUADRO Mo-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES (norma CEE) 

SUSTANCIA : MOLIBDENO  (t Mo contenido) 

 
 PRODUCCION  (t) COMERCIO EXTERIOR  (t) CONSUMO  VALOR DEL Autosuficien- Autosuficien- Dependencia Dependencia 

Año Minera  
(PI) 

Recuperación 
 (PV) 

Importación (I) Exportación (E) APARENTE (t) 
(C = PI+PV+I−E) 

SALDO 
(MPTA) 

cia primaria 
PI/C 

cia prm.+sec. 
(PI+PV)/C 

técnica 
(I−E)/C 

económica 
I/(C+E) 

1986 − sd 3 308,3 1 433,3 1 875,0 − 1 394,632 0 % 0 % 100 % 100 % 

1987 − sd 3 215,5 1 235,0 1 980,5 − 1 426,571 0 % 0 % 100 % 100 % 

1988 − sd 2 253,2 5,5 2 247,7 − 2 423,809 0 % 0 % 100 % 100 % 

1989 − sd 2 237,5 14,6 2 222,9 − 2 433,003 0 % 0 % 100 % 100 % 

1990 − sd 2 360,0 5,2 2 354,8 − 2 077,305 0 % 0 % 100 % 100 % 

1991 − sd 2 306,0 8,0 2 298,0 − 1 611,609 0 % 0 % 100 % 100 % 

1992 − sd 1 562,0 14,0 1 548,0 − 1 053,673 0 % 0 % 100 % 100 % 

1993 − sd 2 061,0 9,5 2 051,5 − 1 536,042 0 % 0 % 100 % 100 % 

1994 – sd 4 658,0 10,0 4 648,0 - 3 845,699 0 % 0 % 100 % 100 % 
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1994 -  IMPORTACION DE SEMIELABORADOS
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1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 

 
El consumo aparente de materias primas minerales de molibdeno creció 

en 1994 un 126,6%, ascendiendo a 4 648 t de metal contenido (cuadro Mo-III). 
El fuerte incremento de la producción de aceros aleados, que alcanzó la 
cifra récord de 1,14 Mt (+20,6%), y la posible acumulación de stocks de 
mineral y ferromolibdeno en previsión de un sostenimiento de la demanda de 
éstos, son la causa de tan notable aumento. 

 
La dependencia exterior es prácticamente total. La Federación 

Española de la Recuperación estimó el Mo contenido en las chatarras 
nacionales de aceros aleados en el trienio 1986-88 en 30, 48 y 60 t, 
respectivamente. No se han publicado datos de los años sucesivos y, en 
cualquier caso, para la inclusión de estas cifras en el balance del 
molibdeno habría que considerar inexcusablemente el comercio exterior de 
chatarras de aceros aleados, cuya ley en Mo es desconocida. Otra fuente de 
recuperación proviene de los catalizadores agotados por la industria 
petroquímica, evaluada en unas 40 t/a de Mo contenido, que se exportan para 
su reciclado ante la carencia de una industria nacional apropiada, a través 
de una posición arancelaria que no es la de chatarras de molibdeno. Como en 
el caso anterior, la consideración de esta recuperación implica forzosamente 
la de la importación de catalizadores nuevos, cuyo montante y ley en metal 
son desconocidos. 

 
El cierre en 1987 de la planta de ferroaleaciones de FERROASTUR 

cambió sustancialmente la estructura del aprovisionamiento, cambio que se 
refleja en el peso decreciente del consumo de concentrados y en el paralelo 
incremento de las importaciones de ferromolibdeno: 

 

 1986 1990 1991 1992 1993 1994 
Minerales 96,9 59,4 52,5 46,0 51,8 64,5 
Oxidos y sales 1,5 2,6 3,8 5,6 2,0 0,4 
Ferromolibdeno - 35,7 41,6 45,3 44,2 32,5 
Metal  y chatarras    1,6    2,3    2,1    3,1    2,0    2,6 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
 



 326 

 
2.- PANORAMA MUNDIAL 
 
2.1.- PRODUCCION MINERA 
 

No resulta posible obtener una cifra fiable de la producción mundial 
de molibdeno, ya que las diversas fuentes consultadas ofrecen datos muy 
contradictorios en lo que se refiere a la estimación de la producción de los 
países sin economía de mercado, particularmente de China e Irán. Así, y para 
el año 1993, el British Geological Service asigna a China 25 kt, el US 
Bureau of Mines, 16 kt y World Metal Statistics, 2 kt, y a Irán, 0,8 kt 
(1992), 15 kt y 0,9 kt, respectivamente. 

 
En el mundo occidental, la producción creció en 1994 un 5,9%, 

alcanzando 70,26 kt de Mo contenido, con ligeros recortes en Canadá y Perú e 
incrementos en Estados Unidos, México y Chile. 

 
 

PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE MOLIBDENO  ( t de Mo contenido) 

 1990 1991 1992 1993p 1994e 
China 15 700 29 000 37 300 25 000 16 000 
Estados Unidos 61 611 53 364 49 725 36 803 40 000 
Canadá 11 994 11 329 9 405 10 098 9 723 
México 2 001 1 716 1 458 1 430 2 619 
Chile 13 830 14 434 14 840 14 899 15 000 
Perú 2 509 3 046 3 245 2 984 2 817 
Kazakhstan * * 3 000 3 000 3 000 
Rusia * * 5 000 4 800 4 800 
Mongolia 2 011 1 700 1 500 1 500 1 500 
ex URSS 17 000 16 000 – – – 
Otros (1)     1 300     1 300     2 500      2 500    2 500 

TOTAL (redond.)  128 000 131 000 128 000 103 000 98 000 

               Fuente:  1990-93, World Mineral Statistics, BGS; 1994,  Min. Comm. Summ. 1995, USBM y Min. Ann. Review 1995  
                              p  =  provisional ;  e  =  estimado 
                            (1)  Incluye en 1994 a  Armenia, Bulgaria, Rumania, Turquía, Níger, Irán, Corea del Norte y del Sur, Tajikistan y Uzbekistan.   
                              *   Incluído en  ex URSS 
 

Al obtenerse el molibdeno como coproducto de la minería de 
determinados yacimientos de cobre, los principales países y empresas 
productores de éste lo son también de aquél. En Estados Unidos, Cyprus 
Climax obtuvo 26 kt de Mo en concentrados en 1994, el 65% de la producción 
norteamericana; la mitad procedió de la mina Henderson, y el resto de 
Sierrita y Bagdad. La mayor parte de la oferta mexicana sale de la mina La 
Caridad, en Sonora, perteneciente al Grupo México, y en Perú es Southern 
Perú Copper Corp. (SPCC) la empresa que aporta la mayoría de la producción, 
con sus minas de Toquepala (2 316 t de concentrados en 1994) y Cuajone 
(2 319 t de concentrados).   
 
2.2.- LOS PRECIOS 
 

No se publican precios de los concentrados de molibdeno, siendo la 
referencia el valor del óxido molíbdico, que cotiza en US$ por libra de 
metal contenido (el óxido puro contiene un 75% de Mo; el producto comercial, 
usualmente del 64 al 67,5%, con un mínimo del 57% Mo). En 1994 el precio del 
óxido casi dobló el valor de 1993 (+97,8%), en respuesta a las tensiones 
creadas en el mercado por una demanda creciente a causa de una mayor 
actividad siderúrgica frente a una oferta en retroceso. 
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 1990 1991 1992 1993 1994 

Oxido molíbdico, en almacén, Efm, $ / lb Mo cont. 2,87 2,40 2,22 2,31 4,57 
Id., id., id., PTA / kg  645,5 550,8 499,8 648,7 1 349,4 
Id., id., id., PTA de 1985 / kg 472,6 380,8 326,3 404,9 804,5 

            Fuente : Metal Bulletin y elaboración propia 

 


