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NIOBIO 
 
 
1.- PANORAMA NACIONAL 
 
1.1.- PRODUCCIÓN MINERA. RESERVAS Y RECURSOS 

 
Nuestro país no produce ni ha producido minerales de niobio 

(pirocloro, columbita), si bien las tantalitas extraídas hasta hace unos 
pocos años pudieran haber encerrado alguna cantidad de este metal 
(usualmente contienen hasta el 1,5%, pudiendo llegar al 30%), no considerada 
por la Estadística Minera de España. No se conocen indicios de minerales 
específicos de niobio en territorio nacional. 

 
1.2.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 
 

Las importaciones de niobio alcanzaron en 1994 el nivel más bajo de 
los últimos nueve años, sumando tan sólo 24,4 t de metal contenido, con un 
valor de 46,88 MPTA (cuadros Nb-I y Nb-II). La razón de este descenso 
estriba, probablemente, en el gran acopio de ferroniobio realizado en 1993, 
año en el que la importación de este producto (216 t) fue muy superior a lo 
normal (135 t/a como media del trienio 1990-92). El grueso de las compras es 
el ferroniobio, que año tras año supone más del 96% del aprovisionamiento 
externo en esta sustancia. En su totalidad se adquirió fuera de la Unión 
Europea (principalmente, en Brasil), completándose las compras con unos 900 
kg de niobio bruto procedentes de Alemania. 

 
Como en años anteriores, las exportaciones fueron nulas. 
 

1.3.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Al no haber producción nacional y ser prácticamente nulas las 

exportaciones (salvo en el año 1989, en el que se vendieron 160 t de 
chatarras de origen desconocido, y en el 91, en el que se reexportaron a 
Portugal unos kg de ferroniobio), la demanda aparente de materias primas 
minerales de niobio coincide con el contenido en este metal de las 
importaciones (cuadro Nb-III), y la estructura del abastecimiento es la 
misma que la de éstas: 96-97% de ferroaleaciones, 4-3% de metal bruto, 
chatarras y semielaborados. 
 
 
2.- PANORAMA MUNDIAL 
 

El consumo de niobio en el mundo occidental creció en 1994 entre un 6 
y un 8%, según los datos provisionales disponibles, a causa de la mayor 
actividad registrada por la industria siderúrgica, lo que, a su vez, 
estimuló la producción minera, que aumentó ligeramente. 

 
La práctica totalidad del niobio se consume, preferentemente como 

ferroniobio, en los sectores de aceros especiales (alta resistencia, 
inoxidables, refractarios,etc) y de superaleaciones. 

 
2.1.- PRODUCCION MINERA 
 

En 1994 la producción minera de niobio, expresada en metal contenido, 
se recuperó ligeramente del profundo bache experimentado en el año anterior, 
en el que descendió de 16 kt/a a 12,7 kt, a causa de la caída de la minería 
brasileña del pirocloro. 
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CUADRO Nb-I. - COMERCIO EXTERIOR  DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE NIOBIO  (t y 106 PTA) 
 

 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

PRODUCTOS 1992 1993 1994 1992 1993 1994 
I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
   - Concentrados de Nb - 0,044 - - - - - - - - - - 
III.- Ferroaleaciones             
   - Ferroniobio 115,6 109,634 216 268,470 34 43,880 - - - - - - 
IV.- Metal bruto             
   - Niobio bruto 2 5,524 < 1 1,819 < 1 3,000 - - - - - - 
V.- Recuperación:              
 VA- Chatarras  - - - - - - - - - - - - 
VI.- Metal trabajado             
  - Manufacturas de Nb 0,1 0,650 < 1 0,074 - - - - - - - - 

TOTAL  115,852  270,363  46,880  0  0  0 

              Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Dirección General de Aduanas 
 

CUADRO Nb-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE NIOBIO  (t Nb contenido) 
 

 IMPORTACIONES   EXPORTACIONES  

PRODUCTOS 1990 1991 1992 1993 1994 1990 1991 1992 1993 1994 
I.- Minerales           
 - Concentrados de Nb - - - - - - - - - - 
III.- Ferroaleaciones           
- Ferroniobio  87,0 84,6 71,0 149,0 23,5 - < 0,01 - - - 
IV.- Metal bruto           
- Niobio bruto 1,0 − 2 0,6 0,9 - - - - - 
- Aleaciones de Nb - Ti - < 0,5 - sd - - - - - - 

Total 1,0 < 0,5 2 0,6 0,9 - - - - - 
V.- Recuperación           
- VA- Chatarras 0,3 1 - - - - - - - - 
VI.- Metal trabajado           
- Manufacturas de Nb 0,4 - 0,1 - - - − - - - 

TOTAL 88,7 86,0 73,1 149,6 24,4 0 < 0,01  0 0 0 
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CUADRO Nb-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES (norma CEE) 

SUSTANCIA : NIOBIO  (t Nb contenido) 

 
 PRODUCCION  (t) COMERCIO EXTERIOR  (t) CONSUMO  VALOR DEL Autosuficien- Autosuficien- Dependencia Dependencia 

Año Minera  
(PI) 

Recuperación 
 (PV) 

Importación (I) Exportación (E) APARENTE (t) 
(C = PI+PV+I−E) 

DEFICIT 
(MPTA) 

cia primaria 
PI/C 

cia prm.+sec. 
(PI+PV)/C 

técnica 
(I−E)/C 

económica 
I/(C+E) 

1986 − − 104,1 − 104,1 − 131,475 0 % 0 % 100 % 100 % 

1987 − − 61,2 − 61,2 − 48,550 0 % 0 % 100 % 100 % 

1988 − − 73,5 − 73,5 − 115,786 0 % 0 % 100 % 100 % 

1989 − 158,4 87,8 158,4 87,8 + 40,136 0 % 180,4 % −      35,7 % 

1990 − sd 88,7 − 88,7 − 224,347 0 % 0 % 100 % 100 % 

1991 − sd 86,0 < 0,01 86,0 − 137,284 0 % 0 % 100 % 100 % 

1992 − sd 73,1 − 73,1 − 115,852 0 % 0 % 100 % 100 % 

1993 − sd 149,6 − 149,6 − 270,363 0 % 0 % 100 % 100 % 

1994 – sd 24,4 − 24,4 - 46,880 0 % 0 % 100 % 100 % 
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PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE NIOBIO  ( t de mineral) 

 1990 1991 1992 1993p 1994e 
Brasil              (pirocloro) 
          (columbo-tantalita) 

32 217 
310 

33 000 
290 

32 000 
200 

22 800 
175 

23 700 
230 

Canadá           (pirocloro) 5 600 5 600 5 500 5 700 5 700 
Nigeria          (columbita) 45 36 40 40 46 
Rwanda    (columb.-tant.) 110 100 100 100 100 
Zimbabwe (columb.-tant.) 35 111 94 48 136 
Zaire  (columbo-tantalita) 36 57 29 1 670 1 480 
Australia   (columb.-tant.) 529 703 656 500 250 
Thailandia  (colmb.-tant.) 9 3 – – – 

 

TOTAL Nb contenido  16 100 16 500 16 000 12 700 13 000 

              Fuentes:  World Mineral Statistics, BGS;  Min. Comm. Summ. 1995, USBM  
                              p  =  provisional ;  e  =  estimado 
                             China, Bolivia y la ex URSS pueden producir alguna cantidad. 
  

Dada la diversidad de los minerales de procedencia, con leyes en Nb 
que oscilan desde el 1% para la djalmaita, 3% para la tantalita y del 11 al 
30% para la columbo-tantalita, hasta el 42% para el pirocloro y el 43% para 
la columbita, no tiene sentido alguno la suma de la producción de 
concentrados por países, indicándose por separado la estimación que BGS 
(1990-93) y USBM (1994) han efectuado del contenido en niobio de la 
producción minera mundial. 

 
Alrededor del 95% de la producción minera mundial de niobio procede 

del pirocloro, extraído en Brasil y Canadá, correspondiendo a la columbo-
tantalita el 4,4% y el resto a otros minerales de niobio. 
 
 
2.2.- LOS PRECIOS 
 

Los precios productor de los minerales de niobio son nominales, por 
lo que las variaciones de los mismos son infrecuentes. Así, el precio 
indicativo del pirocloro canadiense permanece estancado desde hace más de 8 
años en 2,60 $/lb de Nb2O5 contenido. El Metal Bulletin incluye 
periódicamente referencias a columbita con un mínimo de 65% Nb2O5+Ta2O5, 
ratio 10:1, cif Europa, cuya cotización, a finales de 1994, se situaba en 
2,4-2,8 $/lb de pentóxidos. A continuación se indican los precios medios de 
las importaciones norteamericanas de ambos minerales: 

 

 1990 1991 1992 1993 1994 

Columbita, $ / lb de Nb2O5+Ta2O5, ratio 10:1 3,25 2,83 2,83 2,67 2,60 

Pirocloro, $ / lb de Nb2O5  2,75 2,75 2,75 2,75 sd 

 Fuente: Mineral Commodity Summaries 1995, USBM  

 


