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PLOMO 
 
 
1.- PANORAMA NACIONAL 
 
1.1- PRODUCCIÓN MINERA. PERSPECTIVAS 
 

Desde 1991, la producción de minerales de plomo procede 
exclusivamente de minas de cinc o sulfuros complejos. Tras el cierre a 
finales de 1993 de la mina Troya de EXMINESA, en 1994 sólo estuvieron 
activas tres explotaciones, dos de ellas a ritmo reducido por sendos 
expedientes de regulación temporal de empleo, y la tercera obligada a 
disminuir la extracción por riesgos de hundimiento en la explotación. En 
consecuencia, la producción de concentrados de plomo se redujo a 42 782 t en 
1994, con un contenido en metal de 23 867 t. Cerrada la fundición de plomo 
de Santa Lucía (Cartagena) en los primeros días de 1992, la totalidad de los 
concentrados obtenidos debe destinarse a la exportación. Las tres empresas 
citadas fueron: 

 
- Asturiana de Zinc, SA (AZSA), que en 1994  obtuvo en su yacimiento de 

Reocín  (Cantabria)  10 048 t de Pb contenido, como coproducto de la 
minería de cinc; esta producción fue inferior en un 22,5% a la del año 
anterior, a causa del peligro de hundimiento detectado en julio en el 
nivel 17 de la mina subterránea,  que obligó a paralizar las labores en la 
zona más rica del criadero. 

 
- Andaluza de Piritas, SA (Boliden-APIRSA), que explota el yacimiento de 

sulfuros complejos y piroclastos de Aznalcóllar (Sevilla) y que, tras una 
regulación de empleo en el primer trimestre del año, reanudó la actividad 
normal en abril, obteniendo 11 639 t de plomo en concentrados. 

 
-  Almagrera, SA, que en su yacimiento de sulfuros complejos de Sotiel-

Coronada (Huelva) extrajo 4 856 t de concentrados en 1994, un 52% menos 
que el año anterior, reducción motivada por la regulación de empleo en 
curso mientras duren los trabajos de preparación de la nueva mina de 
Migollas, próxima a Sotiel. 

 
El futuro de nuestra minería del plomo está, pues, indisolublemente 

ligado al porvenir de la del cinc y sulfuros complejos, por lo que su 
supervivencia depende de la de estos minerales, ya comentada en el capítulo 
del cinc. En AZSA es previsible que continúe el ritmo de extracción de 
blenda y, consecuentemente, de la galena que la acompaña. APIRSA, superadas 
al parecer las dificultades, sigue adelante con su proyecto de explotación 
de la nueva masa de Los Frailes, próxima a la de Aznalcóllar, con capacidad 
para 17 kt/a de Pb en concentrados, y ALMAGRERA inició en noviembre de 1994 
la extracción en su nueva mina de Migollas, por lo que es de suponer que 
cuando se normalice la producción obtendrá concentrados de plomo en 
cantidades similares a las habituales. 

 
El intento de poner en explotación el yacimiento virgen de Zn-Pb-Ag 

de Vados del Sil (León) por parte de Geominera, SA, encuentra problemas de 
financiación al parecer insalvables, ya que la reducida cuantía de los 
recursos seguros (5 Mt), frente a las elevadas inversiones requeridas por la 
apertura de una nueva mina subterránea a más de 400 m de profundidad, sólo 
podría compensarse con un nivel de precios bastante superior al actual. 

 
La producción por yacimientos ha experimentado en los últimos años la 

evolución que se indica en el cuadro de la página siguiente. 
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Empresa 1990 1991 1992 1993 1994 
Minería de cinc-plomo:   
Asturiana de Zinc, SA   

Concentrados (t) 15 004 16 100 16 058 18 535 14 355 
Pb contenido (t) 10 635 11 400 11 240 12 973 10 048 

EXMINESA  (Troya)   
Concentrados 2 062 1 599 755 544 – 
Pb contenido 1 054 769 517 314 – 

EXMINESA  (Rubiales)   
Concentrados 9 442 11 096 – – – 
Pb contenido 5 929 7 556 – – – 

Ind. y Minera San Juan   
Concentrados 1 021 343 – – – 
Pb contenido 584 198 – – – 

SMMP-España, SA   
Concentrados 8 892 2 513 – – – 
Pb contenido 5 582 1 670 – – – 

Minería de plomo:   
Varias  (Linares)   

Concentrados 13 320 – – – – 
Pb contenido 10 498 – – – – 

Minería de sulfuros compl.:   
Andaluza de Piritas, SA   

Concentrados 43 188 37 917 28 049 15 070 23 571 
Pb contenido 20 298 18 900 13 996 7 520 11 639 

Almagrera, SA   
Concentrados 8 502 10 390 10 507 10 133 4 856 
Pb contenido 3 902 4 592 4 694 4 696 2 180 

TOTAL NACIONAL   
Concentrados 101 431 79 958 55 369 44 282 42 782 

Pb contenido 58 482 45 085 30 447 25 503 23 867 

                       Fuentes:  Estadística Minera de España e información de las empresas 
 

1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES 
 

El Inventario Nacional de Recursos de Plomo y Cinc, efectuado por el 
ITGE en 1985, evaluó los recursos económicos demostrados en 2,245 Mt de 
mineral, sumando 0,73 Mt los marginales y 3,46 Mt los subeconómicos. 

 
1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 
 

Las compras exteriores de materias primas minerales de plomo 
crecieron durante 1994 en todas las partidas, particularmente en la de metal 
bruto, la cual supuso el 82% en valor y el 86% en contenido del total 
importado en ese año. Por su parte, las exportaciones aumentaron en valor 
(+12%), pero cayeron en contenido (-38,6%), a causa del incremento de las 
ventas de plomo refinado y del descenso de las de concentrados (cuadros Pb-I 
y Pb-II). El saldo de la correspondiente balanza comercial, que cambió de 
signo en 1989, prosiguió la tendencia crecientemente deficitaria iniciada en 
dicho año, alcanzando -2 796 MPTA. 
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CUADRO Pb-I.- COMERCIO EXTERIOR  DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE PLOMO  (t y 106 PTA) 
 
 

 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

PRODUCTO 1992 1993 1994 1992 1993 1994 
I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
   - Concentrados de Pb 82 3,831 105 7,742 162 15,215 66 830 940,724 42 852 270,414 17 092 253,671 
II.- Oxidos y sales             
   - Oxidos  2 307 204,510 2 913 245,215 2 839 299,813 1 066 94,138 1 707 154,792 1 467 139,514 
   - Nitratos − − < 1 0,223 − − − − − − < 1 0,003 
   - Carbonatos 7     1,043 3     0,509 < 1     0,657 − − − − − − 

Total   205,553  245,947  300,470  94,138  154,792  139,517 
IV.- Metal bruto             
   - Plomo de obra 554 17,998 27 4,037 30 10,000 772 38,213 365 28,426 10 < 1,000 
   - Refinado, sin alear 42 334 2 549,640 32 819 1 887,474 35 575 2 788,000 631 38,590 2 462 163,137 4 800 381,000 
   - Plomo antimonioso 2 793 179,135 4 553 268,428 1 970 165,000 42 2,460 250 16,071 38 3,000 
   - Aleaciones de plomo 6 739    487,827 248      59,758 448     125,000 222 20,303 368   33,867 184   24,000 

Total  3 234,600  2 219,697  3 088,000  99,566  241,501  409,000 
V.- Recuperación:              
 VA- Chatarras  731 21,130 967 16,687 3 767 75,000 6 629 154,484 2 050 30,265 2 272 76,000 
 VB- Cenizas 330   6,307 39   5,119 1   6,738 620     7,619 58 16,350 312 22,271 

Total  27,437  21,806  81,738  162,103  46,615  98,271 
VI.- Metal trabajado             
   - Polvo y partículas 34 8,690 15 4,843 23 10,000 51 10,521 815 109,648 14 4,000 
   - Barras, perfiles, etc. 158 44,599 1 804 145,823 784 125,000 2 227 132,292 240 5,650 63 2,000 
   - Planchas, hojas, etc. 267 57,767 58 31,205 872 128,000 186 58,040 193 21,597 199 56,000 
   - Tubos y accesorios 4     1,354 4     3,876 58   12,000 5     2,095 43     9,982 1 1,000 

   Total  112,410  185,747  275,000  202,948  146,877  63,000 
TOTAL  3 588,890  2 680,939  3 760,423  1 499,479  860,199  963,459 

                       Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Dirección General de Aduanas    Año 1994  =  datos provisionales 
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CUADRO Pb-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE PLOMO  (t Pb contenido) 
 

 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
PRODUCTOS 1990 1991 1992 1993 1994 1990 1991 1992 1993 1994 

I.- Minerales           

- Concentrados de Pb 29 305 33 096 58 74 114 27 506 25 223 37 529 24 682 10 597 
II.- Oxidos y sales           

- Oxidos  574 1 360 1.979 2 507 2 554 1 380 1 145 911 1 488 1 319 
- Nitratos 1 0,6 − < 1 − − − − − − 
- Carbonatos      9        0,8        5,6        2     < 1 − − − − − 

Total 584 1 361,4 1 984,6 2 510 2 555 1 380 1 145 911 1 488 1 319 
IV.- Metal bruto           

- Plomo de obra 1 593 6 349 446 26 28 17 944 6 411 695 346 9 
- Refinado, sin alear 4 429 8 713 42 334 32 819 35 575 416 1.023 631 2 462 4 800 
- Plomo antimonioso 4 035 3 459 2 653 4 325 1 871 640 135 39 237 36 
- Aleaciones de plomo   1 874   2 412   6 065      223      403      309    194    200    331    165 

Total 11 931 20 933 51 498 37 393 37 877 19 309 7 763 1 565 3 376 5 010 
V.- Recuperación           

- VA- Chatarras 5 970 2 438 422 628 1762 615 2 641 4 416 768 2 032 
- VB- Cenizas 1 054 1 782 198   20     < 1 130 −    310   35    171 

Total 7 024 4 220 620 648 1 763 745 2 641 4 726 803 2 203 
VI.- Metal trabajado           

- Polvo y partículas 37 48 33 15 23 127 16 51 815 14 
- Barras, perfiles, etc. 240 414 158 1 804 784 3 60 2 227 240 63 
- Planchas, hojas, etc. 213 107,6 266 57 863 172 79 186 191 197 
- Tubos y accesorios     5    26      4        4      55   44     5        5      41     1 

Total 495 595,6 461 1 880 1 725 346 160 2 469 1 287 275 
TOTAL 49 339 60 206 54 634 42 505 44 034 49 286 36 932 47 200 31 636 19 404 
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CUADRO Pb-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES (norma CEE) 

SUSTANCIA : PLOMO  (t Pb contenido) 

 
 PRODUCCION  (t) COMERCIO EXTERIOR  (t) CONSUMO  VALOR DEL Autosuficien- Autosuficien- Dependencia Dependencia 

Año Minera  
(PI) 

Recuperación 
 (PV) * 

Importación (I) Exportación (E) APARENTE (t) 
(C = PI+PV+I−E) 

SALDO  
(MPTA) 

cia primaria 
PI/C 

cia prm.+sec. 
(PI+PV)/C 

técnica 
(I−E)/C 

económica 
I/(C+E) 

1986 82 057 55 400 45 527 54 677 128 307 + 857,913 63,9 % > 100,0 % − 24,9 % 

1987 81 628 58 000 41 702 53 657 127 673 + 1 086,913 63,9 % > 100,0 % − 23,0 % 

1988 74 672 49 000 51 809 57 121 118 360 + 423,223 63,1 % > 100,0 % − 29,5 % 

1989 62 783 51 800 57 093 49 484 122 192 − 388,904 51,4 % > 100,0 % − 33,2 % 

1990 58 482 63 300 49 339 49 286 121 835 − 44,228 48,0 % > 100,0 % − 28,8 % 

1991 45 085 53 500 60 206 36 932 121 859 − 1 592,354 37,0 % 80,9 % 19,1 % 37,9 % 

1992 30 447 68 600 54 634 47 200 106 481 − 2 089,411 28,6 % 93,0 % 7,0 % 35,5 % 

1993 25 191 57 200 42 505 31 636 93 260 − 1 820,740 27,0 % 88,3 % 11,7 % 34,0 % 

1994 p 23 867 78 000 44 034 19 404 126 497 − 2 796,964 18,8 % 80,5 % 19,5 % 30,2 % 

* Fuente: Elaboración propia, con datos de la Asociacion Española del Plomo;   p = provisional 
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1994 - IMPORTACION DE OXIDOS DE Pb

Portugal

Reino Unido

Italia
Otros

5,6 %

5,6 %

86,2 %

2,6 %

 
 
 

1994-IMPORTACION DE PLOMO REFINADO 

Marruecos

Francia
R. Unido

Otros

48,7 %

24,7 %

22,1 %

4,5 %

 
 
 

 
 

1994 -EXPORTACION DE OXIDOS DE Pb

Marruecos

Sudáfrica

Portugal

Turquía
Argelia Túnez

Otros

22,6 %

6,0 %

12,4 %

26,5 %

14,8 %

11,1 %

6,6 %
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Como ya se ha indicado, el metal bruto supuso el 86% en contenido de 
las importaciones totales de 1994, completadas con un 5,8% de óxidos, 4% de 
chatarras, 3,9% de semielaborados y 0,3% de concentrados. En cambio, las 
exportaciones se compusieron en un 54,6% de concentrados, 25,8% de plomo 
bruto, 11,4% de chatarras, 6,8% de óxidos y 1,4% de metal trabajado. 

 
En los gráficos adjuntos puede verse la estructura, según países de 

procedencia, de las importaciones de óxidos y de plomo refinado, y de las 
exportaciones de óxidos habidas en 1994. El plomo antimonioso se adquirió en 
Francia (68,8%), Alemania (30,3%) e Italia (resto), y el 95,1% de las 
chatarras de baterías, en Portugal. No se dispone de datos sobre el destino 
en 1994 de las exportaciones de concentrados, pero habitualmente cerca del 
80% de las mismas se dirige a la UE, y el resto a Marruecos y otros países. 
El 96,9% del plomo refinado se vendió a Portugal (resto, a Suecia), y el 
95,3% de las chatarras, a Francia (resto, a Portugal e Italia). 

 
 

1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

El consumo aparente de materias primas minerales de plomo, en lento 
retroceso desde las 128,3 kt de Pb contenido de 1986 hasta las 121,8 kt de 
1991, cayó bruscamente en 1992-93, pero los datos provisionales disponibles 
indican una recuperación en 1994 a los niveles de 1986-87 (cuadro Pb-III). 
Sin embargo, y teniendo en cuenta que los almacenamientos de concentrados se 
incrementaron a lo largo de 1994 en unas 13 kt de Pb contenido, el consumo 
real debió rondar las 113 kt. El potencial excedentario de esta sustancia se 
perdió en 1990, si bien la dependencia no es muy elevada (19,5% en 1994), 
gracias a la alta tasa de recuperación, que en el año que se comenta 
significó el 61,7% del consumo aparente total. 

 
La pérdida de la capacidad metalúrgica de 1ª fusión se refleja en la 

evolución reciente de la estructura del abastecimiento a la industria de 
primera transformación, con participación decreciente de los minerales 
(hasta anularse en 1992) y sustitución del carácter netamente exportador en 
óxidos y metal bruto por importaciones significativas de estos productos, 
tal como recoge el siguiente cuadro, en porcentaje de plomo contenido: 

 

 1990 1991 1992 1993 1994 

 Concentrados 49,4 43,4 – – – 
 Oxidos y sales – 0,2 0,9 1,1 1,1 
 Plomo bruto – 10,8 43,3 36,7 29,0 
 Chatarras y cenizas 50,5 45,2 55,8 61,5 68,6 
Plomo manufacturado    0,1    0,4       –     0,7     1,3 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Se aprecia igualmente la importancia creciente del reciclado en el 

abastecimiento total. La recuperación nacional de chatarras en 1994 se 
estima en 78 kt de Pb contenido, de las que 440 t (saldo neto) se destinaron 
a la exportación, 3 kt a uso directo y el resto a la producción de plomo 
refinado de 2ª fusión, que fue de 74,6 kt. Esto significa que las cinco 
fundiciones secundarias existentes trabajaron por encima de su capacidad 
teórica, calculada, en conjunto, en 65 kt/a de plomo refinado. 

 
El consumo final de metal (refinado, óxidos y aleaciones) en 1994, 

según estimaciones de la Asociación Española del Plomo, fue de 109,3 kt, con 
el siguiente modelo: baterías, 67%; revestimiento de cables, 1%; 
semielaborados, 8%; óxidos (minio, litargirio, etc.), 15%; varios, 9%. 
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2.- PANORAMA MUNDIAL 
 
2.1.- PRODUCCION MINERA 
 

La producción mundial de minerales de plomo en 1994 ha sido estimada 
por el USBM en 2,9 Mt de metal contenido, cifra que parece sobrevalorada en 
comparación con el cálculo realizado por el International Lead & Zinc Study 
Group (ILZSG) para el mundo occidental (2 003,4 Mt, ligeramente inferior a 
la de 1993); el incremento de 200 kt respecto a 1993 tendría que 
corresponder a los países del Este, lo que parece excesivo a la luz de los 
datos disponibles. 

 
La Unión Europea ampliada aportó en 1994 el 7,7% de la oferta 

mundial, gracias sobre todo a las empresas suecas Boliden (grupo Trelleborg, 
100 t/a) y Ammeberg (perteneciente al grupo belga Union Minière, 20 kt/a) y 
a la irlandesa Tara Mines (filial de la finesa Outokumpu Oy; 54 kt/a). En un 
segundo plano, Grecia, a través de Kassandra Mines, y España suministraron 
conjuntamente 50 kt en 1994, redondeando la producción comunitaria algunas 
decenas de kt extraidas en Italia y Austria (Bleiberger Bergwerk Union). 

 
 

PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE PLOMO  ( t  de Pb contenido) 

  1990 1991 1992 1993p 1994e 

Suecia 98 259 91 127 105 295 111 200 113 000 
Irlanda 35 300 39 900 42 900 48 300 53 700 
España 58 482 45 085 30 447 25 503 23 753 
Grecia 26 200 31 700 28 300 26 400 * 
Italia 15 600 14 000 18 000 7 400 7 100 
Austria 2 187 1 915 1 715 2 047 * 
Alemania 8 600 7 300 2 100 – – 
Finlandia 2 424 2 531 923 – – 
Reino Unido 1 377 241 – – – 
Francia 1 141 1 745 – – – 
      
Australia 565 000 579 000 577 000 514 000 505 000 
China 315 300 352 000 330 200 356 900 400 000 
Estados Unidos 496 500 476 900 407 500 373 900 365 000 
Perú 187 827 199 811 194 225 218 507 210 873 
Canadá 241 277 276 528 343 808 182 234 166 420 
México 177 279 160 406 172 563 158 200 163 507 
ex URSS 238 900 205 600 176 500  157 600 * 
Marruecos 71 822 77 531 78 716 81 684 104 500 
Sudáfrica 69 417 76 262 75 806 100 171 95 424 
Corea del Norte 60 000 80 000 70 000 70 000 * 
Polonia 61 300 65 300 70 100 49 000 61 300 
Otros (1)    365 800    315 000    273 900    216 900    630 400 

TOTAL (redond.)  3 100 000 3 100 000 3 000 000 2 700 000 2 900 000 

              Fuentes:  1990-3, World Mineral Statistics, BGS; 1994, Min. Ann. Review 1995 y Min. Comm. Summ. 1995, USBM  
                              p  =  provisional ;  e  =  estimado            * Incluído en  otros 
                    (1) Incluye Bulgaria, ex Checoslovaquia, Noruega, Rumania, Turquía, ex Yugoslavia, Argelia, Kenia, Namibia, Túnez, 
                                 Zambia, Honduras, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, India, Irán, Japón, Corea del Sur, Birmania y Thailandia. 

 
El primer país productor del mundo es Australia (17,4% del total en 

1994), siendo las principales empresas mineras Mount Isa Mining Holdings Ltd 
(MIM), que produjo 180,7 kt de Pb contenido en 1994, y PASMINCO, con 
importantes yacimientos en Broken Hill, Elura y Rosebery (Tasmania). En 
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Estados Unidos, 2º productor occidental, ASARCO Inc (108 kt en 1994), Fluor 
Corp. y Hecla Mining son las empresas más destacadas. 

 
En Hispanoamérica sobresalen por la importancia de su producción Perú 

(CENTROMIN, 89,5 kt en 1994; Cía. Minera Milpo, 21,4 kt; Cía. Mra. Santa 
Luisa, 16,4 kt; Cía. Mra. Atacocha, 15,6 kt) y México (minas Real de los 
Angeles, 41 kt; Saucillo, 33,7 kt; Sta. Bárbara, 22 kt, etc). La producción 
marroquí está dominada por la Cie. Minière de Touissit (80 kt/a). 
 
2.2.- CONSUMO DE MINERALES Y PRODUCCION METALURGICA 
 

El consumo de minerales de plomo no puede estimarse a través de la 
producción metalúrgica, a pesar de que éste es el destino casi único de los 
mismos, ya que las estadísticas internacionales recogen la producción total 
de plomo refinado, la cual incluye el metal de 2ª fusión (reciclado a partir 
de chatarras). El peso del metal secundario en la producción total es cada 
vez mayor, estimándose en un 51% en Europa Occidental y en más del 71% en 
Estados Unidos. 

PRODUCCION  MUNDIAL DE PLOMO REFINADO ( x103 t ) 

  1990 1991 1992 1993p 1994e 
Reino Unido 329,4 311,0 346,8 363,8 351,9 
Alemania 348,7 362,5 354,3 344,1 330,3 
Francia 259,9 283,3 284,1 258,7 260,5 
Italia 170,9 207,6 186,3 182,8 205,9 
Bélgica 92,0 99,3 98,9 116,8 131,1 
Suecia 76,1 88,0 91,2 82,5 82,6 
España 124,0 110,4 62,1 54,1 74,6 
Países Bajos 44,1 33,7 23,5 24,0 23,7 
Austria 23,5 22,7 23,9 22,6 16,9 
Irlanda 15,0 11,6 12,0 9,4 9,4 
Portugal 4,0 4,0 7,4 8,3 8,3 
      
Estados Unidos 1 290,5 1 194,6 1 157,9 1 216,5 1 287,8 
China 286,8 296,1 342,2 412,0 384,3 
ex URSS 410,0 360,0 300,0 342,0 * 
Japón 327,2 332,3 330,2 309,5 269,9 
Canadá 183,6 212,4 252,9 220,0 237,7 
Australia 229,0 239,4 231,8 237,8 224,3 
México 237,7 232,1 288,4 255,5 216,0 
Corea del Sur 80,0 74,0 84,0 116,0 94,1 
Perú 69,3 76,0 83,3 86,3 84,2 
Marruecos 66,9 72,7 71,4 71,4 71,0 
Otros (1)    733,5    659,2    666,0    723,6 1 035,5 

TOTAL   5 402,1 5 282,9 5 298,6 5 457,7 5 400,0 

              Fuente:  World Metal Statistics  
               p  =  provisional ;  e  =  estimado           * Incluído en  otros 
           (1) Incluye Bulgaria, ex Checoslovaquia, Polonia, Rumania, Suiza, Turquía, ex Yugoslavia, Argelia, Namibia, Nigeria,Túnez, 
                Sudáfrica, Zambia, Argentina, Brasil, Venezuela, India, Irán, Malasia, Filipinas, Birmania , Corea del Norte, Taiwan , 
                Thailandia y Nueva Zelanda. 
  

 
No obstante, y a título informativo, en el cuadro anterior se ha 

recogido la evolución reciente de la producción mundial de plomo refinado 
(1ª + 2ª fusión). 
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2.3.- PERSPECTIVAS 
 

La producción minera de plomo en el mundo occidental disminuyó 
ligeramente en 1994 (2,0 Mt) respecto a la habida en 1993 (2,024 Mt), así 
como la de plomo refinado primario (2,133 Mt) que, por primera vez, fue 
inferior a la de metal secundario (2,292 Mt). Respecto a los países del 
Este, los datos provisionales disponibles son contradictorios: según unas 
fuentes (p.e., USBM), su producción minera superó en 200 kt a la de 1993, 
con fuertes incrementos en China (+43,1 kt) y Polonia (+12,3 kt); según 
otras (p.e., World Metal Statistics), se redujo en 77,4 kt, con notables 
caídas en el ámbito de la antigua URSS. 

 
El consumo de plomo metal en el mundo occidental creció en 1994 un 

modesto pero esperanzador 1,4% respecto al año anterior, alcanzando 4,537 
Mt, lo que, junto a los claros indicios de recuperación económica, propició 
la subida de los precios, que en promedio se incrementaron en un 30,2%. Las 
previsiones del ILZSG para 1995 contemplan una producción de plomo refinado 
en el mundo occidental de 4,65 Mt (+5%), en su mayor parte en forma de plomo 
secundario, y un consumo de 4,83 Mt (+6%).  

 
Entre los proyectos mineros que tienen más posibilidades de 

convertirse en realidad próximamente, deben citarse los de: 
 

- Arcon International Resources que, superadas las trabas administrativas y 
la oposición ecologista, contrató en diciembre de 1994 el desarrollo de la 
mina de Galmoy, en Kilkenny (Irlanda); el yacimiento cuenta con 6,2 Mt de 
reservas, con 11,3% Zn y 1,1% Pb. 
- COMINCO, que a lo largo del período 1995-98 ampliará la capacidad de la 
mina y el concentrador de Trail (Columbia Británica, Canadá) hasta 120 kt de 
Pb en concentrados. 
- Mount Isa Mining, que está desarrollando la nueva mina de McArthur River 
(Australia), con capacidad de 350 kt/a de concentrados de Zn-Pb-Ag. 
- Navan Resources, que, al parecer, ha conseguido por fin la oportuna 
autorización administrativa para explotar a cielo abierto 9,08 Mt, con 2,58% 
Zn, 0,60% Pb y 16 g/t Ag en Mazarrón (Murcia); aunque las leyes son muy 
bajas, los costes de extracción y concentración se estiman también muy 
bajos, por lo que la empresa considera rentable la operación, que deberá 
iniciarse a finales de 1996. 

 
Como ya se ha señalado, el plomo secundario está ganando terreno al 

de primera fusión, y los fundidores primarios han tomado buena nota. Así, la 
alemana METALEUROP ha decidido sustituir al viejo horno de cuba de su 
fundición primaria de Nordenham por un horno AUSMELT, capaz de tratar desde 
un 100% de concentrados hasta un 100% de chatarras, y en Japón Mitsubishi y 
Mitsui Mining & Smelting (MMS) han tomado caminos semejantes. 

 
Las perspectivas de las baterías de Pb-ácido de recarga rápida, 

desarrolladas por ALABC (Advanced Lead-Acid Battery Consortium), parecen muy 
favorables; en las recientes pruebas realizadas por COMINCO, se ha 
conseguido una recarga del 50% en 5 minutos. El objetivo del Consorcio es 
lograr la recarga del 50% en 5 minutos, del 80% en 15 y del 100% en 4 horas, 
lo que favorecería el empleo de estas baterías en vehículos eléctricos que 
requieran un recorrido útil diario de 50 a 100 millas (90-170 km).   

 
 

2.4.- LOS PRECIOS 
 
La cotización del plomo en el London Metal Exchange (LME) empezó el 

año 1994 con una tónica descendente, que le llevó a alcanzar en abril el 
mínimo del año (424,5 $/t). A partir de este mes se inició una lenta pero 
continua recuperación hasta noviembre, en que se llega al valor máximo de 
684 $/t, cerrando en diciembre al valor medio de 634,3 $/t. El precio medio 
anual settlement fue de 549,01 $/t, un 30,2% superior al de 1993. 

 
Desde julio de 1993, la cotización del plomo en el LME se efectúa en 

$/t en vez de en £/t, como era habitual hasta entonces. No obstante, y para 
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facilitar las comparaciones con los datos de años anteriores, en el gráfico 
y cuadro siguientes los precios medios de 1993 y 1994 se han expresado en su 
equivalente en £/t, según Metal Bulletin. 
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£ / t, settlm. 277,33 363,40 368,40 412,40 458,20 315,50 306,73 274,40 357,22 

PTA / t 56 927,53 73 345,02 76 295,64 80 030,34 83 099,15 57 828,00 55 180,73 52 479,00 73 201,52 

PTA 1985 / t 52 322,09 64 015,54 63 539,01 62 527,71 60 845,20 39 982,28 36 027,50 32 757,39 43 642,75 
 


