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1.- PANORAMA NACIONAL 
 
1.1- PRODUCCIÓN MINERA. PERSPECTIVAS 
 

El cierre de la explotación minera de Reocín (Cantabria) en 2003, dejó a España sin producción 
de mineral de plomo.  

 

 
En 2009 Minera de Órgiva, SL, que explota un yacimiento de plomo-zinc-espato flúor en Lújar, 

Granada, produjo unas 50 toneladas de mineral de plomo además de la fluorita que obtiene 
habitualmente. Esta pequeña producción plomo, tras dos años, se ha visto interrumpida nuevamente en 
2012. 

 
La reapertura de la mina de sulfuros complejos de Aguas Teñidas ha permitido de nuevo la 

obtención de mineral de plomo a partir de 2010.  
 
La producción del sector de extracción minera y obtención de concentrados ha sido en los últimos 

años la siguiente: 
 

Empresa 2010 2011 2012 

Minería de sulfuros complejos:    

Huelva    
Mineral (t) 1 179 30 699 16 681 

Pb contenido (t) 259 7 675 3 763 
Minería de Pb-Zn-Espato-flúor:    

Granada    
Mineral (t) 200 251 - 

Pb contenido (t) 120 138 - 
Total Pb contenido (t) 379 7 813 3 763 

Fuente: Estadística Minera de España 
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 La mina de Aguas Teñidas de Minas de Aguas Teñidas, SA (MATSA), perteneciente a la empresa 
Iberian Minerals Corp., dedicada a extracción y desarrollo de metales básicos en España y Perú que a su vez 
pertenece a la estadounidenseTrafigura Mining Group, se encuentra en Almonaster La Real, Huelva y es una 
de las minas históricas de la Faja Pirítica. El yacimiento polimetálico volcanogénico fue explotado por Navan 
entre 1999 y 2001. La planta tiene en la actualidad capacidad para procesar 2,2 Mt de mineral al año y 
obtiene como productos finales concentrados de cobre, zinc y plomo, este último con cantidades 
significativas de plata. En estos momentos la empresa está inmersa en un proyecto, ya autorizado, de 
ampliación para alcanzar los 4,4 millones de t/año. 

 
 
1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES 
 

En el Inventario Nacional de Recursos de Plomo y Cinc elaborado por el IGME en 1985, se 
evaluaron 2,245 Mt de mineral con categoría recursos económicos demostrados, a los que se sumaban 
0,73 Mt de recursos marginales y 3,46 Mt de recursos subeconómicos. 

 

La información sobre recursos y reservas de la mina de Aguas Teñidas se recoge en la tabla 
adjunta (Fuente: www.iberianminerals.com).  

 
 Reservas 
 Mt Cu % Zn % Pb % Ag g/t Au g/t 
CUPRÍFERO  
Probadas 2,41 2,16 0,80 0,17 21,9 0,30 
Probables 6,40 2,32 0,99 0,24 28,2 0,43 
Total 8,81 2,27 0,94 0,22 28,5 0,40 

POLIMETÁLICO  
Probadas 2,44 0,87 6,48 1,86 62,9 0,87 
Probables 7,96 1,28 6,48 1,98 70,8 0,78 
Total 10,40 1,19 6,48 1,95 69,0 0,80 

 Recursos 
CUPRÍFERO  
Medidos 5,40 1,9 0,9 0,2 23,0 0,4 
Indicados 6,76 2,4 1,1 0,3 32,1 0,5 
Inferidos 7,59 2,26 1,35 0,42 35,1 0,63 

POLIMETÁLICO  
Medidos 5,39 0,6 6,7 1,8 56,3 0,8 
Indicados 7,13 1,3 7,8 2,3 80,1 0,8 
Inferidos 2,81 1,52 5,96 1,72 79,1 0,66 

 

1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 
 

La importación de materias primas minerales de plomo aumentó en 2012 un 5,7% en metal 
contenido, pero su valor bajó un 6,4% respecto al año anterior, experimentando recortes en contenido 
en concentrados (–28,5%), plomo sin refinar (–75,3%), plomo antimonioso (–40,7%) y chatarras (–
8,7%), y aumentos en óxidos (199,5%), plomo refinado (13,4%) y semielaborados (barras, perfiles, 
alambres, hojas, planchas, tubos, etc, 54%) (cuadros Pb-I y II). 

 
Las exportaciones, por su parte, subieron el 61% en plomo contenido y el 52% en valor, con 

alzas en contenido en concentrados (103,5%) y metal refinado (182,7%), y recortes en óxidos (–21,3%), 
chatarras (–24,8%) y semielaborados (–18,1%). El saldo negativo de la correspondiente balanza 
comercial bajó a 110,822 M€, un 36,3% inferior al registrado el año anterior, con superávit de 35 848,5 
k€ en concentrados y déficit de 146 670,1 k€ en las demás materias primas minerales. 
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-Plomo para afino 3 711,7 5 939,3 6 472,0 10 656,3 1 596,7 2 434,0 

-Refinado, sin alear 101 792,4 175 584,0 105 993,4 201 858,0 120 151,4 198 133,0 

-Plomo antimonioso 3 382,1 5 107,8 1 962,6 3 037,9 1 164,6 1 774,0 

-Aleaciones de plomo * 1 430,0 1 314,6 sd            sd sd            sd 
Total  187 945,7 215 552,2  202 341,0 

V - Recuperación       

-Chatarras  44 184,0 29 657,1 42 235,7 33 016,4 34 702,3 27 118,3 

-Lodos gasolina con Pb 125,5 67,9 0,9 39,8 < 0,1 0,2 

-Cenizas 340,4      228,1 198,6      159,8 172,4      158,5 
Total  29 953,1 33 216,0  27 277,0 

VI - Metal trabajado      

-Polvo y partículas 2,4 14,8 11,4 60,7 26,4 49,6 

-Pb manufacturado 2 125,4 3 993,2 3 457,6 7 451,8 5 323,8 9 080,3 
   Total  4 008,0 7 512,5  9 129,9 

TOTAL 232 320,7 262 925,8 246 144,0

 
 

 EXPORTACIONES 

 2010 2011 2012 p 

I - Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

 -Concentrados de Pb 9 513,4 12 307,1 24 677,4 16 526,6 50 215,5 41 585,1 

II - Óxidos y sales       

 -Óxidos  19 470,5 27 393,6 14 728,1 30 366,3 11 008,2 18 068,1 

 -Oxicloruros y sulfatos 8,0       93,0 21,5       43,2 3,3       10,4 
Total   27 486,6  30 409,5  18 078,5 

IV - Metal bruto       

 -Plomo para afino 404,7 589,7 322,8 462,0 669,8 920,1 

 -Refinado, sin alear 4 263,3 10 139,3 12 685,6 21 919,5 35 863,1 60 356,6 

 -Plomo antimonioso 1 396,4 2 701,2 2 674,3 5 579,4 1 348,6 2 524,2 

 -Aleaciones de plomo * 565,3     511,5 sd          sd sd           sd 
Total  13 941,7  27 960,9  63 800,9 

V - Recuperación        

 - Chatarras  6 781,0 8 862,8 5 065,8 6 335,4 3 361,3 4 544,6 

 -Lodos gasolina con Pb – – ─ ─ ─ ─ 

 - Cenizas 1 178,8   2 686,0 0,9      24,5 571,9 1 701,9 
Total  11 548,8  6 359,9  6 246,5 

VI - Metal trabajado       

 -Polvo y partículas – – 64,0 142,0 59,2 94,6 

 -Pb manufacturado 1 665,5 3 249,2 3 328,8 7 607,6 2 725,8 5 516,8 
   Total  3 249,2  7 749,6  5 611,4 

TOTAL  68 533,4  89 006,5 135 322,4

Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
   * Fundamentalmente Pb-Sn; valor proporcional al del Pb contenido      p = provisional     
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CUADRO Pb-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE PLOMO 

(t Pb contenido) 

 IMPORTACIONES 

PRODUCTOS 2008 2009 2010 2011 2012 p 

I - Minerales      

- Concentrados de Pb 4 939 2 079 7 662 4 555,0 3 255 

II – Óxidos y sales      

- Óxidos  2 461 809,7 671 243,7 730 

- Sales      17   65,3   98   61,3      ─ 
Total 2 478 875 769 305,0 730 

IV – Metal bruto      

- Plomo para afino 3 079 1 587 3 637 6 342,6 1 564,2 

- Refinado, sin alear 107 283 112 769 101 792 105 993,4 120 151,4 

- Plomo antimonioso 5 576 5 396 2 536 1 472,0 873,4 

- Aleaciones de plomo       206     1 351    1 330            sd          sd 
Total 116 144 121 103 109 295 113 808,0 122 589 

V - Recuperación      

-  Chatarras 14 222 14 281 18 557 19 006,0 17 351 

-  Cenizas y lodos         –        23      186       92,0      103 
Total 14 222 14 304 18 743 19 098,0 17 454 

VI - Metal trabajado      

- Polvo y partículas – 2 2,4 11,4 26,4 

- Pb manufacturado 2 722 1 736 2 106,6 3 425,6 5 276,6 
Total 2 722 1 738 2 109 3 437,0 5 303 

TOTAL 140 505 140 099 138 578 141 203 149 331 

 

 EXPORTACIONES 

PRODUCTOS 2008 2009 2010 2011 2012 p 

I - Minerales      

- Concentrados de Pb 710 9 902 6 659 6 169 12 554 

II – Óxidos y sales      

- Óxidos  17 879 14 870 16 700 12 588,2 9 907 

- Sales         3         1         5     114,8        2 
Total 17 882 14 871 16 705 12 703 9 909 

IV – Metal bruto      

- Plomo para afino 4 400 1 480 390 309,8 643 

- Refinado, sin alear 5 023 8 289 4 263 12 685,6 35 863 

- Plomo antimonioso 4 668 3 298 1 047 2 005,6 1 011 

- Aleaciones de plomo     319      151    525          sd       sd 
Total 14 410 13 218 6 225 15 001 37 517 

V - Recuperación      

-  Chatarras 4 962 1 931,3 5 425 3 799,5 2 857 

-  Cenizas < 0,1     15,7    589       0,5    458 



 7

Total 4 962 1 947 6 014 3 800 3 315 

VI - Metal trabajado      

- Polvo y partículas < 0,1 < 0,1 ─ 64 59,2 

- Pb manufacturado 1 139 2 569 1 649 3 302 2704,8 
Total 1 139 2 569 1 649 3 366 2764 

TOTAL 39 103 42 507 37 252 41 039 66 059 

 
CUADRO Pb-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 

SUSTANCIA : PLOMO  (t Pb contenido) 

 PRODUCCION  (t) COMERCIO EXTERIOR  (t) CONSUMO  
Año Minera  

(PI) * 
Recuperación

 (PV) 
Importación 

(I) 
Exportación 

(E) 
APARENTE (t) 
(C = PI+PV+IE)

1999 28 715 95 000 123 199 29 783 217 131 

2000 51 793 122 000 121 726 66 406 229 113 

2001 35 609 123 200 131 123 56 813 233 119 

2002 6 170 116 600 193 653 15 889 300 534 

2003 1 765 99 700 146 653 17 000 231 118 

2004 – 103 500 171 471 19 957 255 014 

2005 – 109 300 191 147 18 008 282 439 

2006 – 128 600 172 487 15 576 285 511 

2007 – 118 200 183 620 35 237 266 583 

2008 – 139 000 140 505 39 536 239 969 

2009 52 129 000 140 099 42 507 226 644 

2010 379 153 000 138 578 37 252 254 705 

2011 7 813 170 000 141 203 41 039 277 977 

2012p 3 763 160 000 149 331 66 059 247 035 

Fuentes: Elaboración propia   * Estadística Minera de España  
 

 VALOR DEL Autosuficien- Autosuficien- Dependencia Dependencia
Año SALDO** 

(103 €) 
cia primaria 

PI/C 
cia prm.+sec.

(PI+PV)/C 
técnica 
(IE)/C 

económica 
I/(C+E) 

1999  54 958,248 13,2 % 57,0 % 43,0 % 49,9 % 

2000  57 504,117 22,6 % 75,8 % 24,2 % 41,2 % 

2001  69 014,000 15,3 % 68,1% 31,9 % 45,2 % 

2002  78 876,690 2,0 % 40,9 % 59,1 % 61,1 % 

2003  67 107,743 0,7 % 43,9 % 56,1 % 59,1 % 

2004  114 715,000 – 40,6 % 59,4 % 62,3 % 

2005 – 152 030,000 – 38,7 % 61,3 % 63,6% 

2006 – 172 072,100 – 45,0 % 55,0 % 57,3 % 

2007 – 266 145,200  – 44,3 % 55,7 % 60,8 % 
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2008 – 208 399,500 – 57,9 % 42,1 % 50,3 % 

2009 – 134 877,300 0,02 % 56,9 % 43,1 % 52,0 % 

2010 – 163 787,300 0,15 % 60,2 % 39,8 % 47,5 % 

2011 – 173 919,300 2,7 % 64,0 % 36,0 % 44,3 % 

2012p – 110 821,600 1,5 % 66,3 % 33,7 % 47,7 % 

   ** Hasta 2000, contravalor en € del saldo en PTA corrientes al cambio fijo de 166,386 PTA/€ 
 
 
1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

El consumo aparente de materias primas minerales de plomo, se está mantiendo estable  durante 
los últimos  diez años, quedándose entorno a las 250 kt Pb contenido, con ligeras variaciones año a año, 
de forma que se consumió 247 kt en el año 2012 (cuadro Pb-III). El potencial excedentario de esta 
sustancia se perdió en 1989, si bien la dependencia técnica no es excesivamente elevada (33,7 % en 
2012) gracias a la alta tasa de recuperación, que en el año que se comenta significó el 64,7 % de la 
demanda aparente total. 

 
 
2.- PANORAMA MUNDIAL 
 

Los datos más actualizados sobre la producción mundial de plomo son los publicados por el 
International Lead and Zinc Study Group (www.ilzsg.org), que apuntan a un ligero aumento en la 
producción minera del 8 % respecto a 2011, quedando en 5 Mt de Pb contenido.  
 

PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL ( 103 t de Pb contenido) 

 2009 2010 2011 2012 

BGS 3 900 4 400 4700 5 300 

USGS 3 870 4 460 4 700 5 170 

ILZSG 3 810 4 161 4 636 4 994 
 
Las estimaciones tanto del USGS en su Mineral Commodity Summaries 2014, como del BGS o 

ILZSG señalan un aumento gradual de la producción durante los últimos años, situando el ascenso en 
torno al 35 % en el último cuatrienio.  

 
 

2.1.- PRODUCCIÓN MINERA 
 

En la tabla adjunta se desglosa por países, la producción minera mundial de plomo en el periodo 
2008-2012. Se puede apreciar que Australia, China y Estados Unidos son los principales países 
productores, cubriendo en conjunto más del 65 % de la producción mundial de mineral. 

 
PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE PLOMO  ( t de Pb contenido) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Suecia 63 489 69 293 67 697 62 028 63 551 

Irlanda 50 200 49 500 39 100 50 700 47 400 

Polonia 67 070 62 910 48 050 42 636 39 184 

Bulgaria 14 577 12 981 12 705 14 369 15 949 
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Grecia 14 000 10 000 12 200 13 400 13 300 

Rumania e ─ 3 000 3 000 3 000 5 500 

España ─ 52 379 7 813 3 763 

Portugal ─ ─ ─ ─ 87 

Reino Unido 300 243 251 280 61 

Italia 3 000 2 000 3 000 3 000 ─ 

SubtotalUE 212 636 210 979 186 382 197 226 188 795

Perú 345 109 302 459 261 990 230 019 249 179 

México 141 173 143 838 192 062 223 717 238 091 

Bolivia 81 602 84 538 72 803 100 051 81 100 

Argentina 20 788 24 753 22 600 26 100 *26 000 

Honduras 12 545 14 471 16 954 13 100 12 400 

Brasil 15 00 9 000 12 000 8 545 9 000 

Chile 3 985 1 511 695 841 410 

Subt.Iberoamérica 606 702 580 570 579 104 601 528 616 180

China 1 402 700 1 604 100 1 981 300 2 405 700 2 838 400 

Australia 650 000 566 000 712 000 621 000 622 000 

Estados Unidos 410 100 405 800 369 000 342 000 345 000 

Rusia 60 000 72 000 97 000 123 000 138 000 

India 82 842 82 629 83 342 92 601 106 005 

Canadá 99 810 68 839 64 844 54 797 61 224 

Sudáfrica 46 440 49 149 50 625 54 460 52 489 

Turquía 31 800 21 600 38 500 39 500 *57 017 

Corea del Norte e 33 000 25 000 26 000 32 000 40 000 

Irán 26 905 39 254 *40 000 *35 000 *40 000 

Macedonia 49 877 46 788 41 293 37 295 39 184 

Kazajistán 38 800 34 000 35 000 38 800 38 000 

Marruecos 33 477 34 517 32 647 30 850 *31 000 

Tayikistán ─ 2 400 3 900 8 900 16 000 

Nigeria 3 500 5 200 3 300 9 100 11 300 

Birmania e 1 000 5 000 7 000 8 700 9 800 

Namibia 14 062 10 129 10 140 8 330 9 270 

Kosovo ─ 3 000 5 700 4 900 5 295 

Bosnia & Herzegovina 6 029 3 781 5 811 6 648 3 700 

Serbia 1 600 1 800 1 800 2 100 2 500 

Vietnam e ─ 6 000 3 700 4 100 300 

TOTAL(redond.) 3 800 000 3 900 000 4 400 000 4 800 000 5 300 000 

         Fuente: World Mineral Statistics 2008-2012, BGS 
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Grecia e 11 000 11 000 11 000 11 000 6 000 

Portugal 5 000 4 000 4 00 4 000 5 000 

SubtotalUE 1 629 708 1 510 539 2 693 795 1 630 647 1 619 362

México 206 364 200 410 225 980 251 729 262 431 

Brasil 143 000 143 500 172 000 184 000 188 000 

Argentina 62 500 83 000 87 400 83 100 *81 000 

Venezuela e 37 000 31 000 31 000 26 000 25 000 

Colombia 10 000 10 000 10 000 10 000 *10 000 

Perú 114 259 26 082 ─ ─ ─ 

El Salvador 11 000 ─ ─ ─ ─ 

Subt.Iberoamérica 584 123 493 992 526 380 554 829 475 431

China 3 206 400 3 707 900 4 157 500 4 603 600 4 645 700 

Estados Unidos 1 280 500 1 214 100 1 256 000 1 250 000 1 221 000 

India 294 000 337 000 380 000 426 000 463 000 

Corea del Sur 270 000 329 000 321 000 416 900 460 000 

Canadá 259 074 258 854 272 937 282 268 278 065 

Japón 279 500 247 700 367 206 252 562 258 527 

Australia 260 000 234 000 213 000 232 000 207 000 

Rusia 112 000 90 000 96 000 103 000 115 000 

Kazajistán 105 766 80 994 103 400 111 518 88 099 

Tailandia 73 303 55 504 55 504 42 223 86 507 

Irán 75 000 72 000 75 000 82 000 81 000 

Sudáfrica 62 000 58 000 51 000 56 000 54 000 

Indonesia e 42 000 45 000 45 000 47 000 45 000 

Ucrania 54 700 60 600 71 500 55 300 43 200 

Arabia Saudí e 38 000 37 000 39 000 35 000 39 000 

Taiwan 38 000 36 000 35 000 36 000 35 000 

Malasia 39 000 54 000 26 000 44 000 32 000 

Filipinas e 34 000 32 000 30 000 34 000 32 000 

Israel 27 000 26 000 27 000 27 000 26 000 

Marruecos 37 400 20 100 38 237 36 469 23 400 

Turquía e 6 000 6 000 6 000 8 230 10 000 

Nigeria 8 000 8 000 11 000 9 000 9 000 

Argelia 6 000 6 000 9 000 9 000 6 000 

Nueva Zelanda e 11 000 11 000 11 000 11 000 3 000 

Corea del Norte e 6 000 4 000 3 000 3 000 3 000 

Zambia e 500 800 2 400 3 100 2 000 

Emiratos Árabes Unidos e 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Pakistán ─ 385 1 545 1 569 1 414 

Kosovo e 900 1 000 1 000 1 000 1 000 
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Kenia e 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Birmania e 200 200 200 200 200 

Suiza 8 000 800 ─ ─ ─ 

TOTAL(redond.) 9 100 000 9 100 000 9 800 000 10 400 000 10 500 000 

         Fuente: World Mineral Statistics 2008-2012, BGS 
 
2.3.- PERSPECTIVAS 

 
Determinados consumos industriales tradicionales del plomo, como los generados por sectores de 

fontanería, industria química, construcción, pinturas, pigmentos, electricidad, etc. han ido sufriendo 
retrocesos considerables o incluso una progresiva pero acelerada desaparición, como es el caso de la 
utilización del plomo en productos antidetonantes para gasolinas. 

 
En otros consumos se registran, sin embargo, crecimientos del orden del 5-7% anual; tal como 

ocurre en la fabricación de acumuladores para uso en equipos de telecomunicación, alimentadores 
eléctricos de seguridad (computer backup), blindajes de tubos de rayos X o de rayos catódicos (TV, 
monitores de ordenador). 

 
Aunque con variaciones derivadas de las legislaciones de los diversos países, parecen mantenerse 

las actuales perspectivas de un elevado consumo de plomo en fabricación de baterías del tipo plomo-
ácido, que han alcanzado considerables avances en cuanto a rendimiento (mayor capacidad y rapidez de 
carga, vida útil, resistencia a vibraciones, etc.). 

 
Según la International Lead Association (www.ldaint.org/lead-facts/statistics), aproximadamente 

el 80% del plomo mundial se destina a la fabricación de baterías, de las cuales se puede reciclar hasta un 
93%. En 2012 se obtuvieron 5 799 000 t de plomo secundario, es decir reciclado.  

 
 
2.4.- LOS PRECIOS 

 
Al igual que en el caso del cinc, no se publican precios de los concentrados, que generalmente se 

venden en contratos a largo plazo, con arreglo a una fórmula que indexa su valor con el precio del metal 
y con los gastos de tratamiento metalúrgico (TC). La revista Metal Bulletin venía publicando regularmente 
el valor de dichos gastos, pero dejó de hacerlo hace varios años. 

 
La fuerte presión alcista de los precios vivida en el segundo semestre de 2010 se prolongó 

durante el primer cuatrimestre de 2011 (máximo histórico en abril de 2 741,14 $/t en valor medio 
mensual), siguiendo una rápida contracción hasta caer a 1 947,9 $/t en octubre. La recuperación 
subsiguiente duró solo cuatro meses (2 126,12 $/t en febrero de 2012), volviendo a descender 
progresivamente hasta 1 854,74 en junio, para ascender nuevamente en los ocho meses siguientes 
(2 376,20 en febrero de 2013), y reiniciar un nuevo ciclo regresivo (2 028,29 $/t en mayo de 2013). La 
comparación diciembre de 2011- diciembre de 2012 arrojó una ganancia de 256,52 $/t, pero el valor 
medio anual cayó a 2 061,40 $/t, inferior en un 14% al resultante en 2011.  
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 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

$ / t, settlm. 2 592,04 2 085,83 1 724,00 2 145,82 2 398,39 2 061,40 2 142,13 2 097,74

  * Media de los cinco primeros meses 
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