BISMUTO

1.- PANORAMA NACIONAL

1.1.- PRODUCCION MINERA, DISTRIBUCION Y EMPRESAS

La produccion nacional de minerales de bismuto (bismutina) cesd a finales de la década
de los 60, con el cierre de las Gltimas explotaciones vivas en el valle de Los Pedroches (Cérdoba). En
la actualidad, la mayor parte de la produccion mundial de este metal se obtiene como coproducto del
refino metaldrgico de minerales de plomo o plomo-cobre, o también, aunque en menor medida, de los

de wolframio y estafio.

Se sabe que en Espaiia las dos fundiciones primarias de plomo existentes hasta hace poco
(La Cruz y Sta. Lucia) tuvieron que montar instalaciones de desbismutado en vista del mayor contenido
en este elemento de los concentrados de plomo de importacidn, pero la Estadistica Minera no recogié
las correspondientes producciones, si las hubo. En cualquier caso, el cierre de la dltima fundicién en

enero de 1992 (Sta. Lucia) eliminé esta posible fuente de oferta nacional de bismuto primario.

1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES

No se han publicado cifras de recursos nacionales de minerales de bismuto, si bien el

ITGE investigé muy a fondo el batolito de Los Pedroches en la segunda mitad de la década de los 60.

1.3.- COMERCIO EXTERIOR

El comercio exterior de materias primas minerales de bismuto es bastante modesto, y
aunque las importaciones crecieron en 1992 un 173 % respecto al afio anterior, su valor apenas superd
los 173 MPTA. El saldo de la balanza comercial es tradicionalmente negativo, dispardndose en dicho

afio hasta -127 MPTA.
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Las principales materias primas importadas son las manufacturas de bismuto, que
supusieron el 77,9% del valor total de nuestras compras en el exterior de este elemento; el metal bruto
representd el 12,2%, los oOxidos y sales el 5,7% y las chatarras, el resto. Las exportaciones

consistieron en su 97,5% en Oxidos y sales, particularmente los nitratos y carbonatos.

Las compras de bismuto manufacturado se realizaron totalmente en paises de la Unidn
Europea (Reino Unido, 83,9%; Francia, 8,3%); las de metal bruto, principalmente en Reino Unido
(58,5%), Peri (33,6%) y México (7,2%), y las de chatarras en China (48,7%), México (27,7%) y
Reino Unido (19,2%). Los paises de destino de las exportaciones de nitratos y carbonatos y su peso

relativo estdn recogidos en los graficos adjuntos.

1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

La evolucion reciente del consumo aparente de materias primas minerales de bismuto pre-
senta fuertes oscilaciones, sintoma inequivoco de la influencia perturbadora de variaciones
incontroladas de stocks (Cuadro Bi-III). En 1992 alcanzé las 68,78 t de metal contenido, siendo total
la dependencia externa. El reciclado es insignificante incluso en los pafses més industrializados, ya que
la mayor parte de su consumo es para usos disipativos (industria quimica, farmaceitica, cosmética,

etc).

La industria de 1? transformacion se ha abastecido de materias primas minerales de
bismuto durante el perfodo 1990-1992 en los porcentajes de Bi contenido que se indican en el cuadro

siguiente:

1990 1991 1992
Bismuto bruto 11,8 68,5 33,6
Chatarras 77,0 8,6 10,9
Semielaborados 11.2 22,9 55:%
TOTAL 110,0 100,0 100,0
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Bi - EXPORTACION DE NITRATOS
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2.- PANORAMA MUNDIAL

Los minerales de bismuto raramente aparecen en concentraciones que permitan la
extraccion de metal como producto primario, sino que generalmente se obtiene como coproducto de
los procesos de obtencion de otros elementos metdlicos, principalmente de plomo, cobre, wolframio,
estano y molibdeno. En la R.P. China, primer productor mundial, el bismuto extraido procede de los

minerales de wolframio y cobre, y en América del Sur de los minerales de plomo, cobre.

El afio 1993 en el mercado mundial de bismuto, se caracterizd por registrar un incremento
parejo en los niveles de demanda y produccion, lo que mantuvo pricticamente invariable el volumen

de bismuto almacenado.

En la actualidad, la préctica totalidad del bismuto obtenido procede del afino metaliirgico
del plomo y el cobre y, en menor medida, del wolframio y molibdeno, aprovechando el contenido de
aquel de las menas de estos metales. Solo Bolivia posee yacimientos de bismuto nativo, susceptibles

de aprovechamiento econdémico cuando las condiciones de mercado lo permiten.

La produccion mundial de bismuto refinado fue de unos 4 287 t. La R.P. China con
1 200 t, el 27% del total mundial, domina el mercado de este metal. Le siguen en orden de
importancia Perd que ha tenido un fuerte incremento en sus niveles de produccién pasando de 577 t
en 1991 a las 937 t de 1993. Méjico segundo productor mundial hasta este afio, vio afectada su
produccion por el cierre de la refineria de plomo del Grupo Industrial Minera México (IMMSA). Otros
importantes productores fueron Japon y Austria. Aparte de esta produccion, la oferta mundial se
completa con las ventas procedentes del U.S. Stackfile, en 1992, sacd al mercado 297 t de bismuto
metal y con el bismuto recuperado de las sales contenidas en los residuos de las aleaciones fusibles y

en los catalizadores.

El consumo estd muy repartido entre ocho principales aplicaciones, suponiendo cada una
de ellas aproximadamente el 10-15% del mercado. Estas aplicaciones son: productos farmacéuticos,
cosmética, catalizadores, pigmentos, electrénica, aditivo en la fundiciéon de acero, aditivo en la
fundicion del aluminio y como aleacion fusible para la fabricaciéon de maquinarias especiales y

herramientas y para control de sistemas de incendio.
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Nuevas aplicaciones para el bismuto se espera puedan aparecer en el mercado a corto
plazo, que contribuirdn sin duda al aumento de su consumo, sobre todo de aplicaciones de alta

tecnologia y en aquellas que utilizan plomo, cadmio y telurio, debido a su no toxicidad.

El consumo en los Estados Unidos en 1993 no experimentd grandes cambios, con unos
1 455 t cantidades de bismuto metal, el sector quimico absorbié el 57%; como aditivo metalirgico,
el 27% vy el de aleaciones fusibles el 7% y el resto en otras aplicaciones. La demanda en japon fue de
545 t en 1993, crecid un 12% con relacién al afio anterior, siendo el sector de las ferritas (magnetos,
condensadores, cerdmicas y recubrimiento transparentes), con el 47 % su principal consumidor, le sigue
el de aditivos metalirgicos, con el 29%; el de aleaciones fusibles, el 7%; el de la industria

farmacéutica con el 2% y el resto en otros usos.

La situacion de un mercado estable para el bismuto, hizo que los precios no tuviesen

cambios permaneciendo a lo largo del afio en los 2,40 $US/Ib.

PRODUCCION MINERAL MUNDIAL DE BISMUTO (t bi contenido)

PAISES 1989 1990 1991 1992 p) 1993 ¢)
R.P. China 850,0 1 000,0 1 000,0 12650 | 12000
Peri 535,4 750,1 577.0 816,0 937,0
Méjico 883,0 717,0 651.0 807,0 911,0
Japén 501,7 4424 461,3 511,7 4970
Australia 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0
Canadi 74,0 74,0 60,0 204,0 157.0
Estados Unidos 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0
CEI 85,0 80,0 70,0 55,0 80,0
Yugoslavia 40,0 85,0 50,0 50,0 50,0
TOTAL MUNDIAL.... 3 749,2 3 860,7 3 566,2 42740 | 4387,1
FUENTE:
e): Estimado

(1) La produccién pertenece a Kazakhstan
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