CADMIO

1.- PANORAMA NACIONAL

1.1.- PRODUCCION MINERA, DISTRIBUCION Y EMPRESAS

Al igual que el germanio y otros metales minoritarios afines, el cadmio no se beneficia a
partir de minerales especificos, sino como coproducto de la metalurgia extractiva del cinc (también,
aunque en menor medida, de la del cobre y plomo), en cuyos minerales estd presente en proporciones

del 0,3 a1 0,5%.

En Espaiia lo obtienen los dos productores primarios de cinc metal, ASTURIANA DE
ZINC, SA (AZSA) y ESPANOLA DEL ZINC, SA (ZINSA), en sus factorias de San Juan de Nieva

(Asturias) y Cartagena (Murcia), respectivamente.

Los dnicos datos publicados se refieren a la produccién de cadmio electrolitico refinado,
desconociéndose las cantidades de "concentrados" obtenidos como polvo y humos de la tostién de la
blenda y sus leyes en Cd, por lo que es obligado aceptar aquéllos como oferta primaria de cadmio recu-
perable. Por otra parte, ambas fundiciones consumen tanto minerales nacionales como de importacion,
en proporciones respectivas aproximadas que en 1992 y 1993 fueron de 46-54/40-60 y 50-50/30-70, por
lo que razonablemente una parte de la produccién de cadmio procede de minerales forineos.
Desconociéndose habitualmente los tenores en Cd de unos y otros, la prictica corriente en estos casos

es considerar la produccion de metal de cada pais como oferta primaria del mismo.

En 1992 el 80,8% de la produccion se destind a la exportacion, y el resto a la fabricacién

de pigmentos, recubrimiento de superficies metélicas y otros usos.

La produccion nacional de cadmio electrolitico en los dltimos afios ha sido la siguiente (t):

- 145 -



EMPRESA 1989 1990 1991 1992 1993 e)

Metalurgia del Cinc:

- Asturiana de Zinc, S.A. 321 333 344 361 365
- Espafiola del Zinc, S.A. 39,7 379 - 18,5% -
Total Nacional.... 360,7 370,9 344 379.5 365

La oferta de cadmio depende, en primer lugar, del nivel de produccién metaldrgica de cinc,
pero también de la demanda especifica del mismo, en retroceso a causa de restricciones medioambientales
cada vez mas exigentes por el cardcter altamente toxico de este metal. Por esta razon, a nivel rﬁundial
diversas fundiciones de cinc han tenido que reducir o, incluso, abandonar la produccién de cadmio, y
pudiera suceder que las fundiciones nacionales se vieran obligadas a hacer recortes respecto a su capacidad

de extraccion.
1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES

No hay constancia de que hasta la fecha se haya realizado estudio alguno acerca de los
recursos nacionales de cadmio. Como primera aproximacion, y teniendo en cuenta las leyes recogidas en
la bibliografia, se puede estimar el cadmio recuperable de los recursos minerales nacionales de cinc en

unas 15 000 t de metal contenido.
1.3.- COMERCIO EXTERIOR

El comercio exterior de materias primas minerales de cadmio es bastante modesto, sumando las
importaciones de 1992 113 MPTA y 217 MPTA las exportaciones. Nuestro pais es netamente importador
de oxidos y exportador de cadmio bruto y de pigmentos a base de sulfuro de cadmio (Cuadros Cd-I y Cd-
II).La balanza comercial nos es favorable al menos desde 1987, ya que la produccién de metal es de dos

a tres veces el consumo del mismo.
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Las importaciones de Oxidos procedieron en 1992 de Bélgica (98,8%) y Francia (1,2%); las de
pigmentos, de Alemania (58,1%), Reino Unido (26,2%) y Francia (15,7%); las de cadmio bruto, de
Alemania (96%). Bélgica (2,3%) y México (1,7%), y las de semielaborados, de Italia (73,8%) y Estados
Unidos (22,.2%).

Las exportaciones de pigmentos se dirigieron a Estados Unidos (44,5%), Italia (37,8%), Colombia
(8,1%), Tai-Wan (5,3%) y otros (4,3%), en tanto que el 100% de las de semielaborados se enviaron a
Estados Unidos y el 93,7% de las de cadmio bruto a los Paises Bajos (resto a EEUU).

1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

El consumo aparente de materias primas minerales de cadmio estd muy influenciado por las
fluctuaciones de almacenamientos pendientes de venta, como se aprecia claramente en el Cuadro Cd-III
por los constantes altibajos que presenta; el consumo real debe andar por las 170-180 t/a, con tendencia

a la baja.

El abastecimiento a la industria nacional de 1? transformacion se efectué como sigue, en porcentaje

de metal contenido:

1990 1991 1992
Oxidos 17,5 41,3 232
Cadmio Bruto 64,8 54,3 76.8
Semielaborados 117469 4.4 -
Total..... 100,0 100,0 100,0

La recuperacion es muy escasa incluso en los paises mas avanzados, limitdndose a las pilas agotadas
de niquel-cadmio y a algunas aleaciones especiales, no habiendo constancia de que se reciclen estos

materiales en nuestro pais.
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2.- PANORAMA MUNDIAL

El cadmio es un elemento relativamente raro en la corteza terrestre y se obtiene
principalmente como coproducto de la metalurgia del cinc. Los concentrados de cinc tienen como méaximo

un 0,5% de Cd. Como promedio por cada tonelada de cinc producido se obtienen 3 k de cadmio metal.

La produccion mundial de cadmio se estima ha descendido en un 12% en 1993, siguiendo
la tendencia iniciada en 1988. La produccion en los paises de economia de mercado sélo disminuyd un
- 8%. Mas de 30 paises producen cadmio refinado. De ellos los que extraen mds de 1000 t/afio son por
orden de importancia, Japon, con el 16%; Canada, con el 11%; Bélgica, con el 9%; la CEI, con el 7%,
la R.P. China, con el 7% y Estados Unidos, con el 6%. En conjunto estos paises suponen el 56% de la
produccién mundial, que en 1993 ascendi6 a 17 918 t de cadmio contenido. Espafia aport6 al mercado

328 t, el 2% del total mundial.

La capacidad mundial de refino de cadmio se evalia en 27 000 t/afio de metal, de las que
el 42% se ubica en Europa, el 19% en Japdn, el 11% en Estados Unidos, el 7% en Canadi; el 7.5% en

Australia y el 8% en América Latina.

El consumo aparente de cadmio metal es dificil de calcular por dos factores: la dificultad de
conocer cifras de la transformacion de cadmio a 6xido de cadmio y por no tener conocimiento exacto de
los contenidos en Cd de las exportaciones de cinc. De todas maneras, el World Bureau of Metal Statistics
(WBMS), estima para 1993 un consumo para el cadmio de 16 356 t, un 4% menor que el del afo
precedente. Japdn sigue siendo su principal consumidor ademas de ser un importador neto. Alrededor del
90% del consumo de cadmio en Japdn va destinado a la produccidn de las baterias de niquel-cadmio. En

Estados Unidos y otros paises desarrollados, €l consumo de cadmio en baterfas permanece estable.

A nivel mundial la Cadmiun Asociation estimé el consumo de cadmio por unos finales para
los paises de economia de mercado. Estos fueron: baterias 63%; pigmentos, 15%, plasticos, 10%;
recubrimiento de hierro, acero, latén y aluminio 7%; aleaciones 2% y varios 3%. Debido a su elevada
toxicidad, en los tltimos afios diversos paises estan desarrollando normativas protectoras de la salud y del
medio ambiente, que limitan considerablemente su uso en sectores como pinturas, plasticos,

electrochapado y otros.
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Los precios del cadmio en el mercado libre fueron en la mayor parte del afio de 55-65 ¢/Ib

para el cadmio de pureza del 99,99%. Al finalizar el afio estos se situaron en 40-50 c/Ib.

Las perspectivas del cadmio a plazo medio dependerin de los incrementos de la demanda

del mercado de las baterias de Ni-Cd.

PRODUCCION MINERAL MUNDIAL DE CADMIO (t de Cd contenido)

PAISES 1989 1990 1991 1992 1993 ¢)

Japon 2 700,0 2 451,2 2773,5 29222 29259
Canada 1 569,8 1 457,5 1 809,8 1 992,8 19454
Bélgica 1 754,0 1 957,7 1 816,3 1 5497 15728
CEI 2 600,0 2 400,0 2 000,0 1 320,0 1 280,0
R.P.china 874,0 1129,0 1125,0 1 200,0 12250
Estados Unidos 2 105,9 1911,5 1 875,9 1913.6 11384
Alemania 12343 989,7 1 060,1 960,5 1 069,3
Austria 696,3 639,1 1 076,0 1001.,4 996,0
Finlandia 612,0 568,0 593,0 590,0 785,0
Méjico 1207,0 12140 12359 7289 596,2
Corea del Sur 470,0 568,0 570,0 568,0 5 68,0
Paises Bajos 505,0 589,7 549,1 5940 525,5
Italia 776,0 691,0 657,0 742,0 517,0
Reino Unido 394,5 437,9 4493 383,0 458,1
Yugoslavia 476,0 362,0 280,0 362,0 362,0
Espafia 279,7 261,8 3440 328.,8 328.8
Perti 472,0 359,0 537,0 386,0 240,0
Noruega 206,3 2859 236,5 250,2 212,5
Corea del Norte 350,0 340,0 200,0 200,0 200,0
Bulgaria 235,0 309,0 232,0 194,0 150,0

Otros paises 1 048,1 852,3 753,8 750,7 653,7
TOTAL MUNDIAL.... 21209,9 20333 8 20 809,2 19 320,6 17 918,1

FUENTE: World Mining Statistic 1994.
e): estimado
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