CROMO

1.- PANORAMA NACIONAL

Al carecer de yacimientos explotables, Espafia no ha producido ni produce minerales de

Cromao.

Se tiene conocimiento de indicios de cromita en varios puntos de la Peninsula, como en La
Corunia (Cabo Ortegal), pero hasta el momento no pueden considerarse siquiera como recursos

potenciales.

Como puede verse en el Cuadro Cr-I, el grueso de las importaciones de materias primas
minerales de cromo lo constituyen las ferroaleaciones, sobre todo el ferrocromo carburado, que
supusieron en 1992 el 78,2% del valor total y el 88,8% del metal contenido (Cuadro Cr-II); siguen los
0xidos y cromatos, con peso creciente en el conjunto de la balanza comercial, mientras que los
concentrados continuaron perdiendo importancia a causa del cierre de la mayor parte de los fabricantes

de ferrocromo.

La estructura de las importaciones de concentrados, 6xidos, cromatos y dicromatos y
ferrocromos, asi como de las exportaciones de 6xidos y cromatos puede verse en los graficos adjuntos.
Las compras de aleaciones Cr-Ni se efectuaron totalmente en Alemania; las de metal bruto, en China
(65,9%) y la Uni6én Europea (resto), y las de semielaborados, en Alemania (83,5%) y otros paises co-

munitarios.

Los concentrados se reexportaron a Marruecos (73,1%) y Portugal (26,9%), enviindose a
este ultimo pais el 89,4% de los ferrocromos; las partidas de metal bruto y semielaborados carecieron

de relevancia. Las cifras del comercio exterior de mineral de cromo muestran una continuacion de la
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tendencia iniciada afos atras, con unas importaciones de 4 758 t, valoradas en 138 MPTA. Las

exportaciones tan solo fueron de 456 t y 15 MPTA.

El consumo aparente de materias primas minerales de cromo bajé nuevamente en 1992,
estimidndose su cuantia en 59 760 t de metal contenido, frente a 72 101 t en el afio precedente. La causa
estd no s6lo en el descenso de la produccién de aceros aleados, principal consumidor de este elemento,
sino también en el peso creciente de las chatarras de acero inoxidable en la carga de los hornos, las cuales
no son tenidas en cuenta por la norma comunitaria para el establecimiento del balance del cromo (Cuadro
Cr-III). La recuperacion indicada en éste excluye, pues, el cromo contenido en las chatarras de acero

inoxidable, sean nacionales o de importacion.

La industria de 1? transformacién se ha abastecido en los ultimos tres anos en los

porcentajes de cromo contenido que se indican en el cuadro siguiente:

1990 1991 1992
Concentrados 21,3 17,1 3.5
Oxidos y sales 1,1 0,8 37
Ferroaleaciones 74,4 77,7 87,5
Recuperacién 3.1 4.3 5.1
Cromo bruto y semielaborado 0,1 0,1 0,2
TOTAL...... 100,0 100,0 100,0

Se evidencia el rdpido y progresivo deterioro del consumo de concentrados, cuyo principal
destinatario era el sector de ferroaleaciones, y la sustitucion de la produccién nacional de éstas por

importaciones crecientes de las mismas.

El modelo aproximado de consumo en 1992 fué el siguiente: aceros inoxidables y

refractarios, 90%; industria quimica, 4 %; refractarios, 2,5%; arenas de moldeo, 0,4%; otros, 3,1%.
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64% 44%
China Bélgica

Otros

Marruecos 9,1%

8,8%
Alemania
10,1 %
Cuba ‘ Sudafrica
Cr - IMPORTACION DE OXIDOS
i China 19,4 %
7 48 %
7 P. Bajos
Otros CEE
7,0 %
Alemania ; - g Otros
9,4 %

IMPORTACION DE CROMATOS Y DICROMATOS

2,7 %
14,7 % Bulgaria

Polonia
10,6 %

Otros
11,3 %

Alemania
225%

28,2 %
P. Bajos
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2.- PANORAMA MUNDIAL

La produccion estimada de cromita fue en 1993 de 8 845 Mt, mas de un millon de toneladas
menos de las producidas en 1992. Las bajas producciones de Africa del Sur a partir de 1992 han hecho
que el Kazakhastan haya emergido como el primer productor mundial de cromita. India es el tercer gran
productor con 1,0 Mt. Estos tres paises suponen el 83% de la produccion mundial de cromita. La
produccion de ferrocromo, esencial para la obtencion de aleaciones ferrosas y no ferrosas, se estabilizo
en torno a los 3 Mt. La utilizacién del cromo en los usos no metalirgicos estd sufriendo una fuerte
competencia por parte de otros compuestos. Asi el Mag-carbon (magnesita-grafito) y el mag-spinel
(magnesita-alimina) en su utilizacion en la industria de refractarios continuan reemplazando al mag-cromo
(magnesita-cromita) en sus aplicaciones en las indusrias del acero y del cemento, y eso a pesar de que
los refractarios basados en el cromo son mas econdmicos que los refractarios usando sustitutivos, pero

con rendimientos mdas bajos.
Los precios de las diferentes calidades de cromita experimentaron por regla general un
descenso, salvo el de grado metalirgico de Africa del Sur que subié a los 63-67 $US/t. Una nueva

calidad se cotiza en el mercado y es la Kazakhastan.

Con producciones en torno al 3% del mundial se encuentran Brasil y Zimbawe y en menor

proporcién Finlandia, Albania, Madagascar y Turquia.

- 217 -



PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE CROMITA (10° t mineral)

PAISES 1989 1990 1991 1992 1993 p)
CEI 3 800,0 3 800,0 3 800,0 3 600,0 3 500,0
Africa del Sur 42747 4251,0 4 605.5 2 999,8 24728
India 1.002,7 1 084,0 1 005,0 11200 1 055,0
Brasil 290,0 250.0 275,0 275.0 275.0
Zimbawe 6274 643,1 5732 542,0 254,8
Finlandia 170,0 102,1 213,7 207,0 210.6
Albania 1 200,0 910,0 800,0 150,0 150,0
Madagascar 160,0 152,0 144,0 160,0 1442
Turquia 1944 176.3 220,0 120,0 100,0
Filipinas 189,5 202.4 159.9 72,0 53,3
Otros paises 315.6 247,1 248.0 27153 269,7
TOTAL 122243 118180 | 12 044,3 9 517,6 8 4854

FUENTE: World Mining Statistic 1994

p): provisional

(1) A partir de 1992 la produccién procede de Kazakhstan.
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