HIERRO

1.- PANORAMA NACIONAL

" 1.1.- PRODUCCION MINERA, DISTRIBUCION Y EMPRESAS

La recuperacién en 1991 de la CIA. ANDALUZA DE MINAS (CAM), que increment6
su produccion en un 52% respecto al afio precedente, resultd ser un espejismo, pues en 1992 y 1993
descendié de nuevo a los niveles de 1990. Si a esta disminucién unimos el cierre definitivo de la dGltima
mina vizcaina que quedaba en activo (Bodovalle, de AGRUMINSA) en julio de 1993, la extraccién en
retroceso de Cala (Huelva) y la liquidacién de METALQUIMICA DEL NERVION (hierro "pidrpura” de
las cascaras de cobre) en 1991, obtendremos como resultado el minimo histérico de produccion de
concentrados de hierro de los ltimos 46 afios: 3 Mt en 1992 y 2,5 Mt en 1993, con contenidos en metal
de 1,33 y 1,13 Mt, respectivamente, cifra esta dltima 3,9 veces inferior a la habida en 1980. Hay que
remontarse al afio 1947 y a los seis afos anteriores de posguerra para encontrar niveles de produccion

inferiores a los citados 2,5 Mt.

La evolucion reciente de la produccion minera por empresas ha sido la que se indica en el
cuadro siguiente, con datos globales provisionales para 1993. La produccion de ANDALUZA DE MINAS
se extrajo de su yacimiento del Marquesado del Zenete, en Alquife (Granada); la de AGRUMINSA
(Agrupacién Minera, SA), del Coto Orconera y Franco Belga, en Bodovalle y Abanto (Vizcaya) mediante
labores subterrdneas, y la de PRESUR (Prerreducidos Integrados del Suroeste de Espafia, SA), de Cala
(Huelva). Segin la Estadistica Minera de Espafia (1992), el destino sectorial de los concentrados
nacionales fué: exportacién, 57,0%; siderurgia (arrabio), 41,4%; fabricacién de cementos, 1,2%;

preparacién de tierras de moldeo, 0,1%; otros, 0,3%.
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PRODUCCION NACIONAL DE MINERAL DE HIERRO (1)

EMPRESAS 1990 1991 1992 p) 1993 ¢)

Mineria del Hierro:
Cia Andaluza de Minas, S.A.
. Concentrados 2 040 935 3 105000 | 2 196 000 s.d.
. Fe Contenido 993 831 | 1440720 1037610 s.d.
Agruminsa
. Concentrados 612 252 623 548 658 827 s.d.
. Fe Contenido 227 302 229 466 227 295 s.d.
Presur, S.A.
. Concentrados 173 904 127 167 112 254 s.d.

Fe Contenido 106 740 77 337 69 571 8.

SPpeRiate | FETORL | SRS IS | B 20 iR | B e 0

Total Fe contenido: 1 327 873 1747 523 1334476 | 1 127 593
Céscaras de cobre:
Metalquimica del Nervién, S.A.
. Concentrados 203 507 29 410 B -
. Fe contenido 110 931 15 293 - -

TOTAL NACIONAL:

Concentrados.... 3 030 598 3 885125 2967 081 | 2 475049

Fe contenido.... 1438804 | 1762816 1334476 | 1127593

FUENTE: Estadistica Minera de Espaifia. Ministerio de Industria y Energia.
p) provisional; e) estimado

Ya se ha mencionado mas arriba el cierre a mediados de 1993 de la mina de Bodovalle,
tltima que quedaba activa en el Pais Vasco. La paralizacion se produjo por agotamiento de las reservas,
calculdndose que a lo largo de su dilatada historia se han extraido unos 275 Mt, mayormente de carbona-
tos. En cuanto a Cala, se habla insistentemente de su inminente cierre por falta de rentabilidad, por lo
que es muy probable que en un futuro inmediato la ANDALUZA sea la tnica productora nacional de
mineral de hierro, y eso si consigue superar las graves dificultades econémicas por las que atraviesa desde

hace mas de siete afios.
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La CAM estd en nimeros rojos al menos desde 1986, atribuyéndose la crisis a la depresion
del mercado del hierro, baja paridad peseta-ddlar (la casi totalidad de su produccion debe exportarse),
elevadas tarifas de RENFE, de electricidad y del puerto de Almeria, y al incremento constante de los
costes de personal y corrientes, no repercutibles a los precios en la medida necesaria. Por si fuera poco,
la empresa debe asumir los costes de bombeo del agua de mina para suministro de las localidades
circundantes. Ante esta persistente situacion, no es de extrafar que la australiana GOLDEN SHAMROCK
MINES Ltd., propietaria del 62 % de las acciones (y no menos el Banco Central Hispano, duefio del 38 %
restante) pretendieran el cierre de la explotacion. Para evitar éste, la presion social y la mediacion de la
Junta de Andalucia consiguieron que GOLDEN y el BCH acordaran en junio de 1992 la venta del 56%
de las acciones a 7 directivos de la compania y el 44% restante a los trabajadores, a un precio mil veces

inferior al valor de las mismas.

Como paso previo, en diciembre se redujo el capital social de 2 700 a 945 MPTA paré
cubrir pérdidas, y la Junta concedié subvenciones de 350 Mpta para 1992, 900 para 1993 y 400 para
1994. Asimismo, se consiguid que RENFE rebajara su tarifa de 416 PTA/t (que suponia cerca del 40%
del precio de venta del mineral) a 342 PTA/t, y que el Puerto de Almeria disminuyera la suya en un 40%.
Ademds, se busca la diversificacién empresarial, pensando en la explotacién del pr6ximo yacimiento de
hierro de La Calahorra, de ofitas y serpentinas en Cherches y Dilar, aprovechamientos eléctricos en Jerez

del Marquesado, etc.

No obstante, en 1993 prosiguieron las dificultades, quiza por retrasos en la entrega de las
subvenciones prometidas: paralizacién de la mina por corte de electricidad a causa de una deuda con
Sevillana de 200 MPTA; problemas para el cobro de haberes de los trabajadores, etc. El futuro de nuestra
mineria del hierro se presenta, pues, muy incierto y, en el mejor de los casos, con un escaso peso en la

balanza comercial de concentrados.
1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES

Con posterioridad a la actualizacion del Inventario Nacional de Recursos de Hierro,
efectuada por el ITGE en 1984, no se ha realizado revisién alguna del mismo, por lo que las cifras
disponibles hoy son las mismas explicitadas con detalle en el Panorama Minero 1990. No obstante, y
teniendo en cuenta lo comentado més arriba, deberia reducirse la cifra de recursos medidos a unos 102

Mt de mineral.
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RECURSOS IDENTIFICADOS RECURSOS NO DESCUBIERTOS
ot SIS TR, sl TNERHIDO [ SRADY BE FROBABILIDAD ..
MEDIDOS i INDICADOS HIPOTETICOS i ESPECULATIVOS
ECONOMICOS 305 208 155 500 480 000
EcoNOMICOS - - -
MARGINALES H
SUBECONOMICOS 577795 329 163 249 815

Unidad: 103 toneladas de mineral.
FUENTE: Inventario Nacional de Recursos de Hierro - 1984 - ITGE.

1.3.- COMERCIO EXTERIOR

En 1992 las importaciones de materias primas minerales de hierro se redujeron en algo mis
de 5 800 MPTA respecto a 1991 (un 6,2% menos), sobre todo en los capitulos de concentrados (- 3 700
MPTA) y chatarras (- 2 250 MPTA), debido a una menor demanda para la produccién de acero, que
disminuyé en un 5,1%; estos recortes no pudieron ser compensados por los aumentos de las compras de

polvo de acero y de lingote de aceros aleados (+ 1 027 MPTA).

Las exportaciones de dicho afio cayeron draméticamente en un 37,3%, con descensos
generalizados en todas las partidas, pero sobre todo en la de metal trabajado (Cuadro Fe-I). Aln asi, el
déficit de la balanza comercial se redujo en 3 100 MPTA, a causa del enorme desequilibrio existente entre

importaciones y exportaciones, pues aquéllas suponen de 8 a 9 veces el contenido de éstas.

Las chatarras y los concentrados acapararon el 86% del valor y el 96% del contenido en
Fe de las importaciones, siendo éstas las primeras en contenido y aquéllas, en valor. En las exportaciones
predominaron los concentrados (53% en valor y 95% en contenido), seguidos por 6xidos y sales (18 y
1,1%), metal trabajado (14,5 y 0,7%) y chatarras (8,5 y 2,3%).
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Los datos disponibles de 1993 indican un aumento importante de las importaciones de
concentrados, del orden del 19,8%; una nueva baja de las de chatarras (5,8%) y una recuperacion de las
exportaciones, particularmente de las de productos siderirgicos (laminados, perfiles, etc.), no

considerados aqui como materias primas.

En los graficos adjuntos se recoge la estructura de las importaciones de concentrados, tanto
aglomerados como sin aglomerar, y de la exportacion de concentrados; la de cenizas de pirita se dirigio
preferentemente a la Unién Europea (Grecia, 34,7%; Francia, 21,9%; Bélgica, 13,7%) y a Marruecos

(13,5%) y Kenya (6,5%).

A lo largo del afio 1993 se importaron 4 481 326 t de concentrados de hierro sin aglomerar,
por un valor de 12 849 MPTA, lo que represent6 un 8% menos que el volumen importado en 1992. De
concentrado de hierro aglomerado se adquirieron 2 183 151 t, por un valor de 9 141 MPTA, cantidades
superiores a las de 1992 en un 5%. Las exportaciones totalizaron 2 089 MPTA entre las de hierro sin
aglomerar y cenizas de piritas, correspondiendo al hierro sin aglomerar la mayorfa con 1 505 107 ty

2 011 MPTA.

1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

El consumo aparente de Materias Primas Minerales de hierro descendié en 1992 hasta un
nivel ligeramente inferior al de 1990, sumando 13 Mt de hierro contenido (Cuadro Fe-III). La
dependencia del exterior siguid su linea ascendente, pasando del 46,9% de 1986 al 56,5% de 1992, a

causa principalmente de la oferta decreciente de minerales nacionales.

Nuestra industria transformadora es importadora neta en todas las partidas, salvo en la de
6xidos y sales, en la que la balanza nos es ligeramente favorable en contenido, que no en valor; en el caso
de la granalla y lingote de acero aleado no inoxidable, en 1992 se quebré el signo tradicionalmente
exportador, confiando en que este hecho sea transitorio. El abastecimiento, y su comparacién con el
experimentado en los afios inmediatamente anteriores, se cubrié en 1992 como sigue, en % de metal

contenido:
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1989 1990 1991 1992
Concentrados minerales 39,7 35.8 38,4 35,6
Chalarras y cenizas 59,1 62,1 59,2 62,2
Ferroaleaciones 0,3 0,4 0.5 0,5
Metal bruto 0,9 17 1.9 157
Total..... 100,0 100,0 100,0 100,0

Se aprecia claramente una tendencia decreciente en el empleo de minerales y al alza en la
de chatarras. Los concentrados son consumidos casi exclusivamente por la siderurgia integral (con
pequenas cantidades destinadas a la preparacién de cementos, arenas de moldeo, etc.), para la obtencidn
de arrabio y posterior de acero al oxigeno, en tanto que las chatarras son demandadas por ésta y por la
no integral para la elaboracion de acero al horno eléctrico. Pequefias cantidades de chatarra de hierro o
acero, cuya cuantia total se desconoce, son utilizadas por fundidores de escasa importancia y en otros
usos, tales como la obtencién de sulfatos de hierro aprovechando los efluentes 4cidos de la fabricacién

de TiO, (Tioxide Europe, SA).

La recuperacion nacional de chatarras se estima en 4,814 Mt para 1992 y 5,421 Mt para
1993 (4,332 y 4,880 Mt de Fe contenido, resp.), cifras que suponen el 64,1% y el 72,5% del consumo

aparente de acero habido 10 afios antes.

La produccion de arrabio fué de 5,076 Mt en 1992 y de 5,394 Mt en 1993, y la de acero
de 12,272 y 12,960 Mt, respectivamente. El consumo aparente de éste descendié consecutivamente, hasta
alcanzar en 1993 9,008 Mt. Ni uno ni otro afio fueron buenos para el sector siderdrgico, caracterizado
el primero por una fuerte presion importadora de semielaborados, procedentes en buena medida del Este
europeo, Canada y Corea a bajos precios, y por un debilitamiento de las exportaciones. Esta situacién
se alivid en 1993 por el menor peso de las compras exteriores y por la expansion de las ventas, favo-
recidas por las tres devaluaciones de la peseta y por la fuerte demanda registrada en China y paises del

Sureste asidtico.
La profunda crisis abierta en la siderurgia mundial a mediados de 1990 obligd a nuevos

planes de reestructuracion de nuestras empresas, credndose en 1991 la Corporacién Sidertrgica Integral
(CSI; ENSIDESA y ALTOS HORNOS DE VIZCAYA) y teniendo que revisar los del grupo SIDENOR
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Fe- IMPORTACION DE CONCENTRADOS SIN AGLOMERAR
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(holding de ACENOR, agrupacién de 4 fabricantes de aceros aleados del pais vasco, y Forjas y Aceros
de Reinosa), los cuales fueron aprobados por la Comisién Comunitaria en diciembre de 1993, La
reestructuracion de CSI supone la concentracion de la produccion y la implantacion del proceso de aceria
compacta para la fabricacion de bobinas calientes con acero eléctrico en sustitucion del de horno alto, lo
que implica la eliminacion de las instalaciones de cabecera en AHV, importantes pérdidas de puestos de
trabajo y un aumento del peso de las chatarras en detrimento de los concentrados en el abastecimiento de
materias primas de hierro. Por otra parte, la concentracién empresarial supuso también la integracién de
Acerias y Forjas de Azcoitia, SA (AFORA) y de Patricio Echevarria, SA (PESA) en el Grupo Sidertrgico
Vasco GSB.

Para 1994 se espera una mejoria de nuestra siderurgia, particularmente por la incipiente
recuperacion de sectores con fuerte demanda de acero como el automovilistico, previéndose un aumento
del consumo del 4%. Por otro lado, se confia en el sostenimiento del nivel de importaciones y en un

nuevo aumento de las exportaciones, favorecidas por la expansion observable del mercado internacional.

2.- PANORAMA MUNDIAL

El mercado mundial de mineral de hierro se recuperé en 1993 gracias a la creciente
produccion de acero en la R.P. China y en los paises vecinos del Sudeste Asiatico. Las importaciones de
mineral aumentaron fuertemente empujadas por unas necesidades de la industria siderirgica en estos

paises, con lo que el comercio mundial también se vio favorecido.

No cabe duda, de que el boom de la economia china estuvo contribuyendo en gran medida
a la recuperacion de los mercados mundiales del hierro y del acero durante 1993. Los requerimientos de
acero por parte de la industria China han producido un efecto domindé en los paises productores-
exportadores de acero y en las mayores importaciones de mineral de hierro, las cuales fueron un 32%
superiores a las registradas en 1992. Otro factor positivo fue la creciente demanda de acero en los paises

de América Latina y Asia, resultado de la mejora de sus economias nacionales.

El lado negativo del mercado lo sufrieron los paises més industrializados, donde la recesion
econémica no permitié establecer las bases para una recuperacion de la industria siderdrgica, aunque el
punto de inflexién parece cercano. De hecho en 1993 se redujo, aunque sus exportaciones se vieron

favorecidas por la demanda de los pafses del Sudeste Asidtico. En los paises de Europa del Este, sobre
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todo en Hungria y Polonia, parece asomar una cierta reactivacion de esta industria. En la CEI el mercado

permanecio en estado depresivo.

Cuatro paises -R.P. China, CEI, Brasil y Australia- se repartieron en 1993 el 70% de la
produccion mundial de minerales de hierro. La produccitn estimada segin datos del Mining Annual
Review 1994, fue de 938,2 Mt, un 2,5% superior a la registrada en 1992. Este aumento es achacable al
fuerte ritmo en la produccién de la R.P. China, asi como a los modestos incrementos de Brasil y

Australia,

Del total de la produccién mundial, el 42% (397 Mt) se comercializé en el mercado interna-
cional. Por via maritima se comercializaron unos 350 Mt de mineral de hierro, un 15% del trifico
maritimo mundial. Estos niveles de intercambio se debieron fundamentalmente al dinamismo del mercado
asidtico y al hecho de que el menor nivel en las importaciones de Europa Occidental y Japén no se

produjo.

Australia es el principal pais exportador de mineral de hierro (115 Mt), por delante de
Brasil (111 Mt) tradicionalmente primer exportador mundial desde 1985. La CEI vio descender sus
exportaciones en un 16%. Por el lado importador, Japén y la Unién Europea fueron los principales

destinos del mineral.

La produccion mundial de acero fue de 725 Mt y el comercio se incrementé con unos
precios en alza. Solamente la produccion de acero descendi6 en la CEI y en Africa. En la OCDE se inicié

una modesta recuperacion.

El mercado del hierro a lo largo del afio 1993 mostré un superavit por el lado de la oferta,
con una demanda en descenso y con una produccién que no se ajusté al consumo, con el consiguiente
aumento de los stocks de mineral. A pesar de esto, los precios en 1993 no reflejaron la situacién del
mercado. El precio del mineral de hierro en Europa procedente de Brasil, se cotizé en 1993 a 33,25 US
¢/t frente a los 30,8 US ¢/t de 1990.

A pesar de la situacién del mercado, los precios continuaron cayendo modestamente, esto

no impidié las ampliaciones de capacidad.
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Casi la prdctica totalidad del mineral de hierro se destina a la industria sidertirgica y sélo
una reducida proporcion se utiliza en la fabricacién de otros productos, como cementos, materiales
semipesados, pigmentos a base de 6xido de hierro, hormigén de elevada densidad, ferritas y aditivos de

la alimentacion animal.

PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE MINERAL DE HIERRO (Mt)

PAISES 1989 1990 1991 1992 1993 p)

R.P. China 162,16 169,30 175,30 195,90 224,70
CEI 241,00 236,00 198,90 175.2 155,00
Brasil 153,74 152,30 150,70 145,80 152,00
Australia 108,68 112,00 122,00 117,20 121,40
India 51,43 53,70 56,90 54,90 55,00
EE.UU. 59,03 55,50 55,50 54,90 55,20
Canadé 40,32 35,60 37,10 34,40 33,00
Africa del Sur 29,96 30,20 28,90 28,20 29,00
Suecia 21,76 19,90 19,30 19,30 18,70
Venezuela 10,03 20,10 19,90 18,00 17,50
Otros paises 103,86 91,00 85,40 71,30 76,70

TOTAL MUNDIAL... 990,97 975,60 949,90 915,10 938,20

FUENTE: Mining Annual Review 1994,

p): Provisional
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