TITANIO

1.- PANORAMA NACIONAL

1.1.- PRODUCCION MINERA, DISTRIBUCION Y EMPRESAS

En 1973 cesd la actividad minera relativa a la extraccion de ilmenita, localizada en

la provincia de La Coruiia; la de rutilo se paré en 1960.

Las perspectivas a medio plazo de reanudacion de la explotacién de minerales de
titanio son practicamente nulas, ya que la mayor parte de los recursos se encuentran dispersos
en pequefios yacimientos de costoso laboreo o se localizan en zonas de proteccion

medioambiental.

1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES

De acuerdo con la actualizacion realizada en 1988 por el ITGE del Inventario
Nacional de Recursos de Titanio, la cifra total de recursos econémicos demostrados ascendia a
92 000 t de mineral con el 50% de TiO,, la de marginales a 116 000 t y la de subecondémicos
a 252 000 t.

DEMOSTRADOS GRADO DE PROBABILIDAD
...........-.....-....-....-E ................................. INFERIDOS 5
MEDIDOS : INDICADOS HIPOTETICOS ESPECULATIVOS
Econémjcos 92 000 44 000
ECDﬂ(:JIIllCOS 116 000 165 000 1 1300 000 2 035 000
Marginales
Subecondmicos 252 000 300 000

Unidad: toneladas.
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1.3.- COMERCIO EXTERIOR

Tanto las importaciones como las exportaciones de materias primas minerales de
titanio crecieron sustancialmente en 1992, un 19,9% las primeras y un 47% las segundas; a pesar
del mayor esfuerzo exportador, el déficit comercial aumenté en 274 MPTA, alcanzando
6 418,381 MPTA. Expresadas en metal contenido, disminuyeron las compras de ilmenita y
rutilo, titanio bruto y chatarras, y aumentaron las de 0xidos y pigmentos y, sobre todo, las de
semielaborados. En cuanto a las ventas, subieron las de dxidos, pigmentos y semielaborados,
bajando en todos los demds capitulos, en los que realmente se trata de reexportaciones, salvo en

el caso de las chatarras (Cuadros Ti-I y Ti-II).

La composicion estructural en 1992 de los suministros exteriores de rutilo, didxido
de titanio, pigmentos y semielaborados puede observarse en los grificos adjuntos. E1 99,8% de
la ilmenita se adquiri6 en Australia; el 97,6 % del ferrotitanio, en el Reino Unido (resto en otros
paises de la Unién Europea); el 55,9% de la esponja de titanio, en Rusia y la antigua URSS
(38,6% en Alemania y resto en otros paises comunitarios); y el 57,2% del titanio bruto, en
Estados Unidos (resto, en la Unién Europea), asi como el 50,5% de las chatarras (35,1% en

Alemania, 4% en la ex-URSS, resto en otros de la Union Europea).

Dentro de las exportaciones solo tienen relevancia las de pigmentos y preparados a
base de diéxido de titanio, cuya estructura se recoge en el grifico adjunto. Las ventas de
semielaborados se efectuaron en su 95,9% en la Unién Europea, sobre todo a Bélgica (40,9%),
Italia (30,4 %) y Reino Unido (17,9%); el 3,3% se dirigi6é a Cuba.

1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL
El consumo aparente de materias primas minerales de titanio bajé ligeramente en
1992, estimindose su cuantia total en 46 548 t de metal contenido, frente a 47 558 t en el afio

precedente. Dada la escasa importancia de la recuperacion de chatarras, evaluada en unas 120

t/a, la dependencia externa es casi total, del orden del 99,7% (Cuadro Ti-III).
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IMPORTACIONES DE RUTILO

Finlandia

10,1 %
P. Bajos
53%
Otros CEE
L)
or Otros 62%
Sudafrica i
57,4 % 250
Ti - IMPORTACION DE DIOXIDO
7,8% 9,
EEUU Otros 12,0%
Alemania
A. Saudita
11,9%
8,6 %
Italia
7,0 %
Otros CEE
Australia
36,5% 16,2 %
Ti - IMPORTACION DE PIGMENTOS
14 % Otros CEE 13,7 %
Bélgica 9,3%
México
Francia 8,7 %
11,6 %
Otros
46 %
R. Unido 27.4%

13,6 % Alemania



Ti - IMPORTACION DE SEMIELABORADOS

10,7 %
Otros

21,4% Japon

EEUU

31%

Alemania

Beélgica 25.8 %

10,1 %

Italia
R. Unido 18,6 %

Ti - EXPORTACION DE PIGMENTOS

52% OtrosCEE 93 %
Francia

EEUU
32,1 %

Portugal
10,6 %

Canada 7.4%

Argentina >
4,0% 4T

Otros (41 p.)

26,7 %

Turquia
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La poca relevancia de la recuperacion esta justificada por el reducido uso que de este
elemento se hace como metal: en 1992 sélo el 3% del consumo interno lo empled como tal
(aditivo para el acero inoxidable, aleaciones Al-Ti, o en las industrias aerondutica o de equipo
quimico, etc), mientras que el 97% se utilizé en aplicaciones disipativas (pinturas, barnices y

lacas, plasticos, papel, caucho, etc).

La industria de 1? transformacion se ha abastecido en los dltimos tres afos de
materias primas minerales de titanio en los porcentajes de Ti contenido que se indican en el

cuadro siguiente, en el que se incluye la comparacion con el suministro efectuado en 1986:

1986 1990 1991 1992
Concentrados 95,8 85.5 80,5 78,4
Oxidos y pigmentos - 11,1 17.4 18,5
Ferroaleaciones 0,1 0,7 0.4 0,2
Ti bruto, chatarras, semielaborados 4.2 2.7 1,7 2.9
TOTAL.... 100,0 [ 100,0 | 100,0 [ 100,0

Se evidencia un peso decreciente en el consumo de minerales (usados principalmente
para la obtencion de didxido), paralelo al aumento paulatino de las importaciones de 0xidos y

pigmentos necesarias para satisfacer una demanda interna no cubierta por la industria nacional.

La tnica empresa que produce actualmente dioxido de titanio es TIOXIDE
EUROPE, SA (antiguamente Titanio, SA), que en su factoria de Huelva que en 1993 elabor6 en
1993 58 646 t de TiO2 a partir de 121 100 t de ilmenita. En un segundo nivel de transformacion,
el dioxido producido y el importado se utilizaron para pigmentos y preparados para pinturas
(48,5%), plasticos (24%), papel (12,7%) y otros (caucho, etc, 9,2%). El rutilo (2,6% del

consumo total) se consumié fundamentalmente en electrodos de soldadura.
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2.- PANORAMA MUNDIAL

En 1993 el mercado mundial del titanio continu6 con una demanda estancada y una
capacidad de la oferta en crecimiento. Esto condujo a que el gap entre ambos se ampliase y, por
consiguiente, los productores comenzasen a reducir sus niveles de produccién, con precios en

descenso.

La oferta mundial de titanio procede de dos minerales: ilmenita y rutilo. La
produccién estimada de ilmenita fue de 3,2 Mt de TiO, contenido, superior a la de 1992.
Australia participa en la produccion total con un 26%. Le siguen en orden de importancia la
Africa del Sur con el 25%; Canad4, con el 18%; Noruega, con el 9%; Malasia, con el 6%:

India, con el 5% y la CEI, conel 5%.

Por lo que respecta a la produccidn de rutilo, el aumento con relacién al mismo nivel
del afio anterior, 432 000 t de TiO,. El principal pais productor es Australia con 200 t, el 46%
de la produccién mundial, seguida por Sierra Leona, con el 34 y la Africa del Sur conel 16%.
Estados Unidos produce también ilmenita y rutilo, pero no se dispone de los datos de produccién
debido al secreto estadistico que rige en el pais cuando el nimero de empresas productoras es

muy reducido.

El consumo mundial de dioxido de titanio en el mundo occidental, que supone
alrededor del 90% del consumo total, cedid a un modesto 1,9%. En Estados Unidos el consumo
registrd una menor caida que en el afio anterior, con un 3,7%, con unos mercados europeos y

del Jap6n con debilidad en su demanda.

La produccién de pigmentos crecid al entrar en funcionamiento diversas plantas de
produccion, con lo que la capacidad productiva de TiO, se situdé en los 3,7 Mt. En el afio la
capacidad utilizada fue tan solo del 80%. Este motivé que los productores realizasen grandes
esfuerzos para mejorar los precios, especialmente en Europa, obteniendo un incremento de los

precios del 10% hacia finales del afio.
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Después de los pigmentos, la segunda mayor aplicacion del titanio es en forma de
metal, utilizado en un 80% en motores a reaccion, fabricacién de misiles y otras aplicaciones de
la industria aeroespacial; el 20% restante del titanio metal se usa en la industria quimica. Durante
1993 el consumo de titanio metal siguié afectado por la reduccién de los gastos militares y por
la crisis de la aviacién comercial. Unicamente se produjo algin incremento en los usos no
aeroespaciales, como fueron las plantas de generacién eléctrica en Asia y plantas de

desalinizacion en el Oriente proximo.

Dos paises, Estados Unidos y Jap6n, dominan el mercado mundial de esponja de
titanio. La capacidad instalada de produccion estaba en 1993 en las 65 600 t/afio. La produccion
estimada sin las cifras de la CEI para ese mismo afio se sitlian en las 22 000 t. En el Reino

Unido ces6 su actividad la planta de Rolls-Roice, con una capacidad de 5 000 t/afio.

En Australia, mayor productor mundial de minerales de titanio, el precio medio para
exportacién de ilmenita fue de 63 $A/t, inferior al de 1992. El precio medio del rutilo se vio
mds afectado, con una cotizacién de unos 378 $A/t cuando cuando el promedio del afio anterior

fue de 405 $/t.
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PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE ILMENITA (10° t TiO,) (1)

PAISES 1989 1990 1991 1992 1993 ¢)
Australia 988 896 833 850 850
Africa del Sur (1) 616 616 687 751 800
Canada (1) 832 608 563 602 600
Noruega (2) 392 251 237 323 300
Malasia 258 251 163 186 190
India 90 90 128 162 160
CEI 230 215 235 175 150
R.P. China 75 75 100 75 75
Brasil 70 75 75 39 40
Skri Lanka 39 38 43 32 35
Otros paises 40 5 36 38 50
TOTAL MUNDIAL... 3 630 3120 3 100 3233 3 250
FUENTE: Mineral Commodity Summaries 1994 (U.S. Bureau of Mines).
(1) Procedente de escorias. 2) Procedente de ilmenita y de escorias.
No se incluye la produccién de Estados Unidos.
e): estimado
PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE RUTILO (10° t TiO, Contenido)
PAISES 1989 1990 1991 1992 1993 ¢)
Australia 253 215 191 190 200
Sierra Leona 122 137 146 138 140
R. Sudéfrica 56 56 71 70 70
India 1 5 5 10 10
CEI ) 9 9 8 8
Skri Lanka 5 ] 3 3 3
Brasil 20 2 2 1 1
Otros paises 10 1 1 - =
TOTAL MUNDIAL 462 430 430 420 432

FUENTE: Mineral Commodity Summaries 1994

¢): Estimado
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