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1.- PANORAMA NACIONAL 
 
1.1.- PRODUCCIÓN MINERA 
 
 La fluorita es un mineral cuyo uso principal es la producción de ácido fluorhídrico, esencial para 
desarrollar criolita sintética, y fluoruro de aluminio, empleado tanto en las aplicaciones de la industria 
química, como en el proceso de fundición de bauxitas para la obtención de aluminio. Por otro lado, la 
fluorita también se utiliza en la fundición de acero, fabricación de abrasivos, artículos de soldaduras y 
objetivos ópticos de gran calidad.  
 

La producción nacional de fluorita cayó un 11,3% respecto al año precedente, situándose muy 
lejos de las cifras alcanzadas en los años 2006-2007. Las leyes en 2011 se sitúan alrededor del 98% de 
F2Ca, en la calidad ácida y en torno al 75% para la metalúrgica, con un 70% para el grado cerámico.  

 
La evolución de la producción en los últimos años ha sido la siguiente: 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Espato ácido:     

Mineral (t) 132 760 127 300 111 810 126 730 109 284

 F2Ca contenido 129 614 123 390 108 456 123 562 106 294

Espato metalúrgico:     

    Mineral (t) 4 963 5 506 4 113 3 787 5 410

F2Ca contenido 4 225 4 330 3 157 2 873 4 275

Espato cerámico:     

Mineral (t) 17 474 15 930 6 485 1 824 2 639

F2Ca contenido 9 721 8 805 4 277 1 213 1 599

TOTAL     Mineral (t) 155 197 148 736 122 408 132 341 117 333

 F2Ca contenido 143 560 136 525 115 890 127 648 112 168

 Fuente: Estadística Minera de España  
 

Minerales y Productos Derivados, SA (MINERSA), es el mayor productor en Europa con una 
capacidad de producción de 150 000 t de concentrados de espato flúor, principalmente grado ácido, así 
como grados cerámico y metalúrgico. Las operaciones de fluorita están localizadas cerca del puerto de 
Avilés a través del cual puede exportar mineral. Cuenta con las concesiones Moscona, en Corvera; 
Cucona, en Llanera; Emilio, en Loroñe, Colunga, y Ana, Agustina y otras en Berbes y Caravia (Jaimina). 
El mineral se concentra en la planta de flotación de Berbes. La producción de calidad metalúrgica se 
vende a SIDERFLUOR, SA (participada por MINERSA), para la producción de pellets para siderurgia. La 
empresa produce también pequeñas cantidades de fluorita de grado cerámico. 
 

Minera de Órgiva, SL, en Lújar, Granada, explota un yacimiento de plomo-zinc-espato flúor, 
(mina metálica, en la Estadística Minera), que en 2011 ha obtenido 5 410 t de espato flúor de calidad 
metalúrgica, con un contenido del 75% en CaF2. 
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1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES 
 

El Inventario Nacional de Recursos de Fluorita, realizado por el IGME en 1984, estableció los re-
cursos económicos medidos en 5 Mt y los indicados en 1,6 Mt, expresados ambos en F2Ca contenido, y 
situados principalmente en Asturias (71,4%) y la región Bética (23,5%), con menores cantidades en 
Cataluña (9,4%), Córdoba-Sevilla (4,6%) y Pirineos (0,1%). Los recursos inferidos ascendían a 1,65 Mt, 
con el 80,8% en Asturias, el 12% en la Bética y el 7,2% en Córdoba-Sevilla. 

 
Las reservas declaradas por las empresas en las concesiones asturianas son de unos 10 millones 

de toneladas. 
 

1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 
 

El comercio exterior de materias primas minerales de flúor es poco importante, y limitado en los 
últimos años a la fluorita metalúrgica y ácida, fluoruro de aluminio y flúor elemental; sorprendentemente, 
en 2010 y 2011 no hubo intercambio alguno de la calidad ácida, ni de fluoruro de aluminio en este último 
año. En 2011, las importaciones aumentaron un 2% en F contenido pero su valor descendió un 3,5%, 
con incrementos en peso en la calidad metalúrgica (+14,6%) y flúor elemental (+53,9%), y caída del 
100% en las de fluoruro de aluminio. Por su parte, las exportaciones disminuyeron un 64,8% en F 
contenido y 43,5% en valor, experimentando ascenso en fluorita metalúrgica (+82,3%) y caídas en 
fluoruro de aluminio (–100%) y flúor elemental (–65%). Consecuentemente, el saldo positivo de la 
balanza comercial de estos productos se redujo drásticamente y cambió de signo, pasando de un 
superávit de 671,6 k€ en 2010 a un déficit de 1 210 k€ en 2011 (cuadros F-I, II y III). 

 
La fluorita metalúrgica, cuyo valor supuso el 61,6% del total importado, se adquirió 

principalmente en Reino Unido (60,5%), México (36,3%) y Brasil (3,2%), y el flúor elemental, en Italia 
(75,9%), Bélgica (8,4%), Alemania (7,7%) y Países Bajos (4,2%). 

 
Las exportaciones de flúor elemental, con el 68,5% del valor total, se destinaron 

mayoritariamente a Italia (72,5%) y Alemania (26,4%), y las de fluorita metalúrgica, a Portugal (2 116,8 
t), Francia (701,7 t), Marruecos (376,7 t) y Rumania (115 t). Cabe destacar el elevado valor de las 
exportaciones de flúor elemental, unas diez veces superior al del ejercicio precedente. 

. 
CUADRO F-I.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE FLUOR 

(t y 103 €) 
 

 IMPORTACIONES 

 2009 2010 2011 

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

-Espato flúor metalúrg 8 538,8 1 447,3 12 044,0 2 451,2 14 198,4 2 815,5 

-Espato flúor ácido 8 609,0 1 528,7 –          – –          – 
Total  2 976,0  2 451,2  2 815,5 

II.- Comptos. quím.       

-Acido fluorhídrico – – – – – – 

-Fluoruro de aluminio 722,9 1 365,4 1 059,5 802,1 – – 

Total  1 365,4  802,1   

IV.- Elemento bruto       

-Flúor elemental 25,1 222,6 194,7 725,0 299,6 1 022,2 

TOTAL  4 564,0  3 978,3  3 837,7 
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 EXPORTACIONES 

 2009 2010 2011  

I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

-Espato flúor metalúrg 4 123,5 811,6 1 679,9 412,6 3 312,3 826,5 

-Espato flúor ácido 31 242,6 5 513,5 –        – –        – 
Total  6 325,1  412,6  826,5 

II.- Comptos. quím.       

-Acido fluorhídrico < 0,1 0,2 – – – – 

-Fluoruro de aluminio 7 182,4 6 425,2 4 671,6 3 537,8 _ _ 
Total  6 425,4  3 537,8  _ 

IV.- Elemento bruto       

-Flúor elemental 739,7 707,7 517,8 699,6 163,2 1 801,2 

TOTAL  13 458,2  4 650,0  2 627,7 

Fuente: Estadística del Comercio Exterior de España, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos 
              Especiales             p = provisional 

 
CUADRO F-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE FLUOR 

(t F contenido) 
 

 IMPORTACIONES 

PRODUCTOS 2007 2008 2009 2010 2011  

I.- Minerales      

- Espato flúor metlúrg. 3 815,5 5 186 3 416,7 4 335,6 4 969,4 

- Espato flúor ácido    9 369,2   8 816 4 132,5          –          – 
Total 13 184,7 14 002 7 549,2 4 335,6 4 969,4 

II.- Comp. químicos      

- Fluoruro de Al 458,2 57 433,7 635,7 – 

IV.- Elemento bruto      

- Flúor elemental 163,1 46 25,1 194,6 299,6 

TOTAL 13 806 14 105 8 008 5 166 5 269 

 
 EXPORTACIONES 

PRODUCTOS 2007 2008 2009 2010 2011  

I.- Minerales      

- Espato flúor metlúrg. 1 623,3 1 481 1 484,5 672 1 225 

- Espato flúor ácido  8 127,2 4 421 14 996,0     –         – 

Total 9 750,5 5 902 16 480,5 672 1 225 

II.- Comp. químicos      

- Fluoruro de Al 4 836,3 7 228 4 165,8 2 803          – 

IV.- Elemento bruto      

- Flúor elemental 0,2 7 665,7 466 163 

TOTAL 14 587 13 137 21 312 3 941 1 388 
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CUADRO F-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 

SUSTANCIA: FLUOR  (t F contenido) 

 PRODUCCION  (t) COMERCIO EXTERIOR  (t) CONSUMO  
Año Minera *  

(PI) 
Importación 

(I) 
Exportación 

(E) 
APARENTE (t) 
(C = PI+I−E) 

2000 65 703 3 463 7 695 61 471 

2001 62 624 7 528 1 826 68 326 

2002 65 098 6 888 1 725 70 261 

2003 64 024 3 857 1 738 66 143 

2004 67 128 6 488 2 783 70 833 

2005 68 267 4 657 4 865 68 059  

2006 71 964 13 681 11 906 73 739 

2007 69 842 9 896 18 675 61 063 

2008 66 419 14 105 13 137 67 387 

2009 56 369 8 008 21 312 43 065 

2010 57 177 5 166 3 941 58 402 

2011 53 452 5 269 1 388 57 333 

 Fuentes: Elaboración propia   * Estadística Minera de España  
 

 VALOR DEL Autosuficiencia Dependencia Dependencia 
Año SALDO** 

(103 €) 
primaria 

PI/C 
técnica 
(I−E)/C 

económica 
I/(C+E) 

2000 + 5 135,000     > 100 % −  5,0 % 

2001 − 1 132,000 91,6 % 8,4 % 10,7 % 

2002 − 1 464,035 92,6 % 7,4 % 9,6 % 

2003 − 766,633 96,8 % 3,2 % 5,7 % 

2004 − 926,000 94,8 % 5,2 % 8,8 % 

2005 + 1 722,200 > 100 % - 6,4 % 

2006 – 3 261,900 97,6 % 2,4 % 15,9 % 

2007 + 4 373,200 > 100 % - 12,4 % 

2008 + 7 077,000 98,6 % 1,43 % 17,5 % 

2009 + 8 894,200 > 100 % - 12,4 % 

2010 + 671,700 97,9 % 2,1 % 8,3 % 

2011 − 1 210,000 93,2 % 6,8 % 9,0 % 

 Fuente: Elaboración propia   ** Hasta 2000, contravalor en € del saldo en PTA corrientes al cambio fijo de 166,386 PTA/€ 
 
1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
 Según los datos de Sectorización de la Estadística Minera, la distribución de la producción total 
de espato flúor, según destinos, ha sido la siguiente: 
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Química básica Cemento Exportación Metalurgia no férrea

 
Derivados del Flúor, SA (del grupo MINERSA), único fabricante español de productos fluorados 

de base, con fábrica en Ontón (Cantabria), tiene una capacidad de producción de 60 kt/año de ácido 
fluorhídrico y de 50 kt/ de otros productos inorgánicos fluorados.  

 

2.- PANORAMA MUNDIAL 
 
2.1.- PRODUCCIÓN MINERA 
 

La producción mundial de fluorita, según el BGS, ha aumentado ligeramente respecto a 2010 
(+3,4%). Según el USGS habría crecido un 4,7%, con un total ligeramente por encima de los 7,5 Mt. Los 
principales productores son China, destacada sobre el resto, México, Mongolia, Sudáfrica y Rusia. 

 
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE FLUORITA (t de mineral) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

España 155 197 148 742 122 408 132 341 117 333 

Alemania 54 359 48 519 49 962 59 086 55 000 

Reino Unido  44 936 36 801 18 536 26 420 -- 

SubtotalUE 254 492 234 062 190 906 217 847 172 333 

México 933 361 1 057 649 1 045 940 1 067 386 1 206 907 

Brasil 65 526 63 241    43 964 25 814 25 900 

Argentina 9 735 15 098 13 424 17 657 17 000 

Subt.Iberoamérica 1 008 622 1 135 988 1 103 328 1 110 857 1 249 807 

China 3 200 000 3 250 000 3 200 000 3 300 000 3 300 000 

Mongolia 354 900  334 800 459 500 440 700 416 400 

Rusia (e) 180 000 269 000 240 000 250 000 260 000 

Sudáfrica (e)  285 000 299 000  204 000 160 000 240 000 

Marruecos 78 817 56 724 69 091 75 380 79 000 

Kenia 82 000 98 248 15 667 44 500 117 200 

Namibia 109 300 108 800  73 580 95 092 80 000 

Otros (1) redondeado 237 446 2720 973 259 966 206 222 280 020 

TOTAL (red) BGS 5 700 000 6 000 000 5 800 000 5 800 000 6 000 000 

TOTAL (red) USGS 5 720 000 6 920 000 6 420 000 7 180 000 7 520 000 

 Fuentes: World Mineral Statistics 2007-2011, BGS; Minerals Yearbook, 2011 USGS  
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 e  =  estimado 
(1) Incluye: Turquía, Egipto, India, Irán, Corea N, Pakistán, Kazajstán, Kyrgyzstan, Vietnam y Tailandia 

 
La falta de similitud que se observa en el balance total de producción, entre los datos del BGS y 

los datos del USGS es debida principalmente a la importante diferencia en la estimación de la producción 
de fluorita de China, para la cual, el USGS estima 4 700 000 t, lo que supone una variación de 1 400 000 
t con respecto a los datos del BGS. 

 
El primer país productor del mundo continúa siendo China, cuya producción supone el 62,5 % de 

la oferta mundial. Mongolia, con el 5,5 %, se mantiene como tercer productor mundial, tras México 
(16%). Las exportaciones chinas de espato flúor ascendieron a 722 000 t en 2011, esto es, un 21% más 
comparado con el año anterior 

 
 En cuanto a México, Mexichem S.A.B. anunció que había obtenido el permiso de la asociación 
contra el monopolio mejicana, para adquirir la segunda empresa líder del país. Esto ha supuesto, que la 
empresa antes mencionada tenga acceso a las minas de Potosí, donde se explotan importantes reservas 
de arsénico y flúor. 

 
La compañía Kenya Fluorspar Company Ltd.  cuyas operaciones se concentran en Kerio Valley, 

obtiene unas producciones anuales de 360 000 toneladas de mineral. 
 

 Las firmas indias Gujarat Mineral Development Corp. (GMDC) (Ahmedabad, Gujarat), Gujarat 
Fluorochemicals Ltd. (Noida, Uttar Pradesh), y Navin Fluorine International Ltd. (Mumbai, Maharashtra), 
se han unido para la construcción de una gran planta donde se realizará la flotación del flúor, con una 
capacidad de producción anual de 40 000 toneladas.  
 

Las compañías canadienses Canada Fluorspar Inc  y Arkema, han firmado un acuerdo de 
alrededor de unos 85 millones de dólares, mediante el cual se reabrirá la mina de flúor de St. Lawrence. 
Las últimas operaciones que tuvieron lugar en esta mina datan de los años 90. 

 
En Europa, y más exactamente en Noruega, la compañía británica Tertiary Minerals plc , ha 

realizado importantes avances en el proyecto de su mina situada en Lassedalen, al sur del país. 
 

2.2.- LOS PRECIOS 
 

Según Industrial Minerals, a la debilidad de los precios de la fluorita ácida en 2010 sucedió en 
2011 una fuerte presión alcista, particularmente intensa en los siete primeros meses del año y mucho 
más moderada en los cinco restantes, con incrementos en promedio anual comprendidos entre el 19,3 y 
el 65,6%. 

 
La fluorita mexicana < 5 ppm As fob Tampico subió en enero a 290-320 $/t, a 300-340 en 

febrero, 330-350 en marzo y 350-370 en abril, retrocediendo en junio a 296-360, para recuperarse en 
julio a 450-480 y subir a 500-550 en agosto, cerrando el año a 540-550, con una ganancia diciembre 
2010-diciembre 2011 de 260-230 $/t y un incremento en promedio anual del 33,4% respecto. 

 
La fluorita china filtrada en húmedo, cif Rotterdam, bajó en enero a 340-370 $/t (355-370 en 

diciembre 2010), pero en abril subió bruscamente a 450-470, en junio a 470-500 y en julio a 550-650, 
manteniéndose en este nivel el resto del año. La ganancia de 12-2010 a 12-2011 fue de 195-280 $/t, con 
un incremento en promedio anual del 45,2%. El precio fob China subió en enero a 300-320 $/t, a 350-
400 en marzo, a 400-420 en abril, a 420-500 en junio y a 500-600 en julio, permaneciendo estable el 
resto del año; esta evolución supuso una ganancia 12-2010 a 12-2011 de 220-300 $/t, y un incremento 
medio anual del 65,6%. En cuanto a la filtrada en seco, cif costa del Golfo, su precio subió en enero a 
370-400, a 440-460 en abril y a 550-650 en julio, nivel que mantuvo el resto del año. La ganancia 
diciembre-diciembre ascendió a 190-270 $/t, con incremento anual del 38,9%.  
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Finalmente, la fluorita sudafricana fob Durban no reaccionó hasta febrero, mes en el que pasó a 
cotizar de 290-310 a 330-335 $/t, permaneciendo estable hasta fin de año, lo que le permitió 
revalorizarse en un 19,3% respecto a 2010. 

 
En abril de 2009, IM empezó a publicar los precios de la fluorita de calidad metalúrgica 

procedente de China (cif Rotterdam mínimo 85% CaF2 y fob a granel, húmeda, mínimo 80% CaF2) y de 
México (fob Tampico). La tendencia alcista de los precios reinante en 2010 prosiguió durante 2011, si 
bien de forma menos tumultuosa e intensa que la registrada en la calidad ácida. La china cif Rotterdam 
subió en febrero a 280-310 y en diciembre a 310-359 $/t, con incremento en promedio anual del 7,4%. 
Por el contrario, la fob China se revalorizó mucho más que la de mayor contenido, alcanzando casi el 
nivel de ésta: subió en enero a 230-240, a 245-255 en febrero, a 255-265 en abril y a 302-312 en mayo, 
estabilizándose en 312-331 $/t en septiembre, con aumento del 57,7% respecto a 2010. Por su parte, la 
fluorita mexicana fob Tampico subió en abril a 180-220, en julio a 220-270 y a 230-270 $/t en agosto, 
con incremento anual del 24,1%. 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

 Ácida, filter cake, granel      

-México, As < 5 ppm, fob Tampico, $/t 210-220 330-346 349-366 293-347 409-445 

-México, fob Tampico, $/t 180-200 197-233 289-325 260-289 373-395 

-China, húmeda, cif Rotterdam, $/t 1 – – – 338-358 474-537 

-Id, id, fob China, $/t 1 – – – 264-297 431-498 

-Id, seca, cif US Golfo, $/t 263-273 411-428 448-472 352-380 477-540 

-Sudáfrica, seca, fob Durban, $/t 171-204 238 273-308 258-295 327-333 

 Metalúrgica 1      

-China, min. 85% CaF2, cif Rotterdam, 
$/t 

– – 235-245 258-274 282-312 

-China, granel, mín. 80% CaF2, fob $/t  – – 130-140 179-192 286-299 

-México, fob Tampico, $/t – – 140-195 158-198 202-240 

  Fuente: Industrial Minerals       1) Empezó a publicarse en abril de 2009 


